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SERINGUES COMPULES
Recharge Sefingue 40 e 8560012~ Recharge Compules - 20x 0250 Sgtotal o 8565012
Cela fait a present trois ans que jutilise aura bulk fill. La resine a une consistance agreable et

polymerise fortement. Le rendu final est incroyable et mes composites precedents nont jamais ete
aussi bons. Les caracteristiques sont ideales pour nimporte quelle restauration, dents lacteales ou
permanentes. Jai recommande ce produilt & un grand nombre de confreres et jenvisage de continuer a

utiliser laura bulk fill commme mon principal composite
DR LIEL GRINBAUM pmD
e

GAMME AURA
Aura
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FABRIQUE EN AUSTRALIE AUTRICHE 00800 0225 5734 NOUVELLE ZELANDE 0800 734 034
par SDI Limited BRESIL 0800 770 1735 ESPAGNE 00800 0225 5734
Bayswater, Victoria 3153 FRANCE 00800 0225 5734 ROYAUME-UNI 00800 0225 5734
Australia 1800 337 003 ALLEMAGNE 0800 100 5759 ETATS-UNIS ET CANADA 1 800 228 5166

www.sdi.com.au ITALIE OO800 0225 5734
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AURA

SULK FILL

MATERIAU REPARATEUR, ULTRA UNIVERSEL
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CONDENSER,
SCULPTER
CEST FINI



LA SIMPLICITE POUR VOS RESTAURATIONS

RESTAURATIONS RAPIDES ET SIMPLES EN
COMPOSITE SUR POSTERIEURES.

- Finition d'aspect naturel avec une seule nuance universelle
- Polymerisation profonde en une seule couche

- Mise en place aisée en quelques secondes

- La consistance est agréable, compacte et non collante pour optimiser

la manipulation

CONDENSER, SCULPTER ET C'EST FINI
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un remplissage
d'implantation allant
jusqua 5 mm
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Photopolymeérisation LED
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BULK FILL
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ESTHETIQUES REALISABLES

CAS CLINIQUES

DR BOB LOWE (USA)

DR. GREGOR THOMAS (GERMANY]
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UNE TEINTE. UN REMPLISSAGE.

FAIBLE
CONTRACTION
VOLUMETRIQUE"

Aura Bulk Fill présente une
contraction réduite pour donner des
restaurations durables.

EXCELLENTE |
RESISTANCE A LA
FLEXION®

Aura Bulk Fill résiste a
dimportantes déformations
sans se fracturer.

FORTE RESISTANCE
A LA COMPRESSION*

Aura Bulk Fill résiste a
d'importantes forces de
compression dans la bouche.

INDICATIONS
Restaurations postérieures

2.21%

Reconstruction de moignon

Attelles

Technique sandwich avec verre ionomere
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PROFONDEUR DE LA POLYMERISATION A
L'opacité daura bulk fill est une résultante de la différence d(index de réfraction de
ses deux composants, le matériau de remplissage et la résine. g ldeal =
Le processus de polymérisation modifie [€gerement lindex de réfraction de la &
resing, afin du matériau de remplissage. -
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Ceciréduit temporairement lopacité, en permettant une pénétration plus profonde transparent
pour une grande profondeur de polymeérisation.
Apres la polymeérisation, lindex Sécarte a nouveau pour atteindre lopacité idéale © -

pour la finition brillante, fagon caméléon, daura bulk fill



