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INNOWACJA SDF: 
RIVA STAR

Riva Star to system rozwiązania SDF używany do odczulania  
zębów, opracowany na podstawie ponad 50-letniego doświadczenia  
w badaniach stomatologicznych i dumnie stworzony  
w najnowocześniejszym zakładzie produkcyjnym SDI w Australii.

GŁÓWNE ZALETY RIVA STAR

1 SPRAWDZONE ROZWIĄZANIE SDF 2

Badania kliniczne wykazały, że roztwory SDF 38% mogą 
skutecznie odczulać zęby. Roztwór Riva Star SDF zawiera 
38% fluorek srebra w roztworze amoniaku.

3 DWA LATA SKUTECZNEGO ODCZULANIA4

Badanie kliniczne potwierdza natychmiastowy efekt po 
jednokrotnym zastosowaniu Riva Star; efekt odczulania 
utrzymuje się dwa lata.

5000 × 5 µm

Nierozpuszczalny 
jodek srebra 
powoduje zamknięcie 
kanalików zębinowych, 
natychmiast eliminując 
nadwrażliwość.

3000 × 5 µm

Przed rozpoczęciem leczenia

Po leczeniu

Odsłonięte kanaliki 
zębinowe są dobrze 
znane z wywoływania 
nadwrażliwości 
zębiny.

2 NATYCHMIASTOWA REDUKCJA WRAŻLIWOŚCI 3

Fluorek srebra i jodek potasu w Riva Star tworzą 
osad o niskiej rozpuszczalności, który blokuje 
mikroskopijne kanaliki zębinowe, zapewniając 
natychmiastową ulgę.

4 RIVA STAR ETAP 2 Z MYŚLĄ O OGRANICZENIU 
BARWIENIA5

Nie oczekuje się, że Riva Star zabarwi zdrową strukturę 
zęba. W przypadku kontaktu z nieprawidłową strukturą 
zęba Riva Star Etap 2 zmniejszy przebarwienia. Po 
nałożeniu roztworu jodku potasu (KI) na diaminofluorek 
srebra (SDF) powstaje kremowo-biały osad jodku srebra, 
który następnie staje się klarowny.

Źródło zdjęcia: Dr Leticia Vieira - 
Brazylia

7 dni po leczeniu wrażliwości za 
pomocą Riva Star  
(SDF + KI)

Zdjęcia dzięki uprzejmości  
dr. Geoffa Knighta

Diaminofluorek srebra (SDF) ma udokumentowaną historię 
kliniczną leczenia nadwrażliwości zębiny od ponad 50 lat1.



SDF NOWEJ GENERACJI: 
RIVA STAR AQUA

SDI kontynuuje innowacje w technologiach fluorku srebra, opracowując 
Riva Star Aqua, system fluorku srebra nowej generacji na bazie 
wody. Riva Star Aqua to również, dwuetapowy, opatentowany system 
stosowany do odczulania zębów w kilku kroplach.

Riva Star Aqua to wodny roztwór fluorku srebra bez zasady amonowej.

GŁÓWNE ZALETY RIVA STAR AQUA

1 WYDAJNOŚĆ PODOBNA DO SDF6 
Badania wykazały, że preparat Riva Star Aqua 
niezawierający amoniaku jest tak samo skuteczny jak 
Riva Star SDF.

3 RIVA STAR ETAP 2 Z MYŚLĄ O OGRANICZENIU 
BARWIENIA5

Nie oczekuje się, że Riva Star Aqua zabarwi zdrową 
strukturę zęba. W przypadku kontaktu z nieprawidłową 
strukturą zęba Riva Star Etap 2 zmniejszy przebarwienia. 
Po nałożeniu roztworu jodku potasu (KI) na Riva Star 
Aqua powstaje kremowo-biały osad jodku srebra, który 
następnie staje się klarowny.

50 µm

Obraz przedstawia 
reakcję AgF i KI na 
AgI w pierwszych 
50 mikronach pod 
powierzchnią.

2 NATYCHMIASTOWA REDUKCJA WRAŻLIWOŚCI3

Fluorek srebra i jodek potasu w Riva Star tworzą 
osad o niskiej rozpuszczalności, który blokuje 
mikroskopijne kanaliki zębinowe, zapewniając 
natychmiastową ulgę.

Zdjęcie dzięki uprzejmości  
dr. Geoffa Knighta

4 DWA LATA SKUTECZNEGO ODCZULANIA4

Bazując na sprawdzonej klinicznie skuteczności 
preparatu Riva Star, Riva Star Aqua zapewnia 
natychmiastowe zmniejszenie nadwrażliwości z 
długotrwałym efektem utrzymującym się do dwóch lat.

5 BEZWONNY PREPARAT POWODUJĄCY JEDYNIE 
MINIMALNE PODRAŻNIENIE TKANEK MIĘKKICH7

Riva Star Aqua jest opracowany na bazie wody 
i nie zawiera amoniaku. Pozwala to zmniejszyć 
podrażnienie tkanek miękkich i eliminuje zapach 
amoniaku, który może stanowić barierę dla 
akceptacji pacjenta.

6 BARIERA DZIĄSŁOWA NIEWYMAGANA8 
Ponieważ preparat nie zawiera amoniaku, ryzyko 
wystąpienia podrażnienia jest mniejsze. W związku  
z tym wyrób Riva Star Aqua może być stosowany  
z prostymi metodami ochrony tkanek miękkich  
(np. masłem kakaowym) zamiast bariery dziąsłowej  
(SDI Limited). Czas leczenia jest szybszy  
i wygodniejszy dla pacjentów. 



PORÓWNANIE PRODUKTÓW

RIVA STAR  
Diaminofluorek srebra (SDF)

RIVA STAR AQUA
Fluorek srebra (AgF)

Proces Proces opatentowany w 2 etapach Proces opatentowany w 2 etapach

Mieszanina

Etap 1:  
38% fluorek srebra w roztworze  
amoniaku (SDF).

Etap 2:  
Roztwór jodku potasu. 

Krok 1:  
≈38% fluorku srebra (AgF) w wodzie.

Etap 2:  
Roztwór jodku potasu. 

pH pH > 10 PH fizjologiczne

Efekt odczulający nawet po dwóch latach

Redukcja / eliminacja przebarwień  
w Etapie 2 (jodek potasu)

System dostarczania (kapsułki)

System dostarczania (butelki)

Wymagania dotyczące przechowywania 
(butelki)

Temperatura pokojowa:  
2 – 25°C (35 – 77°F)

Temperatura pokojowa:  
2 – 25°C (35 – 77°F)

Wymagania dotyczące przechowywania 
(kapsułki)

Przechowywanie w lodówce:  
2 – 8°C (35 – 46°F)

Temperatura pokojowa:  
2 – 25°C (35 – 77°F)

Podrażnienie tkanek miękkich Prawdopodobne (bez ochrony) 	 Zmniejszone

Zapach/smak Zapach amoniaku 	 Bezwonny



RIVA STAR

Zestaw Riva Star
10 × Riva Star Etap 1 Srebrne kapsułki
10 × Riva Star Etap 2 Zielone kapsułki
2 × 1 ml strzykawki z barierą dziąsłową
Akcesoria

 

USA 8800504

EUROPE 8800505

AUSTRALIA 8800507

RIVA STAR

Zestaw butelek Riva Star
1 × 1,5 ml Riva Star Etap 1 Butelka
1 × 3,0 ml Riva Star Etap 2 Butelka

USA 8800537

EUROPE 8800535

AUSTRALIA 8800536

RIVA STAR AQUA

Zestaw Riva Star Aqua
10 × Riva Star Aqua Etap 1 Srebrne kapsułki
10 × Riva Star Etap 2 Zielone kapsułki
Akcesoria

 

USA 8800527

EUROPE 8800525

AUSTRALIA 8800526

RIVA STAR AQUA

Zestaw butelek Riva Star Aqua
1 × 1,5 ml Riva Star Aqua Etap 1 Butelka
1 × 3,0 ml Riva Star Etap 2 Butelka

USA 8800532

EUROPE 8800530

AUSTRALIA 8800531

SZCZEGÓŁY ZAMÓWIENIA

1 	Faith Miaomiao Zhenga et al. Silver diamine fluoride therapy for dental care. Japanese Dental Science Review. 2022; 58:249-257

2 	Craig GG. Clinical evaluation of a diamine silver fluoride/potassium iodide as a dentine desensitizing agent: 2-year follow up. 2014.

3 	Alice Kit Ying Chan, et al. Treating hypersensitivity in older adults with silver diamine fluoride: A randomised clinical trial, Journal of Dentistry. 2023:136

4 	Craig GG. Clinical evaluation of a diamine silver fluoride/potassium iodide as a dentine desensitizing agent: 2-year follow up. 2014.

5 	Aly MM et al. Potential discolouration of silver diamine fluoride versus silver diamine fluoride/potassium iodide in primary teeth: a randomised clinical study. Br Dent J. 2022; 6:1–6.

6 	Jacob Donohue et al. Hydraulic Conductance of Human Dentin Treated With Silver Fluoride. IADR Presentation #3290, 2017

7 	Isabel Cristina Olegário et al. A randomized clinical trial of ammonia-free silver fluoride for treating cavitated dentine caries in primary teeth: adverse effects, short-term discolouration,  
	 and patient-reported outcomes. European Archives of Paediatric Dentistry. 2026; 27:845–854

8 	Dane wewnętrzne



08-2026
OUR 
VISION.

YOUR 
SMILE.

MADE IN AUSTRALIA  
by SDI Limited
Bayswater, Victoria 3153, Australia 
www.sdi.com.au
www.rivastar.com

AUSTRALIA 1800 337 003
AUSTRIA 00800 0225 5734
BRAZIL 0800 770 1735
FRANCE 00800 0225 5734
GERMANY 0800 100 5759

ITALY 00800 0225 5734 
NEW ZEALAND 0800 808 855
SPAIN 00800 0225 5734
UNITED KINGDOM 00800 0225 5734
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