» Stela € um compasito
autopolimerizavel muito interessante
e versatil que simplifica o processo
restaurador em dentes posteriores
com menor tensges de contragao. «

CARLOS JOSE SOARES

Programa de Pos-Graduagdo em Odontologia
Faculdade de Odontologia

Universidade Federal de Uberlandia, MG, Brasil
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STELA EM RESUMO

UMA ADESAQ MAIS FORTE E SEM
FALHAS

0 Stela apresenta uma tecnologia inovadora que permite
uma interface livre de fendas. Ao contrario dos compagsitos
fotopolimerizaveis padréo, a polimerizagao da Stela é
acelerada ao longo da restauragao. ISso permite uma
interface livre de fendas, reduzindo a sensibilidade pos
operatoria e o risco de falha prematura.

INTERFACE DE ADESAO STELA
(AUTOCONDICIONANTE)

Uma microscopia confocal de uma
interface da dentina juntamente com
a Stela livre de gaps, utilizando o
Primer Stela autocondicionante.

Observe a profundidade de
penetragdo do Stela Primer (amarelo)
dentro dos tubulos dentingrios

Taxa de falha pré-teste: 0%

PROFUNDIDADE ILIMITADA DE
POLIMERIZACAO

Stela pertence a uma nova geragao de compositos de auto
cura. Por essa razao, garante polimerizagao em profundidade
ilimitada para todas as modalidades de restauragoes.

Profundidade
ilimitada de
polimerizagao

PREPARO EM 15 SEGUNDOS.
SIMPLES, EM APENAS
2 PASSOS!

Embora 0s sistemas de resinas compostas
tradicionais possam levar até 120 segundos
para serem preparadas, as restauragoes
com Stela ficam prontas para aplicagao

em apenas 15 segundos. Com Stela, 0s

r T

dentistas podem se beneficiar de um Aplicagdodo  Espere 5
. . primer nas segundos

tempo reduzido de cadeira e com um cavidades e

protocolo simplificado. margens

STELA PRIMER

EFEITO CAMALEAQ

Cavidade preparada e pronta para ser
isolada com lengol de borracha

Aspecto final apds acabamento e polimento

Imagens: cortesia de Prof Dr Rocio Lazo

Otimo para uma ampla gama de indicagdes clinicas:
- Classe |, I, eV

- Nucleo de preenchimento

- Base ou protegao

- Selamento de cavidades de acesso endodontico

FORGA ELEVADA

Stela oferece uma impressionante combinagdo de
resisténcia a compressao e flexao. Isso se deve,
a0 avangado sistema iniciador de cura rapida,
permitindo conversédo eficaz e acelerada dos
mondmeros em cadeias poliméricas.

RESISTENCIA A RESISTENCIA
COMPRESSAO FLEXURAL
Wi/
331 MPa 143 MPa

Passo

Tempo

1l

Stela: aplicagao direta
em 15 segundos.

&)

Seque por Aplique Stela em
2-3 uma Unica camada,
segundos cobrindo as
margens.



0 QUE E STELA?

Stela € um compasito autopolimerizavel inovador de alto
desempenho. Stela oferece profundidade de polimerazagao ilimitada
e polimerizagdo de baixa tensdo de contragdo com interface sem falhas.
Nao precisando de condicionamento acido ou de fotopolimerizagao.

Stela alcanga suas propriedades inovadaras por meio de uma combinagéo
personalizada de mondmeros de resina sem BPA, carregamento
otimizado de ionglass™ (vidro hibrido bioativo patenteado pela SDI) e
nanoparticulas especialmente modificadas na superficie por silica
amorfa. As excelentes propriedades mecanicas do Stela vem de uma
reacdo de polimerazagéo rapida. Os mondmeros Stela formam cadeias
poliméricas e, simultaneamente, essas cadeias sao rapidas e densamente
reticuladas umas com as outras, formando uma teia complexa gue liga
fortemente as particulas de ionglass™ e a silica amorfa, resultando em um
material restaurador forte e resiliente.

0 sistema inavador Stela de polimerazagao rapida é devido a um sistema
inovador de iniciagdo a base de hidroperéxido que é livre de amina
terciaria. Isso garante caracteristicas de configuragdo de polimerizacéo
acelerada, boa estabilidade de cor e uma excelente taxa de conversao.

Depois de polimerizada, @ matriz de Stela oferece resisténcia e durabilidade
consistentes e confidveis para todas as restaurages. O processo simples
de duas etapas minimiza os erros do operador e a sensibilidade do
paciente, sem a necessidade de condicionamento acido prévio ou
fotopolimerizag&o. Stela ¢ a solugdo para todas as suas necessidades
clinicas.

Stela esta disponivel em dois sistemas de apresentagao: Capsula Stela
e Seringa Automix Stela.

PASSO 1
STELA PRIMER
PASSO 2
STELA CAPSULE
PASSO 1 PASSO 2

STELAPRIMER e~ STELA AUTOMIX

w [STELAAUTOMIX '™y
R

INDICAGOES
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Classe |

e

Classe Il
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Classe lll

u>

Classe V

2

Nucleo de
preenchimento

X

Base ou
protegao

=

Selamento de cavidades
de acesso endoddntico
de dificil polimerizagdo
por luz.



TRATAMENTO SUPERIOR

TRATAMENTO SUPERIOR

Stela oferece duas opgdes de manuseio, ambas
formuladas para oferecer um controle excepcional
em comparagdo com outras restauragoes de ponta.

A seringa Stela Automix inclui pontas de metal
rotativas e dobraveis. Isto permite uma extrusao
precisa nos locais de mais dificil acesso.

2 Em cendrios desafiadores, tais como
lesdes cariosas distais, a ponta metalica
dobravel Automix Se torna um recurso
extrernamente vantajoso. €€

DR ERALDO PESARESSI
Doutor em Ciéncias Médicas. Pesquisador Associado
na Universidade de San Martin De Porres - Lima

’ Diametro interno
constante para
extrusdo de alta

i
1 / precisao

Ponta
fina para ‘
garantir uma ‘ Dobravel em até 180°
colocagao para facil acesso a
precisa cavidade em tempo
minimo
Rotagao de 360° para

um controle maximo
em todas as aplicagGes

COMPARACAO DE VISCOSIDADE

Equia Forte HT [GC)*

Filtek Bulk Fill Flowable (3M)*

*N&o é uma marca registrada da SDI

Stela Automix

Cention Forte (Ivoclar)*

Surefil One [Dentsply Sirona)*



MAIS RAPIDO, RESTAURACAO MAIS SIMPLES

PREENCHIMENTO ILIMITADO E SEGURO
EM MONOBLOCO

As restauracg@es de resina falham por diversas razges,
incluindo material ndo polimerizado em areas profundas, o
que pode causar sensibilidade. A Stela se autopolimeriza em
todas as profundidades, eliminando assim qualquer incerteza
de polimerizagao.

s 2 REABILITACAO

MENOS ETAPAS, MENOS FALHAS

) Stela oferece um excelente
tempo de trabalho e & muito facil
de manipular. €€

E PROF DR ALESSANDRO LOGUERCIO
DDS, Ms, PhD, Professor na Universidade
Estadual de Ponta Grossa, Brasil.

Revolucionario primer adesivo para condicionamento da estrutura dental, oferecendo uma melhor

resisténcia de uniao.

Enguanto outros sistemas de acido, primer e adesivo requerem até 7 etapas e 90-120 segundos
para serem concluidos, o sistema Stela Primer € concluido em apenas duas etapas em 15 segundas.
Menor numero de etapas significam menos chances para erros e restauragdes mais duradouras.

Reduza o tempo na cadeira do dentista e elimine a sensibilidade com a técnica simplificada Stela.

STELA PRIMER

Passos Tempo
2 15 sec
Stela: aplicagdo direta
‘ em 15 segundos.
Aplicacdodo  Espere 5 Seque por
primernas  segundos -
cavidades e segundos
margens

CONDICIONAMENTO ACIDO PADRAQ,
APLICACAO DO PRIMER, ADESIVO.

8ol

1

Aplique Stela em
uma unica camada,
cobrindo as margens.

Passos Tempo

90-120 sec

f U .~

Acido Espere Enxague Seque Primer

Seque Adesivo  Fotopolimerizador Cologue a resina

padrdo



INTERFACE SEM FALHAS

0 SISTEMA STELA FAZ A POLIMERAZAGAQ A PARTIR DAS MARGENS, NAQ A PARTIR
DA FONTE DE LUZ DE POLIMERIZACAOQ

A polimerizagao de resinas compostas por fotoativagao A autopolimerizacao do Sistema Stela comega a partir
comega na superficie mais proxima a fonte de luz, antes do Primer Stela aplicado nas paredes da cavidade, uma

de avangar na profundidade da restauragdo.:® A contragéo Vez gue este contém um catalisador. Esta sequéncia de
da polimerizagao resultante puxa o material das paredes polimerizagdo puxa microscopicamente o compasito
da cavidade e cria microfendas.? Essas fendas podem restaurador em dire¢do a cavidade - e ndo contra ela,
frequentemente causar sensibilidade pos-operatoria, proporcionando restauragdes sem fendas e com isso,
infiltragdo marginal e consequentemente manchas e reduzindo o risco de sensibilidade e falha prematura.

caries recorrentes*2?

1. Hamdi Hosni Hamama. Avangas recentes em restaurages posteriores de resina composta em Aplicages de Materiais Nanocompositos em Odontologia, 2019

2. SR.Schricker. Polimerizag&o de resina composta e parametros relevantes em Aplicages Ortodonticas de Biomateriais, 2017

3. Gary S. Berkawitz et al. Hipersensibilidade pds-operatoria e sua relagao com varidveis de preparagao em restauragdes compostas a base de resina Classe I: Descabertas da
Rede de Praticantes de Pesquisa Aplicada e Aprendizagem (PEARL). Parte |. Compéndio de Educagéo Continuada em Odontologia 2013 Mar; 34(3]): e44-52.

POLIMERIZAGCAO POR POLIMERIZAGAQ DO SISTEMA
FOTOATIVAGAG STELA

X FALHAS MARGINAIS: é/ / POLIMERIZAGAO SEM TENSAO DE =
A polimerizagéo por LEDs resulta CONTRAGAO: -
em tensdo de contragéo ao longo 2 0 compdsito Stela polimeriza mais
das interfaces mais profundas, e rapidamente ao longo das paredes
resultando em microfalhas. a0 entrar em contato com o Primer

Stela. Esta sequéncia de palimerizagao
proporciona uma restauragdo sem falhas.

X COMPOSTO NAO POLIMERIZADO: ~
0s compaositos nao podem ser v/ SEM COMPLICACOES DE
fotoativados. Se uma restauragao POLIMERIZACAO COM LED:
estiver em angulagao de dificil acesso, Sem um feixe colimado, muitas marcas
0 comMpOsito ndo polimerizado pode de ldmpadas de fotopolimerizagao
falhar prematuramente. \ 5 estardo limitadas em sua capacidade

de polimerizar completamente um
composito, em cavidades amplas e
profundas de certas restauragaes. Stela

X SENSIBILIDADE: elimina a necessidade da aplicagao do LED
Compésito ndo pblimerizado e reduz 0 nsco‘potenmal de termos uma
microfalhas, tecnicas de mu{tiplas resina polimerizada de forma inadequada.
etapas e tempo prolongado na
Cadeira colocam 0s pacientes em ¢/ REDUGAO DE ERROS TECNICOS:
maior risco de sensibilidade pos- Com menas etapas, hd menar chances
operatoria. de contaminagao e de erros operacionais, profundidade

proporcionando maior seguranga clinica. ilimitada de
polimerizagao
LIMITE DE PROFUNDIDADE: +/ PROFUNDIDADE ILIMITADA DE

X A maiaria dos compositos sao M POLIMERIZAGAO:
limitados a 2mm de profundidade =7 Stelae uma nova geragao de
de polimerizagéo. Restaurages COMPAGSItos que se autopolimeriza em
mais profundas requerem maior profundidade ilimitada. Isto proporciona
tempo pela necessidade de varios ‘l’ total certeza de polimerizagdo em todas
incrementos. as restauracoes.



UMA ADESAQ MAIS FORTE E SEM FALHAS

PESQUISA: SEM FALHAS DE INTERFACE

Um estudo externo demonstrou resultados da alta forga de adesédo do Sistema Stela a dentina. As imagens de micrografia
mostraram interfaces sem defeitos ou falhas. O estudo observou gue a “Filtek One Bulk-Fill apresentou os resultados
mais baixos, com interfaces de resina dentinaria caracterizadas por falhas e porosidades”. Em contraste, 0
Sistema Stela “...exibiu melhor adaptagao interfacial e melhor desempenho de aderéncia em comparagio com 0s
compostos universais e Bulk Fill.”

INTERFACE DE ADERENCIA STELA FILTEK ONE BULK FILL FILTEK ONE BULK FILL

[AUTOCONDICIONANTE) [SEM CONDICIONAMENTO) (CONDICIONAMENTO TOTAL)

Microscopia confocal de uma interface de Microscopia confocal mostrando a interface de Microscopia confocal mostrando a interface de
dentina Stela sem Falhas, usando o Primer dentina da Filtek One Bulk-Fill (3M ESPE), em dentina da Filtek One Bulk-Fill (3M ESPE), em
Stela para Autocondicionamento. modo enxague e autocondicionamento. A modo enxague e autocondicionamento. A
Observe a profundidade de penetracdo do Stela seta vermelha mostra a presencga de falhas. seta vermelha mostra a presenca de falhas
Primer (amarelo) dentro dos tubulos dentinérios Taxa de falha no pré-teste: 75% Taxa de falha no pré-teste: 10%

Taxa de falha no pré-teste: 0% SOURCE: SAURO, Salvatore et al. 2022. Resisténcia da adesdo por microtragao e adaptago interfacial de dois compositos bulk-fill em

comparacao com um sistema de restauragao de compositos convencional

[Stela] atua tAo bem quanto 0s principais compasitos universais e bulk fill aderidos a dentina com
adesivos universais.” Além disso, neste estudo, [Stela] apresentou melhor adaptagao interfacial e
maior desempenho de unido em comparagao com 0s compasitos universais e bulk fill.

E E . PAULA MACIEL PIRES e ALINE DE ALMEIDA NEVES (Universidade Federal do Rio de Janeiro)
FILIPPO SEMENZA e SALVATORE SAURO (Universidade Cardenal Herrera CEU)
IRINA MAKEEVA (Universidade Sechenov] Associagao International de Pesquisa Dentéria, Asia, 2022.

Combinagoes padrao de condicionamento com: primer, adesivo e RESULTADOS DA RESISTENCIA DA ADESAO POR
polimerizagdo sdo demoradas e sensiveis a tecnica, introduzindo MICROTRAGAO (MPa)

um potencial risco de erros que levam a sensibilidade e falha

prematura. 2

0 Stela Primer foi desenvolvido em conjunto com a Stela Capsula e 20 232

a seringa Stela Automix. Juntas, as formulag@es se combinam para

proporcionar maior forga de adesdo em comparagao com 0s g 15

produtos padréo de condicionamento primer adesivo.

Tanto o Stela Primer como 0 composito Stela possuem monomero
MDP, garantindo forte adesao quimica, livre de fendas e com
melhor vedagao para maior durabilidade. Stela tambem ¢ livre de

BPA e HEMA. o
SDI Stela Primer 3M Filtek Supreme XTE 3M Filtek One Bulk Fill
0 Stela Primer penetra nos tubulos dentmé”os/ formando + Stela Automix +Scotchbond universal*  + Scotchbond universal*
retengﬁes micromecanicas [adeséo secundéria] SAURD, Salvatore et al. 2022. Microtensile bond strength and interfacial adaptation of two bulk-fill
. composites compared to a conventional compaosite restorative system

“Ndo sdo marcas registradas da SDI

0 Stela Primer entdo se adere guimicamente ao compasito Stela
(aderéncia primaria), formando verdadeira interagao entre 0s
atomos ou moléculas de Primer e 0 compaosito.



A VERDADEIRA ALTERNATIVA AO

AMALGAMA

A RESINA COMPOSTA COM A
RESISTENCIA DE AMALGAMA!

Muitos produtos afirmam ser uma alternativa ao
amalgama, mas falham em comparag0es baseadas
em resisténcia, vedagao marginal e profundidade de
polimerizagao. Stela foi desenvolvido especificamente
como material restaurador que pode ser utilizado como
alternativa ao amalgama, com a vantagem de ter

um resultado estético semelhante ao dente natural,
sem retengdes mecanicas. Stela esta disponivel em
uma cor universal que se mimetiza as areas adjacentes
dos dentes com efeito camaledo.

»» 0 fundador da SDI, Jeff Cheetham, fabricou certamente mais produtos de amalgama do que qualquer
outra pessoa no mundo. De acordo com Jeff: ‘A amalgama é muito resistente e facil de aplicar. Sem
condicionamento acido, sem camadas, sem fotoativagdo. Essa é a base da Stela. 0 mundo esta rapidamente
abandonando a amalgama, e & por isso gue mobilizamos nossos 50 anos de conhecimento em amalgama
para desenvolver Stela. Stela realmente ¢ a nova alternativa ao amalgama.” €€

S JEFFERY CHEETHAM, PRESIDENTE E FUNDADOR DA SDI
MBS Recebedor da Medalha da Ordem da Austrélia (OAM), concedida por servigos dignos de reconhecimento especial.

COMPARACAQ COM 0 AMALGAMA

RESISTENCIA RAPIDA EM MINUTOS

Materiais restauradores sofrem processo de cura ao longo do
tempo até atingirem sua resisténcia final. Stela foi desenvolvido
para alcangar alta resisténcia 0 mais rapidamente possivel,
permitindo acabamento e polimento em apenas 4 minutos.
Apos essa primeira fase de endurecimento, Stela se torna um
composito resistente que supera facilmente as propriedades de
outros materiais.

Enguanto 0 amalgama alcanga apenas 37% de sua
resisténcia final em 60 minutes, Stela alcanga 90% de
resisténcia no mesmo periodo de 60 minutos.

A resisténcia rapida da Stela reduz falhas prematuras nas
primeiras 24 horas, diminuindo o0 numero de retornos e
retrabalhos ao dentista e ao paciente.

Stela também oferece um otimo custo-beneficio. Uma capsula
de Stela tem maior quantidade de material do que 3
capsulas de amalgama, o que é suficiente para grandes
restauragoes.

P ——————
9 |[STELA AUTOMIX
SO COMPOSE e

AMALGAMA STELA
Mercurio Contém Mercurio Sem Mercurio
Sensibilidade técnica Mais Alto Mais baixo

Preparacao do dente

Cavidade Retentiva

Cavidade sem retengdes mecanicas

Profundidade de polimerizacdo llimitada llimitada

Estética baixa Muito Bom

Radiopacidade Muito Alto Muito Alto

Sistema de dispensagéo Capsula Capsula ou seringa de automistura
Até 10 min 15 seg >1min 30 seg

Tempo de trabalho

(condensagdo e escultura) (insergao na cavidade)

Resisténcia rapida ~90% resisténcia apds 24 horas ~90% resisténcia apds 60 minutos

Acabamento e polimento Requer uma segunda consulta Na mesma consulta
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0 SISTEMA RESTAURADOR MAIS
RESISTENTE

MAIS RESISTENTE QUE AS RESINAS

A resisténcia de um material restaurador deve ser sempre avaliada com base em suas propriedades compressivas e de
flexado, para resistir s forgas oclusais e prevenir fraturas durante a fungao.

Stela possui o equilibrio perfeito de duas resisténcias, superando a maioria dos outros produtos de resina. Stela requer
menor nimero de etapas que as resinas tradicionais. Essa simplicidade e resisténcia proporcionam integridade a
longo prazo para as suas restauragoes.
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Stela~ Tetric Tetric Filtek One Filtek SDR Flow+
(SDI) Evoceram EvoFlow Bulk Fill Supreme (Dentsply
(lvoclar®) (lvoclar®) (3M*) Flowable Sirona*)
(3M7)
- Resisténcia a compressdo - Resisténcia flexural Fonte: Folhetos dos fabricantes e Departamento de Pesquisa e Desenvalvimento da SDI.

“Nao & uma marca registrada da SDI.
~ Stela Autamix

A MELHOR DA CATEGORIA

Stela é a resina autopolimerizavel mais resistente disponivel.

Existem varios materiais restauradores para dentes posteriores. No entanto, a0 comparar sua resisténcia, muitos possuem
propriedades inferiores que se aproximam dos iondmeros de vidro do que das resinas.

350
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218

63
0
Self Self Self Light Self Light Self Light Self Light Self Light Self Light
Cure Cure Cure Cure Cure Cure Cure Cure Cure Cure Cure Cure Cure Cure
Stelar  Equia Forte HT Cention Forte Cention N Surefil One Activa BioACTIVE Fill-Up! Bulk EZ
(SDI) (GCY (Ilvoclar)* (Ilvoclar)* (Dentsply Sirona*) (Pulpdent*) (Coltene*) (Zest Dental
Solutions*)

Resisténcia a compressao Resisténcia flexural
- P - Fonte: Folheto de fabricantes para Equia Forte HT e Departamento de

Pesquisa e Desenvolvimento da SDI para o restante dos produtos
~ Stela Automix



MAIOR RAPIDEZ COM A
ESTETICA CAMALEAQ

AUTOPOLIMERIZAGAQ 50% MAIS RAPIDA

Stela apresenta tempo de autopolimerizagdo mais rapido do que 0s dois
principais materiais restauradores hibridos. A Stela Capsula e a seringa
Stela Automix oferecem tempo de trabalho confortavel de > 1 minuto e

30 segundos. As restaurages estao prontas para acabamento e polimento
em 4 minutos a partir do inicio do tempo de mistura.

Esta economia de tempo de 50% aumenta sua eficiéncia de tratamento.
Tal eficiencia € multiplicada quando se restaura varias lesfes de caries
consecutivamente. Passo 1: Preparo cavitario

Surefil One Cention Forte

(Dentsply Sirona’) (vaclar’) Passo 2: Primeira cavidade restaurada e tira matiz
removida

Fonte: Catalogos dos fabricantes para produtos ndo-SDI e para o Departamento de Pesquisa e Desenvolvimento
da SDI para Stela. "N&o é uma marca registrada da SDI

TRANSLUCIDEZ E OPACIDADE

Um compoasito bulk fill geralmente tem limitagOes de opacidade
para permitir que a luz penetre mais profundamente.

Stela ndo precisa de fotopolimerizag&o e oferece equilibrio entre
translucidez e opacidade para a maioria dos dentes posteriores.
Sua tonalidade universal com efeito camaledo se mistura com

as estruturas circundantes, bloqueando manchas como uma
substituicdo de dentina e selando bordas para um acabamento
impecavel que imita o esmalte.

Passo 3: Ambas as restaurag0es estdo finalizadas.

Stela oferece uma profundidade de polimerizagao ilimitada
sem comprometer a estética.

,.xz

= FOTOS CEDIDAS PELO PROFESSOR DOUTOR
GONZAOL ARANA GORDILO

Professor em diversas universidades colombianas -

Conferencista Internacional em Biomateriais e Estética Passo 4: Aspecta radiografico, mostrando radiopacidade
Dentéria muito alta para auxiliar o diagnastico.
SEM AMINA TERCIARIA PARA MELHOR ESTABILIDADE DE COR C

A maioria dos comp0sitos autopolimerizaveis contém amina terciaria. Este aditivo
pode contribuir para o escurecimento da cor a longo prazo e 0 amarelamento das
restaurages.? A amina terciaria tambem pode reduzir a longevidade da adesédo a
dentina @ medida que a restauragdo de resina composta envelhece.? C

Stela foi formulado sem amina terciaria. 1Sso proporciona estabilidade esteética
aprimorada a longo prazo, mantendo a resisténcia da adesao.

1 Andrea Kowalska et al. The Photoinitiators Used in Resin Based Dental Composite - A Review and Future Perspectives, 2021. C
2 Andrea Kowalska et al. Can TPO as Photoinitiator Replace “Golden Mean” Camphorquinone and Tertiary Amines in Dental Composites?, 2022



FOTOS CLINICAS

2 Eu usei Stela com diferentes
protocolos, incluindo diretamente,
Sem protegdo pulpar, e ndo causou
sensibilidade. Obrigado, SDI, por
compartilhar esses maravilhosos

avangas em nossa profisséo! €€ Cavidade preparada e pronta para ser Aspecto final apés acabamento e polimento
isolada com lengol de borracha

= PROF DR GONZALO ARANA GORDILO

Professor em varias universidades colombianas
Palestrante internacional em Biomateriais e Estética Dental

» A aplicagdo de Stela é muito
facil e ap0s 4 minutos a restauragao
apresentava a mesma cor do dente.

Excelente polimento! Produto

perfeito! « Cavidade preparada e pronta para ser Aspecto final aps acabamento e polimento
isolada com lengol de borracha

7

B B rroFbrROCIOLAZO

Professor do Programa de Especializagdo em Odontopediatria na Universidade Cientifica do Sul - Lima - Peru Co-autor de trés livros sobre
Odontopediatria e varios artigos de pesquisa

Primeiros e segundos molares inferiores Caries removidas e cavidades de Classe
com restauragoes de resina defeituosa | preparada

BB or.JosE cepiLLo

Fellow e Diplomado do Congresso Mundial de Odontologia
Minimamente Invasiva - Valéncia

Aplicagao de hidroxido de célcio para Restauragéo Concluida
proteger a drea mais profunda da cavidade,
seguida pela aplicagao da Stela Primer

Preparo da Cavidade
Remogao parcial

BB orLuis MARTAGON
Mexico

Cavidade preparada Resultado Final Antes Depois



CELEBRANDO 0 o0°
ANIVERSARIO DA SDI

Com base em 50 anos de experiéncia em pesquisa
odontologica, as particulas de carga ionglass™ da SDI sdo
fabricadas na Australia por nossos especialistas em vidro.

Atecnologia ionglass™ mimetiza a estrutura natural dos
dentes, garantindo que as restauragoes resistam as forgas de
mastigagdo a longo prazo e que os pacientes figuem satisfeitos
com o tratamento.

Stela contém particulas de carga ionglass™, um vidro hibrido
bioativo patenteado, feito de uma mistura unica de diferentes
tamanhos de particulas ultrafinas altamente reativas.

ANOS._
K DE CIENCIA

Q ionglass

FORMULA BIOMIMETICA

000

TAMANHO DAS PARTICULAS E DISTRIBUICAQ

Em uma busca constante por inovagao, 0s cientistas da

ODONTOLOGICA

FLUORETO, CALCIO E ESTRONCIO

Stela contém fluoreto, calcio e estroncio com propriedades
biomiméticas e bioativas aprimoradas, adicionando uma
camada extra de protegdo durante o desafio acido.

0s compositos restauradores podem ser muito diferentes

um do outro. Alta resisténcia, baixa abrasao e excelente
polimento dependem nao apenas do tamanho das
particulas de carga de vidro, mas muito da concentragao

SDI'melhoraram a distribuigdo de diferentes tamanhos das
particulas de carga Stela, combinando nanoparticulas de
silica amorfa, resultando em propriedades mecanicas

de cada medida na formulagdo.

de primeira classe e polimento rapido e duradouro,
associado a um desgaste muito baixo.

PROPRIEDADES FiSICAS STELA CAPSULA* STELA AUTOMIX*

Resisténcia a compressao (MPa) [24h, Dark Cure)
Modulo de compresséo (GPa) (24h, Dark Cure)
Resisténcia a flexao (MPa) (24h, Dark Cure)
Mddulo de Flexao (GPa) (24h, Dark Cure)

Dureza superficial (VHN]) (24h, Dark Cure)

Distribuigdo do tamanho da particula de
preenchimento (um)

Carregamento de particulas de carga

“Fonte média: Departamento de Pesquisa e Desenvolvimento da SDI

Vidro fluoro-alumino-silicato:
tamanho meédio de particula
4,0 um (faixa de distribuig&o de
aproximadamente 2 a 8 um]

3327 3307
S 40
1334 1428
14.6 86
710 454

Vidro fluoro-alumino-silicato: tamanho meédio
de particula de 4,0 um (faixa de distribuicdo de
aproximadamente 2 a 8 um)

Vidro de bario-alumino-borossilicato: tamanho
meédio das particulas de 2,8 um (faixa de dis-
tribuigdo de aproximadamente 2 a 5 ym)

76.8 wt% (55.4 vol%) 61.2 Wt% (36.4 vol%)



PARCERIA DE PESQUISA MULTIANUAL

A tecnologia Stela € o resultado excepcional de uma parceria entre cientistas
da SDI - com meio século de experiéncia no desenvolvimento de materiais
odontologicos - e engenheiros da Universidade de New South Wales
(UNSW), Universidade de Sydney e Universidade de Wollongong. Essas
trés universidades australianas lideres mundiais tém mais de 170 anos de
experiéncia combinada em pesquisa de resinas industriais de alto desempenho,
entre outros materiais. Essa colaboragao resultou no desenvolvimento da Stela,
uma resina odontoldgica de alto desempenho.

A parceria entre a SDI e a UNSW, que levou a tecnologia inovadora da Stela,
também resultou em multiplos artigos cientificos publicados em revistas e
apresentados em conferéncias.”

“ This project received grant funding from the Australian Government through the CRC Program

2 A colaboragao cientifica entre pesquisadores
interdisciplinares de resinas na UNSW e cientistas da SDI se
tornou o veiculo de comercializagao para 0 desenvolvimento
de biomateriais e tecnologias avangadas. €€

N PROF GANGADHARA PRUSTY
8 Diretor, Centro de Treinamento ARC para a Fabricagéo
Automatizada de Resinas Avangadas, Escola de Engenharia
Mecanica e Manufatura, UNSW SYDNEY, Australia

2 A equipe da SDI, trabalhando em estreita colaboragao
Com nossa equipe de resinas multifuncionais na UNSW,
esta preparando o terreno para o langamento de uma
nova fronteira de resinas restauradores. €€

Srn DR RAJU
8 Gerente do Centro de Treinamento ARC para a Fabricagdo Automatizada
de Resinas Avangadas, Escola de Engenharia Mecanica e Manufatura,
UNSW SYDNEY, Australia

2> Foi uma oportunidade Unica na vida trabalhar

na pesquisa colaborativa UNSW-SDI sobre resinas
dentarias, permitindo que a ciéncia inovadora da UNSW
fosse traduzida para a fabricagao de produtos na SDI. €€

S MR JERRIN THADATHIL VARGHESE
MY Fscola de Engenharia Mecanica e Manufatura,
UNSW SYDNEY, Australia

Os ultimos 10 anos de desenvolvimento de materiais restauradores trouxe
apenas melhorias minimas.

ISS0 0corTe porgue 0s NovoS materiais restauradores se concentram apenas
no material e negligenciam as etapas envolvidas no processo de restauragac.

Stela € um sistema completo de resina de ponta a ponta que
proporciona restauragdes mais faceis e mais resistentes, sem fendas.
Isso proporciona a voce previsibilidade clinica em todas as ocasioes.
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INSTRUGOES DE USQ

e

Usando um microaplicador (Points, SDI Limited), Usando a capsula (ativada por 10 segundos em um Stela polimeriza 4 minutos apds a extrusao [ou
aplique Stela Primer nas superficies da cavidade misturador, por exemplo, Ultramat, SDI Limited] ou a mistura da capsula). Limpe a camada inibidora
preparada e nas margens, deixando por 5 seringa automisturadora, aplique a Stela na cavidade, e termine com brocas e spray de dgua.
segundos antes de soprar suavemente com jato preenchendo toda a cavidade em um Gnico passo. Opcional: polir com Pasta de Polimento (SDI

de ar por 2-3 segundos. Levemente super preencha para garantir bom Limited).

contato com o Stela Primer nas margens.

Observagao: A capsula de Stela pode liberar algum po residual durante o clique inicial do aplicador. Esse pa € inerte, seguro e ndo afeta 0 desempenho clinico.

DETALHES DO PRODUTO DICAS CLINICAS

id

Gostaria de clarear
150% mais rapido?

Escaneie o cddigo QR
para ver Pola Office+

STELA KIT INTRODUTORIO STELA KIT INTRODUTORIO

STELA Automix Kit Introdutorio 8640002 STELA Automisturador [Automix) 8640004

1 Seringa de 8g de Stela Automix Kit Introdutdrio

1 Frasco de Sml de Stela Primer Kit com 10 Capsulas Stela

15 Pontas 1 frasco de Stela Primer 5ml

15 Aplicadores de pontas finas 15 microaplicadores Pontas Procurando por uma resina
Superfinas bulk-fill tradicional que seja

facil de compactar e nao
grudenta para otimizar o
manuseio?

Escaneie o cddigo QR para

@ conhecer a Aura Bulk Fill.

STELA AUTOMISTURADOR (AUTOMIX) STELA CAPSULA
Stela Seringa 8640001 Stela Capsula 8640003 ViR A ERe e
1 Seringa de 8g de Stela 50 Cépsulas Stela U8 pEIEEE] el s

camadas com a tecnologia
de correspondéncia logica de
cores?

Escaneie o cadigo QR

e conhega Luna 2.

Automisturador( Automix)
15 Pontas para mistura

Vocé esta procurando por um
adesivo universal confiavel

STELA PRIMER PONTAS PARA MISTURA 2022] ?Sﬁﬂgleﬁr?ﬁg ﬁ gﬁif’e
Stela Primer 8640006  Stela pontas para misturar 8640005 BE’A? Escaneie o codigo QR e

1 frasco 5ml de Stela Primer 50 pontas para misturar ; ] conhega 0 Zipbond.




STELA EM RESUMO

RESINA FLUIDA DE AUTOPOLIMERIZAGAO
Todas as caracteristicas desejadas para facil aplicagdo e
excelente adaptagao

REDUZ AS TENSOES DE CONTRAGAO DE POLIMERIZAGAO
PARA UMA INTERFACE SEM FENDAS

Polimeriza a partir das paredes e nao da superficie livre, para
uma interface de unido estavel e sem fendas

AUTOPOLIMERIZAQAU GERANDO PROFUNDIDADE DE
POLIMERIZAGAO ILIMITADA com alto grau de conversdo
para propriedades mecanicas otimizadas

ESTUDO: MAIOR FORCA DE UNIAO DO QUE UM ADESIVO
UNIVERSAL. NAO REQUER CONDICIONAMENTO ACIDO
FONTE: SAURO, Salvatore. Resisténcia de unido microtensil e adaptagéo

interfacial de duas resinas de preenchimento em massa comparados a um
sistema restaurador de resina convencional. 2022

® e

ESCOLHA DE CAPSULA OU SERINGA DE AUTOMISTURA
para cobrir todas as aplicagdes clinicas com o melhor
manuseio

=

ALTA RESISTENCIA FLEXURAL
para resistir as forgas de flexao e proteger as cuspides

ALTA RESISTENCIA A COMPRESSAO E
ALTA DUREZA SUPERFICIAL
para proteger 0s dentes contra for@as oclusais intensas

® ®

* Source: SDI Research & Development Department
™ Source: SDI Research & Development Department, ACTA test 200,000 cycles
are equivalent to ane year in function

AUSTRALIA

CONTEM MONOMERO MDP, E E LIVRE DE BPA E HEMA
Para uma confiavel e elevada resisténcia de unido a dentina
e ao esmalte, obtendo restaurages duradouras.

CONTEM FLUOR, CALCIO E ESTRONCIO
para propriedades bioativas aprimoradas
durante o desafio &cido

EXCELENTE RADIOOPACIDADE DE 308% Al*
auxiliar no diagnostico

DESGASTE MUITO BAIXO
Apenas 0,052 mm apos 200.000 ciclos para polimento
duradourg™

OPACIDADE EQUILIBRADA
Alta relagdo de contraste para bloquear manchas dentinarias

TONALIDADE UNIVERSAL COM EFEITO CAMALEAO
para imitar o esmalte, obtendo bons resultados estéticos,
enguanto reduz o estogue de diversas cores

AT RONC G

g;;ggg%@ SCANEIE O QR CODE E ACESSE
;,~fg; sig*x ;i. §,; A PAGINA STELA.

| 0 processo de duas etapas da Stela torna

as restauragdes mais faceis do que nunca.
Assista a um video do passo a passo para 0S
sistenas automix (automistura) e capsula.

oSpotes,obe
x..:‘ tees
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MADE IN.AUSTRALIA
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