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MATERIAL COMPOZIT FLUID UNIVERSAL

SLK  UNIVERZALNY TEKUTY KOMPOZIT
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UNIVERSAL LAGVISKOS KOMPOSIT

Australia 1 800 337 003

Austria 00800 0225 5734

Brazil 0800 770 1735

France 00800 0225 5734

Germany 0800 1005759
Italy 00800 0225 5734
Spain 00800 0225 5734
UK 00800 0225 5734

USA & Canada 1 800 228 5166

INSTRUCTIONS
FOR USE
INTENDED USE
Luna Flow /Luna Flow LV
is designed to restore teeth
by dental professionals.
Luna Flow / Luna Flow LV flowable
composite, is a versatile radiopaque,
flowable, light cured material. The
composite is directly extruded into
the cavity preparation for maximising
adaptation to the preparation.

COMPOSITION OF LUNA FLOW:

Dimethacrylates (43% wt) (68% vol)
* Urethane dimethacrylate
 Triethylene Glycol Dimethacylate
* Ethoxylated Bisphenol
A Dimethacrylate

Fillers (56%wt) (32% vol)

(0.02 - 1 micron)
* Barium Class
« Silicon Dioxide (hydrophobic
fumed silica)
o Ytterbium Trifluoride

Initiators (< 1%)

Stabilisers (< 1%)

Pigments (< 1%)

COMPOSITION OF

LUNA FLOW LV:

Dimethacrylates (47% wt) (72% vol)
* Urethane dimethacrylate

* Triethylene Glycol Dimethacylate
* Ethoxylated Bisphenol

A Dimethacrylate

Fillers (52%wt) (28% vol)

(0.02 - 1 micron)

* Barium Glass

 Silicon Dioxide (hydrophobic
fumed silica)

 Ytterbium Trifluoride

Initiators (< 1%)

Stabilisers (< 1%)

Pigments (< 1%)

Luna Flow / Luna Flow LV composite
is radiopaque with about 265%

and 250% aluminium respectively
(100% aluminium has a radiopacity
equivalent to that of dentin and 200%
aluminium is equivalent to enamel).

INDICATIONS FOR USE:
Conservative Class |
(including occlusal surfaces),
II, 1ll, IV restorations

* Class V restorations (cervical
abrasion, root erosion, abfraction)

* Repair of defects in enamel
and porcelain restorations

* Sealants (pit & fissure, implant)

* Radiopaque cavity liner
under direct restorations

* Blocking out of undercuts

*  Minor core build ups

* Repairing or sealing of
temporary crowns

* Cementation of porcelain,
ceramic, composite veneers

* Splinting (mobile teeth,
fibre bridges)

¢ Cover stains.

CONTRA INDICATIONS:
Do not use if a dry field
cannot be established

* Do not use for pulp capping.

* Do not use in conjunction with
any eugenol-containing materials.

* Do not use in anyone who
has an allergy to acrylics or
who has an allergic reaction to
the material of this product.

NOTE: This product may cause

skin irritation to some people.

In such cases, discontinue use

and seek medical attention.

SIDE EFFECTS:
Areas around the pulp should
be protected with a suitable
pulp/dentin protector to
prevent any potential irritation
(selectively apply a calcium
hydroxide-based preparation
in areas near the pulp).

¢ The components of Luna Flow
/Luna Flow LV could, on rare
occasions, cause sensitisation.
In these cases, Luna Flow / Luna
Flow LV should not be used.

INTERACTIONS:

* Eugenol containing substances
may inhibit the polymerisation
process of composite materials.
Therefore, using such materials
in conjunction with Luna Flow /
Luna Flow LV must be avoided.

e The use of chlorhexidine,
cationic mouthwashes, and
plaque-disclosing substances
may result in discoloration.

INSTRUCTIONS FOR USE:
Preparation recommendations:

1. Clean and isolate tooth employing

standard techniques and
instruments. Rubber dam is the
preferred mode of isolation.

2. A conservative cavity should be
prepared, employing standard
techniques and instruments, to
form a slightly rounded internal
form. Margins of the cavity
preparation should end in sound
and supported enamel with no
bevels in stress bearing locations.
If bevelling is desired in a low
stress location it should extend
no further than 1mm at an angle
of no greater than 45°. Pre-
wedging is also recommended to
ensure that the restored tooth will
have an adequate contact point.

3. Prophy all surfaces to be etched
including surfaces adjacent to
the cavity with an oil free non-
fluoride containing paste or a
slurry of pumice and water.

4. Rinse thoroughly with water.

Shade Selection
Ensure the tooth surface is
clean and dry before colour
matching. Do not desiccate.
6. Use a VITA® shade guide
to select your shade before
placement of rubber dam.

NOTE: Do not use uncured paste
for colour matching as there is a
slight colour change upon curing.

Recommendation:

When the adjacent teeth are
significantly different in shade, try to
match the lighter shade. For visual
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confirmation of shade selected,
place small amounts of composite
on a surrounding tooth surface
and light cure before bonding

Isolation

Isolation techniques must be

used to prevent contamination.
Rubber dam is the preferred mode
of isolation. Do not use if a dry
field cannot be established.

Direct Restoration

7. Thoroughly dry the surface to

be etched with dry, oil-free

air. Etch tooth surface using

the ‘selective etch’ or ‘total

etch’ technique with 37%

phosphoric acid according to the

manufacturer’s instructions, or
proceed to the following steps

if using ‘self etch’ technique.

Wash thoroughly with water.

Remove excess water.

Keep moist. Avoid

contamination e.g. saliva.

10. Apply bonding agent, such as
Zipbond (SDI Limited), according
to the manufacturer’s instructions
to saturate all internal surfaces.

. Directly extrude the flowable
composite in increments
of 2mm or less.

NOTE: ensure that the
dispensing tip is firmly attached
to the syringe by twisting the tip
hub securely onto the syringe.
NOTE: For best results, apply
restorative at normal room
temperature (23 + 1°C, 73 + 2°F).

A CAUTION: Air bubbles may

be present when extruding the
material. In these instances,
use a probe to burst air
bubbles before light curing.

. Light cure the composite using a
suitable high power LED curing
light (440-480nm wavelength with
a minimum light intensity of 1,000
mW/ cm?) such as Radii-Cal CX
(SDI Limited) for a minimum of 20
seconds in increments of 2mm.

13. Finish the restoration using

standard techniques. Instruct
patient not to eat or drink
anything for at least one hour
after the procedure.

NOTE: Cooling with water spray
and effective suction whenever
possible when finishing the
restoration is recommended.

Additional notes:

® Luna Flow / Luna Flow LV syringe

tips are for single use only. Reuse
will result in cross contamination.
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CEMENTATION OF

PORCELAIN, CERAMIC AND
COMPOSITE VENEERS

Prior to cementation with Luna Flow
/Luna Flow LV, the restoration must
be pre-treated according to the
manufacturer’s instructions for use
Luna Flow / Luna Flow LV is only
suitable for the cementation of
restorations that have translucency
and are of appropriate thickness to
allow polymerisation light to pass
through, to ensure that the light
reaches Luna Flow / Luna Flow LV,
so that it can cure completely.

STORAGE AND HANDLING
Avoid excess heat.

e Store at temperatures between
2°and 25°C (35° - 77°

*  For optimum freshness,
refrigeration is optional.
Product temperature should
be between 20° and 25°C
(68° and 77°F) when used.

A PRECAUTIONS
Avoid prolonged contact of
etchant, adhesive and composite
with the skin or oral tissue, as it
may cause inflammation of the
oral tissues or skin sensitisation.

e Patients with known material
sensitivity or allergic reactions to
this product should not use it.

* For professional use only.

* Keep out of reach of
children and pets.

* Do not take internally.

* Do not use after expiry date.

¢ Do not expose material
to direct light.

/\ CAUTION: Federal Law
restricts this device to sale by
or on the order of a dentist.

FIRST AID

Eye (contact): Wash thoroughly with
water and seek medical attention.
Skin (contact): Remove using a
cloth or sponge soaked in alcohol.
Wash thoroughly with water.
Ingestion: Rinse mouth with water
and discard. Drink plenty of water/
milk. Do NOT induce vomiting. Seek
medical attention if symptoms persist.
Inhalation: No symptoms expected
under normal conditions of use. If
affected, move to well ventilated area.

If a serious incident has occurred
due to this product, please

report this incident to the
manufacturer of this product and
to the competent authority in
your state or country. Dispose in
accordance with local regulations.

SDS available at www.sdi.com.au or
contact your regional representative.

NPEOHA3HAYEHUE:

Luna Flow / Luna Flow LV

& npeaHas+Havera sa
BBb3CTaHOBABAHE Ha

3bOM OT AEHTANHW
cneuvanmcty. Luna Flow / Luna
Flow LV TeueH komnoauT e
YHVBEPCAsIEH PEHTTEHOKOHTPACTeH,
TEUMB, (hOTONOMMMEPUSVPALL,
marepuas. KoMnosuTsT ce
EKCTPYAMPa MPEKTHO B KaBnTeT
3a MaKcyMasHO afanTvpaqe.

WHCTPYKLINS
3A YNOTPEBA

CBHCTAB HA LUNA FLOW:
Dimethacrylates

(43% Tern.) (68% 06.)

* Urethane dimethacrylate

* Triethylene glycol dimethacrylate

* Tricyclodecanedimethanol
dimethacrylate

MbnHvTenm (56% Tern.) (32%

06) (0,02 - 1 mukpoHa)
CTPOHLMEBO CTBKIO

e Silicon dioxide (hydrophobic
fumed silica)

e Ytterbium trifluoride
Wrnumatopu (< 1%)
Crabunuaatopy (< 1%)
MurmenTtn (< 1%)

CBbCTAB HA LUNA FLOW:

Dimethacrylates

(47% Tern.) (72% 06.)

* Urethane dimethacrylate

* Triethylene glycol dimethacrylate

* Tricyclodecanedimethanol
dimethacrylate

MenHvtenm (52% Tern.) (28%

06.) (0,02 = 1 MuKkpoHa)

¢ CTPOHLWMEBO CTBKIIO

* Silicon dioxide (hydrophobic
fumed silica)

* Ytterbium trifluoride
Whnumatopu (< 1%)
Crabunmsatopu (< 1%)
MurmerTyt (< 1%)

KomnoautsT Luna Flow / Luna
Flow LV ce oTnvyaBa ¢ BUCOKa
PPEHTFEHOKOHTPACTHOCT CrIPSiMO
[EHTVHA 1 emainna - okoso 2,5
MbTU MO-BICOKA CMIPSIMO IEHTVIHA
1 0,25 NbTU CNPsSIMO emaiina.

nOKA3AHI/Iﬂ 3A YNOTPEBA:
KoHcepsaTtusHmn
BB3CTAHOBSBaHS KNac |
(BKIIOHMMTENHO OKSTy3aIHIA
nosbpxHocTy), I, I, IV

*  Bb3CTaHOBSIBaHNS OT K/ac
V (UepBurkanHa abpasus,
KOpeHoBa epo3usi, abpakLys)

* BwacraHossBaHe Ha gedextn
B emaitfia 1 nopLenaHoBn
BbL3CTAHOBABAHNS

*  CunanuavpaHe (SmMku v
hucypw, MNNaHTV)

®  PeHTreHOKOHTpacTHa
NOANIOXKA Ha KaBUTETU Mof,
[VIPEKTHU Bb3CTaHOBSBAHIIS

¢ Brok1paHe Ha nogMonute

*  MVHUMaIHO U3rpavkaaHe

* [lonpaska Wnn yrisTHsBaHe
Ha BPEMEHHM KOPOHM

*  LyumeHTupaHe Ha
NOpLENaHOBY, KepaMU4HI
1 KOMMOBUTHI haceTn

*  LLnHupate (noasvxHW
3661, HPUBPOMOCTOBE)

* [lokpuBaHe Ha neTHa

I'IPOTI/IBOI10KA3AHVIR
He vanonssaiite, ako He Moxe
[1a Ce YCTaHOBM CyXO rone.

* He uaronssaiite 3a
3aTBapsHe Ha nynna.

* He uanonasaiite
3aeqiHo C MaTepuay,
ChbbPXaLLV EBreHON.

* He usnonasaiite npu xopa,
KOUTO MMat aneprms KoM
aKPUN NN KOUTO UMaT
anepruyHn PeakLn Kbm
marepuana Ha To3u MPoayKT.

3ABEJIEXKKA: Toau npogykT

MOXe [ja NPUUMHN ApasHeHe Ha

KoXara npu Hskow xopa. B Takvea

cnyyau npeycTaHoseTe yrotpebata

1 MOTBPCETE MEANLIMHCKA MOMOLL.

CTPAHI/I"IHI/I E®EKTU:
ObnactuTe oKono nynnara
TpsibBea fa 6baat 3amuTeHn
G NOAXOLISILL, MPOTEKTOP 3a
nynna/[eHTVH, KaTo KasLyeBo
XVIPOKCVAHA MOAJIOKKa, 33
1@ ce NpefoTBPaTH BCSKO
NOTEHLMANHO []pasHEHe.

¢ KomnoHeHTuTe Ha Luna
Flow / Luna Flow LV moraT 8
pefikv Ccryyan fia MPUIMHST
ceHevbunaaups. B Tean cnyyan
Luna Flow / Luna Flow LV He
TpsiGBa Aa Ce uarosnasa.

B3AVIMO£IEVICTBVI$|
CbabpXKaLLyiTe eBreHos
BeLLeCTBa Morar Aa
BBL3MPENSTCTBAT NpoLeca
Ha roMMepn3aLvs Ha
KOMMNO3UTHUTE MaTepuanun.
CrefoBaTesiHoO 13MoI3BaHETO
Ha TaKvBa MaTepuanm 3aeaHo
¢ Luna Flow / Luna Flow LV
Tpsibea fia ce usbsarea.

*  /13n0on3saHeTo Ha X/IOPXEKCUaVH,

KaTUOHHW BOAW 3a ycTa u
BELLECTBa, pasrpakialm
nnaka, Moxe Aa [oBeae
10 0besLBeTsBaHe.

I/IHCTPVKLII/WI 3A YNOTPEBA:
MNPEMNOPD!

1. HOHMCTeTe n maonmpame 3bba,
KaTo V3Nos3eare CTaHAaPTHN
TEXHWKI 11 VHCTPYMEHTU.
KodhepaambT e npefnodmMTaHmuaT
HauMH 3a N30/aLWS.

2. Tpsibea fa ce nofroTeu
KOHCEPBATVBEH KaBITET, KaTo
Ce M3Mon3BaT CTaHAapTHI
TEXHWKI 11 HCTPYMEHTY, 3
fa ce ohopmun Neko 3aobneHa
BbTpeluHa opma. Kpaviara Ha
KaBuTeTa TpsibBa Aa 3aBbpLuBaT
CbC 3Apas 1 NOAAbPXKaH emainn
6e3 CkocsiBaHNs B MecTaTa,
HOCELLW HanpexeHie. AKo e
XKENATEe/HO CKOCSIBaHe B MACTO
C HICKO HarpexeHue, To He
TpsiBBa fa Ce MpocTvpa noseve
oT 1 mm, noA brba He No-ronsm
oT 45°. MpenopbyBa ce n
npeaBapvTeNHO 3aK/NHBaHe,
3a fa Ce rapaHTupa, 4e
BBL3CTAHOBEHUST 310 LLE MMa
noaXoAsLLIA KOHTAKTHa TOHKa.

3. TpothunakTpanTe BCUHKIA
MOBBPXHOCTU, KOWTO LLiE
GbaaT euBaHy, BKIIKHUTENHO
NOBBPXHOCTI B CbCEACTBO
G KaBuTeTa, C 6eamacreHa
HecbabpXKala dayopua nacta
WM Kallia OT nemsa 1 Boaa.

4. WannakHeTe 06UnHoO ¢ Boda.

WU360p Ha ussT

5. YsepeTe Ce, 4e NOBbPXHOCTTA
Ha 3bbUTe e YMcTa 1 cyxa,
npeay fia cbnocTasnTe
ugeTa. [la He ce n3cyLuasa.

6. Wanonaeaiite pasupetka VITA®,
3a fla u3bepeTe CBOS LBAT Npeav
NoCTaBsHETO Ha Kothepaam.
3ABENEXKA: He nsnonssaiite
HeBTBBP/EHa nacTa 3a
ChIOCTaBSHE Ha LBETOBETE,

Thbi1 KATO VMa Jieka NPoMsiHa
Ha LiBeTa Mpu BTBLPASIBAHE.

Mpenopbka:

KoraTo cbcepHuTe 3661

Ca 3HauNTENHO Pa3IIHI

110 LBSAT, onuTaiTe ce Aa
CbyeTaeTe Mo-CBET/S HIOaHC.
3a BU3yanHo notebpxaeHie

Ha n3bpaHus UBsT, noctaseTe
MaUIK1 KOJIMYECTBA KOMMO3UT
BbPXY 3a06vkansiyara 3boHa
MOBBLPXHOCT Y NOMMEpU3VpanTe
CbC CBET/IMHA NPEAy 3anensaHe.

Wsonauus:

TpsiGBa Aa Ce U3MOM3BaT TeXHUKN 3a
v30/Vpare, 3a 1a Ce NpefoTepaT
3ambpcsiBaHe. KodepaambT e
MPEANOYNTAHUST HAYMH 38 U30/IaLVs.
He nanonasaiite, ako He Moxe

[la Ce yCTaHoBM CyXo nose.

nmpexruo Bb3CTaHOBSIBaHe
MopcyLeTe cTapaTesHo
NOBBPXHOCTTA, KOSITO LLie
eLjgate, CbC Cyx Bb3flyx 6e3
Mmacro. Harecete eua Bbpxy
NOBBPXHOCTTA Ha 3b6a,

KaTo V3Mos3eaTe TexHIKa

Ha ,CeneKTUBHO eLBaHe”

WK ,MbNHO eusaHe” ¢ 37%
ocdopHa KucemHa B
CbOTBETCTBME C UHCTPYKLMWTE
Ha MPOV3BOAVTENS UM
NPOAB/KETE KbM CIeaHNTE
CTBIMKK, ako n3nosni3sate
TeXHMKaTa Ha ,camoeLiBaHe".
amuitte obunHo ¢ Boga.
OTcTpaHeTe nanmwHata
Bofa. MNoaabpKaiiTe BNaxHa
MOBBPXHOCTTA. /36sreaiiTe
3aMbpCsiBaHe, Hanp. C/IloHKa.

©®

10. HaHeceTe afxeaus, kaTo Zipbond

(SDI Limited), B cboTeeTCcTBME
C VHCTPYKLMUTE Ha
NPOV3BOAVTENS, 3a la HacUTeTe
BCUHKI BBTPELLHN MOBBPXHOCTY.
. MocTaseTe KoMNo3nTa Ha
CTBIKW OT 2 MM U/ MO-MaIKO.
/\ BHUMAHYE: Veepere ce,
Ye HaKpanHUKLT 3a A03vpaHe
€ 3/1paBO 3aKpereH KoM
CrPVHLIOBKATA, KaTO 3aBbPTUTE
30paBo HakpawHIKa BbPXY
CpVHLOBKATA.
3ABENEXKA: 3a Hait-
[o6pu pesynTati HaHeceTe
pecTopaTVBHIS MaTepuat npu
HOpMasHa CTaiiHa Temneparypa
(23 + 1°C, 78 + 2°F)

/\ BHUMAHUE: Mpn
eKCTPyAvIpaHe Ha Matepuana
MOXE /12 ¥IMa Bb3yLLIH1
MexypueTa. B Tean cnyyan
U3nonagaiTe coHaa, 3a fa
cnykarte Bb3fyLUHUTE MexypyeTa
npeau hoTononMmepusaLyisTa.

12. doTononvmepuavpanTe
KOMMO3VTa, KaTo M3rosnasare
MO[IXO/ISILLIA BMCOKOCKOPOCTHA
LED nonumepuaunpatLia
namna (440-480 nm gbixvHa
Ha Bb/HaTa ¢ MUHUManeH
MHTEH3ITET Ha CBET/INHaTa OT
1000 mW/cm?), kato Radii-Cal
CX (SDI Limited) 3a MuH1mym 20
CeKyHAV Ha CTbKK OT 2 mm

13. BaBbpLLETE Bb3CTaHOBSBaHETO,
KaTo W3Mo/3BaTe CTaHAAPTHM
TEXHUKW. VIHCTpyKTUpanTe
naLvenTa Aa He siae nn
Ve HALLO MOHe eaVH Yac
cnep, npoueaypara.
3ABEJNEXKA: MNpenopbusa
Cce OxnaxaaHe C BOAEH Crpen 1
eheKT1BHO N3CMyKBaHe, KOraTo
€ Bb3MOXHO, NPy 3aBbpLUBaHE
Ha BL3CTaHOBSBAHETO.

DonbnHuTtenHn Genexku:

® HakpaiiHuupte 3a anavumpare
Ha Luna Flow / Luna Flow
LV ca camo 3a egHoKpaTHa
ynotpeba. MNosTopHaTa
ynoTpe6a Le fosese A0
KPBCTOCAHO 3aMbPCsBaHE.

UMMEHTUPAHE HA
MNOPLUENAH, KEPAMUKA N
KOMMO3UTHU ®ACTU:

Mpepu unmeHTpaHe ¢ Luna Flow /
Luna Flow LV, BbacTaHoBABaHeTo

TpsiGea aa 6bae npeasapuTenHo

06paboTeHO ChrIAaCHO MHCTPYKLMMTE
3a ynotpeba Ha NpPoM3BOANTENS.
Luna Flow / Luna Flow LV e
MOAXO/SILL, CaMO 3a LMMEHTVPaHe

Ha Bb3CTAHOBSIBAHNS, KOUTO UMAT
MPO3PAYHOCT 1 Ca C NOAXOAsLIA

nebenvHa, 3a fa No3soNsT Ha

nosmMMepV3aumoHHaTa CBeTnHa

Aa npemuHe, 3a Aa ce rapaHtipa,

Ye cBeT/MHATa focTvira 1o Luna
Flow / Luna Flow LV, Taka 4e na
MOXe Aa BTBbPAN HaMb/IHO.

C'bXPAHEHVIE W OBPABOTKA
3bsreaiiTe npekoMepHa
TonmHa.

e  CbxpaHsiBaiite npu Temnepatypu
Mexay 2° 1 25°C (35° - 77°F).

* 3anocTuraHe Ha onTuManHa
CBEXECT, CbXPaHEHNETO B
XNAAUIHUK HE € 3ab/DKNTENHO.
Temnepartypara Ha NpoaykTa
TpsbBa fia 6bae Mexay
20° 11 25°C (68° 1 77°F),

KOraTo Ce M3Monasa.

A NMPEANA3HN MEPKY:

Wabarsaiite npoabxvTeneH
KOHTaKT Ha 60HAA 1 KOMMo3uTa
C KOXarta UM MexknTe TbKaHn
Ha yCTHaTa KyxiHa, Thit Kato
MOXe fia MPUHMHI Bb3nasneHne
U KOXHa CeHeMbnnnaaums

¢ [la He ce n3nonasa npu
NaLVeHTV C N3BeCTHA
YyBCTBUTESIHOCT KbM
maTepvana Ui anepruyHm
PeaKLv KbM TO3U MPOYKT.

* Cawmo 3a npodecroHanHa
ynotpeba.

¢ [lace naau ot fietia n
AOMaLLHW IOBUMUN.

* [la He ce npriema BbTPELLHO.

¢ [laHe ce n3nonasa cnep,
1aTU4aHe CPOKa Ha rofIHOCT.

* He uanaraiite matepuana Ha
npsika CBET/MHA, Thi1 KaTo
n3naraHeTo Ha CBEeT/IMHa
BOAW 10 NPeXieBpeMeHHa
nosvMepu3aLys.

BHUMAHMUE: ®epnepanHuar
3aKOH OrpaHn4asa npofax6ara Ha

TOBa YCTPOWCTBO MO NOpbYKa Ha

3bbonekap.

I'I'bPBA nomowy
Oum (KoHTaKT): V3muiiTe
06WIHO C BOfia M NOTBPCETE
MeaVLIMHCKA MOMOLLL.

e Koxa (KOHTaKT):

QOTCTpaHeTe ¢ Kbpna uin
rb6a, HanoeHa ¢ ankoxon.
3muiiTe 0bunHo ¢ Boaa.

* Tornbwade: /13nnakHere
ycTara ¢ BOAa 1 U3XBbpIieTe.
MuiATe MHoro Bopa/mnsiko. HE
MPEAV3BUKBAITE MOBPBLLAHE.
TNoTbpceTe MeAVLIMHCKA MOMOLL,
aKO CUMITOMMTE NPOALIKaBaT.

¢ Bpuwsane: He ce ouaksar
CUMMATOMM MPW HOPMEUTH
ycnoBusi Ha ynotpe6a. Mpn
Bb3/ENCTBUE, MPEMECTETE Ce
Ha A0GPe MPOBETPMBO MSICTO.

AKO € Bb3HUKHaI Cepro3eH

NHUMAOEHT nopagn To3u NPoAyKT,
MOSISl, AOKNaABanTe To3n
WHUMOEHT Ha npow3soauTens
1 Ha KOMMNETEeHTHNA OpraH BbB
Balwma War nan abp>xasa.
MSXBbpﬂeTe B CbOTBETCTBUE
C MEeCTHUTE pasrnopeadu.

WNB /vHdopmaumoHeH amct
3a 6e30MacHOCT/ MOXeTe Aa
HamepuTe Ha www.sdi.com.
au unun ce cebpXxeTe C Bawvsa
pervioHaneH npeacTasuTen.

NAVOD K POUZITI

ZAMYSLENE POUZITI:
Luna Flow / Luna Flow LV

je materidl ureny k

obnoveé zubl zubnimi Iékafi.

Luna Flow / Luna Flow LV je
univerzalni radioopakni, tekuty,
svétlem tuhnouci material.
Kompozit je vytlaovan pfimo

do vypreparované kavity, aby se
maximalné pfizpUsobil dané situaci.

SLOZENi HMOTY LUNA FLOW:

Dimetakrylaty (43 % hm.)

(68 % obj.)

e Uretan dimetakrylat
Triethylenglykol dimetakrylat

*  Tricyklodekandimethanol
dimetakrylat

Plnidla (56 % hm.) (32 % obj.)

(0,02 - 1 mikront)

¢ Stronciové sklo

*  Oxid kiemicity (hydrofobni
pyrogenni oxid kremicity)

*  Fluorid ytterbity

Iniciatory (< 1 %)

Stabilizatory (< 1 %)

Pigmenty (< 1 %)

SLOZENi HMOTY

LUNA FLOW LV:

Dimetakrylaty (47 % hm.)

(72 % obj.)

e Uretan dimetakrylat

*  Triethylenglykol dimetakrylat

*  Tricyklodekandimethanol
dimetakrylat

PInidla (52 % hm.) (28 % obj.)

(0,02 - 1 mikront)

¢ Stronciové sklo

*  Oxid kiemicity (hydrofobni
pyrogenni oxid kremicity)

*  Fluorid ytterbity

Iniciatory (< 1 %)

Stabilizatory (< 1 %)

Pigmenty (< 1 %)

Kompozit Luna Flow / Luna Flow LV

je rentgenkontrastni s radioopacitou

odpovidajici pfiblizné 265 %,

resp. 250 % radioopacity hliniku
(100% hlinik odpovida dentinu a
200% hlinik odpovida skloving).

INDIKACE K POUZIT:
Konzervativni vypIné kavit tfidy |
(v&etné okluznich ploch), II, I, IV

* VypIné kavit tfidy V (cervikalni
abraze, kofenova eroze, abfrakce)

* Oprava defektu skloviny a
keramickych zubnich vyplni

® Pecetidla (jamky a
fisury, implantaty)

* Radioopakni viozka do kavit
pod piimymi zubnimi vyplnémi

*  Blokovani podsekiivin

* Drobné dostavba jadra
Oprava nebo utésneni
docGasné korunky

e Cementovani porcelanovych,
keramickych a kompozitnich fazet
Dlahovani (pohyblivé zuby,
vlakenné muistky)

®  Prekryti zabarveni

KONTRAINDIKACE
Nepouzivejte, pokud nelze
vytvorit suché pracovni pole.

* Nepouzivejte k prekryti pulpy.

* Nepouzivejte vyrobek
v kombinaci s materidly
obsahuijicimi eugenol.

* Nepouzivejte u osob, které
maiji alergii na akryl nebo u nichz

se vyskytla alergicka reakce
na material tohoto vyrobku.
POZNAMKA: Tento vyrobek
mliZe u nékterych osob
zplisobit podrazdéni kiize. V
takovych pripadech ukoncete
pouziti vyrobku a vyhledejte
Iékafskou pomoc.

VEDLEJSI UCINKY:
Mista v okoli zubni dfen&
musf byt chranéna vhodnym
prostfedkem na ochranu zubni
dfené/dentinu, aby se predeslo
moznému podrazdéni (v
mistech v blizkosti zubni dfené
selektivné aplikujte pfipravek na
bazi hydroxidu vapenatého).

e Slozky materidlu Luna Flow
/ Luna Flow LV mohou ve
vzacnych pripadech zptsobit
senzibilizaci. V téchto pripadech
by se materidl Luna Flow /
Luna Flow LV nemél pouZivat.

INTERAKCE:

e Latky obsahuijici eugenol mohou
inhibovat proces polymerace
kompozitnich material(l. Tyto
latky se proto nesmi pouzivat
ve spojeni se systémem
Luna Flow / Luna Flow LV.

*  PoufZiti chlorhexidinu,
kationtovych Ustnich vod a
latek pro detekci plaku miize
zpUsobit zménu zbarveni.

NAVOD K POUZITI:

DOPORUCENI:

1. Vycistéte a izolujte zub pomoci
standardnich technik a
nastrojl. Preferovany zptsob
izolace zubu je kofferdam.

2. Méla by byt pfipravena
konzervativni kavita s pouzitim
standardnich technik a nastrojd,
aby vznikla mirné zaoblena vnitfni
forma. Okraje pfipravené kavity
by mély koncit zdravou sklovinou
s dostate¢nou podporou a
bez zkoseni v mistech, kde
je zub namahan. Pokud je
pozadovano zkoseni v misté
s nizkym namahanim, nemélo
by presahovat 1 mm pfi Ghlu
ne vétsim nez 45 °C. Také je
doporuéeno predem pripravit
klinek, aby mél obnoveny zub
adekvatni kontaktni bod.

3. Profylakticky oSetfete vSechny
leptané povrchy véetné povrchl
priléhajicich ke kavité bezolejovou
pastou bez obsahu fluorid(
nebo kasf z pemzy a vody.

4. DUkladné oplachnéte vodou.

Vybér odstinu:

5. Pred vyberem barevnych
odstind musi byt povrch zubu
Cisty a suchy. Nevysusujte.

6. Vyberte odstin pred umisténim
kofferdamu pomoci privodce
barevnymi odstiny VITA®.

POZNAMKA: K porovnani barev

nepouzivejte nevytvrzenou pastu,

protoZe po vytvrzeni dochazi k

mimé zmeéng barevného odstinu.

Doporuéeni: Pokud se odstin dvou
sousednich zubl vyrazné lisi, snazte
se sladit se svétlejsim odstinem. Pro
vizualni potvrzeni zvoleného odstinu
naneste malé mnoZstvi kompozitu
na vedlejsi povrch zubu a pred

bondovanim nechte mirné vytvrdnout.

Izolace:

Aby se zabranilo kontaminaci, je
nutné pouzit izolani techniky.
Preferovany zplsob izolace zubu
je kofferdam. NepouZivejte, pokud
nelze vytvorit suché pracovni pole.

PFima vypli

7. Leptany povrch diikladng
vysuste suchym vzduchem bez
oleje. K leptani povrchu zubu
pouZijte techniku ,selective
etch* nebo ,total etech”

37% kyse\mou fosfore¢nou
podle pokynu vyrobce nebo
prejdéte k nasledujicim krokdm,
pokud pouzivate techniku
samolepténi (self-etch).

8. Dukladné oplachnéte vodou.

9. Odstrante prebyte¢nou vodu.
Udrzujte vihké. Zabrarite
kontaminaci napriklad slinami.

10. Naneste bondovacf ¢inidio,
napriklad Zipbond (SDI
Limited), podle pokyn( vyrobce
tak, aby doslo k saturaci
véech vnitfnich povrchd.

11. Rozmistéte kompozit v

A rozestupech 2 mm nebo méné.

POZOR: Ujistéte se, Ze davkovaci

hrot je pevné nagroubovany.
POZNAMKA: Pro dosazeni
nejlepsich vysledkd aplikujte
regeneracni prostredek pri
normalni pokojové teploté
(@3 +1°

APOZOR Pii vytlacovani
materialu mohou vznikat
vzduchové bubliny. V téchto
pripadech pouZzijte sondu,
abyste rozrusili vzduchové
bubliny pfed polymerizaci.

12. Vytvrzujte kompozit svétlem
pomoci vhodné vysoce G¢inné
polymeraéni LED lampy (pfi
vinové délce 440-480 nm s
minimalni intenzitou svétla 1
000 mW/cm?), jako je napr.
Radii-Cal CX (SDI Limited), po
dobu minimalné 20 sekund
v krocich po 2 mm

13. Dokongete vyplri pomoci
standardnich technik. Poucte
pacienta, ze nema nic jist ani pit

alesporj jednu hodinu po zakroku.

POZNAMKA: Pri dokoncovani
vypliiovacich praci se doporucuje
provadét chlazeni vodnim
postrikem a efektivni odsavani
vzdy, kdy je to mozné.

Dopliiujici poznamky:

®Sp\éky stfikacek Luna Flow
/ Luna Flow LV jsou pouze
na jednorézové pouziti.
Opakované pouZiti vede
ke kfizové kontaminaci.

CEMENTOVAN({
PORCELANOVYCH,
KERAMICKYCH A
KOMPOZITNICH FAZET:

Pred cementovanim s Luna Flow
/ Luna Flow LV je nutné provést
predosetreni vypiné v souladu s
pokyny vyrobce. Vyrobek Luna
Flow / Luna Flow LV je vhodny
pouze pro cementovani zubnich
vyplni, které jsou prlsvitné a maji
vhodnou tloustku, takze jimi miize
projit polymeraéni svétlo a méze
tak dojit k Uplné polymerizaci
Luna Flow / Luna Flow LV.

SKLADOVANi A ZACHAZENI

*  Chrarite pfed nadmérmym teplem.

e Uchovavejte pri teploté
2az25°C.

*  Pro zajisténi optimalni cerstvosti
je vhodné uchovavat vyrobek
v chladni¢ce. Teplota produktu
béhem pouziti by se méla

pohybovat v rozmezi 20 az 25 °C.

/\ BEZPEGNOSTNI

* Bondovaci matena\y a kompozit
nesmi byt po delsi dobu ve
styku s pokozkou nebo Ustnimi
meékkymi tkanémi, aby nedoslo k
jejich podrazdéni nebo zaniceni.

*  Produkt by se nemél pouzivat u
pacient(i se znamou citlivosti na
dany materidl nebo s alergickymi
reakcemi na dany produkt.

*  Pouze pro odborné pouZiti.

* Uchovéavejte mimo dosah
déti a domécich zvifat.

* Neuzivejte vnitiné.

e Nepouzivejte po uplynuti
doby pouzitelnosti.

* Nevystavujte material
pfimému svétlu.

POZOR: Federdini zakony (USA)
povoluji prodej tohoto zdravotnického
prostfedku pouze zubnim Iékafdim
nebo na predpis zubniho 1ékare.

PRVNI POMOC

*  Pi zasazeni oci: Dikladné
vyplachnéte vodou a vyhledejte
lékarskou pomoc.

*  P¥istyku s kizi: Odstrarite zbytky
materialu z kize pomoci hadiku
nebo houby namocené v lihu.
Duikladné oplachnéte vodou.

*  P¥i poziti: Vyplachnéte
Usta vodou a vyplivnéte.

Vypijte velké mnoZstvi vody/
miéka. NEVYVOLAVEJTE
zvraceni. Pokud priznaky
podrazdéni pretrvavaji,
vyhledejte Iékarskou pomoc.

e P¥i vdechnuti: Za normalnich
podminek pouZiti se neocekavaji
z&dné priznaky. V pripadé
postizeni se presunite na
dobre vétrangé misto.

Pokud dojde k zavaznému
incidentu zplisobenému timto
vyrobkem, nahlaste dany incident
wyrobci a prislusnému tradu

ve vaSem staté nebo zemi.

Zlikvidujte v souladu s mistnimi
predpisy. Bezpec¢nostni list je k
dispozici na www.sdi.com.au nebo
u vadeho regionalniho zastupce.

BRUGS-
ANVISNING
TILSIGTET BRUG:
Luna Flow / Luna Flow LV er
designet til at genoprette
taender af tandleeger.
Luna Flow / Luna Flow LV flydende
komposit er et alsidigt rentgenfast,
flydende lysheerdet materiale.
Komposittet injiceres direkte i
forberedelsen af hulrummet til
maksimal tilpasning til restaureringen.

SAMMENSZATNING AF

LUNA FLOW:

Dimethacrylater (43% wt) (68% vol)

¢ Urethan-dimethacylat

e Triethylenglycol dimethacrylat

e Tricyclodecanedimethanol
dimethacrylate

Fyldstoffer (56 % wt) (32 %

vol) (0,02 — 1 mikron)

e Strontium glas

e Siliciumdioxid (hydrofobisk
pyrogen silica)

e Yiterbium Trifluoride
Initiatorer (< 1%)
Stabilisatorer (< 1%)
Pigmenter (< 1%)

SAMMENSZATNING AF

LUNA FLOW LV:

Dimethacrylater (47% wt) (72% vol)

* Urethan-dimethacylat

e Triethylenglycol dimethacrylat

e Tricyclodecanedimethanol
dimethacrylate

Fyldstoffer (52 % wt) (28 %

vol) (0,02 — 1 mikron)

e Strontium glas

e Siliciumdioxid (hydrofobisk
pyrogen silica)

* Yiterbium Trifluoride
Initiatorer (< 1%)
Stabilisatorer (< 1%)
Pigmenter (< 1%)

Luna Flow / Luna Flow LV komposit
er rontgenfast med henholdsvis cirka
265 % og 250 % aluminium (100

% aluminium har en rontgenfasthed
svarende til dentin og 200 %
aluminium svarer til emalje).

INDIKATIONER FOR BRUG:

* Konserveringsklasse | (inklusiv
okklusionsoverflader), Il
lll, IV genetableringer

* Klasse V genetableringer (cervikal
slid, roderosion, abfraktion)

* Reparation af defekter i emalje
og porceleen genetableringer

e Forseglingsmidler (hul
& revne, implantat)

¢ Rentgenfast tandhulsfyldning
under direkte genetableringer

e Blokerer for underskaeringer

* Mindre kerneopbygninger.

* Reparation eller forsegling
af midlertidige kroner

e Cementering af
porcelaen, keramiske,
sammenseetningsfinerer

* Splintning (tandmobilitet,
fiberbroer)

o Daekker pletter.

KONTHAINDIKATIONER
Ma ikke bruges, hvis der ikke
kan skabes et tort omrade.
e Ma ikke bruges til pulp capping.
* Brug ikke sammen med
eugenolholdige materialer.
e Ma ikke anvendes til personer,
der er allergiske over for
akryl, eller som tidligere har
haft en allergisk reaktion pa
materialet i dette produkt.
BEMZRK: Dette produkt kan
forérsage hudirritationer hos nogle
personer. | s&danne tilfeelde skal du
afbryde brugen og sege laegehjeelp.

BIVIRKNINGER
Omréaderne omkring pulpa skal
beskyttes med en egnet pulpa-/
tandbeskytter for at forhindre
potentiel irritation (pafer selektivt
et calciumhydroxidbaseret
preeparat i omrader neer pulpa).

¢ Komponenterne i Luna
Flow / Luna Flow LV kan i
sjaeldne tilfeelde forérsage
overfelsomhedsreaktioner. |
sadanne tilfaelde ber Luna Flow
/ Luna Flow LV ikke anvendes.

INTERAKTIONER
Eugenol-holdige
stoffer kan haemme
polymerisationsprocessen for
kompositmaterialer. Derfor skal
det undgés at bruge sadanne
materialer sammen med
Luna Flow / Luna Flow LV.

e Brugen af klorhexidin,
kationiske mundskyllevand
og plak-afslerende stoffer
kan medfere misfarvning.

BRUGERVEJLEDNING

ANBEFALINGER:

1. Renger og isoler tanden ved
at bruge standardteknikker og
-instrumenter. Kofferdam er
den foretrukne isoleringsform.

2. Der skal forberedes et bevarende
hulrum med standardteknikker og
instrumenter til dannelse af en let
afrundet intern form. Margener
i hulrumsforberedelsen skal
ende med fast og understottet
emalje uden affasning i de
belastningsbaerende placeringer.
Hvis affasning enskes i et sted
med lav belastning, mé det ikke
straekke sig leengere end 1 mm i
en vinkel, som ikke er sterre end
45°. Forkilning anbefales ogsa for
at sikre, at den restaurerede tand
har et passende kontaktpunkt.

3. Forbered alle overflader, der
skal bleges, inklusive overflader,
der steder op til hulrummet
med en oliefri ikke-fluorholdig
pasta eller en opsleemning
af pimpsten og vand

4. Vask grundigt med vand.

Vaalg nuance
Du skal tiekke at tandens
overflade er ren og ter for
farvematchning. Ma ikke udterre.
6. Brug en VITA® nuance
tabelvejledning il at vaelge
din nuance for placeringen
af kofferdam.
BEMZARK: Brug ikke uhaerdet
pasta til farvetilpasning, da der er en
lile farveeendring efter haerdning.

Anbefalinger:

Nar de tilstedende teender er
vaesentligt forskellige i nuancen sa
prov at matche med den lysere
nuance. For visuel bekreeftelse af
nuancen du har valgt, kan du placere

en lile maengde af sammensaetningen

du valgte pa de omgivende teenders
overflader og lysheerde fer binding.
Isolering:

Isoleringsteknikker skal bruges til at
forebygge kontaminering. Kofferdam
er den foretrukne isoleringsform.

Ma ikke bruges, hvis der ikke

kan etableres et tort omrade.

Direkte restaurering

7. Tor overfladen, der skal aetses,
grundigt med ter, oliefri luft. A£ts
tandens overflade med “selective
etch” eller “total etch” teknik
med 37 % fosforsyre i henhold
til producentens vejledning eller
gé videre til de felgende trin, hvis
der bruges “self etch” teknik.

8. Vask grundigt med vand.

9. Fjern overskydende vand.
Skal holdes fugtig. Undga
forurening f.eks.spyt

10. Pafer bindemiddel sésom
Zipbond (SDI Limited), i henhold
til producentens anvisninger, til
at maette alle interne overflader.

11. Anbring komposittet i foregelser
p& 2 mm eller mindre.

/\ FORSIGTIG: Sorg for, at
dispenseringsspidsen er
fastgjort ordentligt til sprejten

ved at dreje spidsnavet
sikkert fast pa sprojten.
BEMZRK: For de bedste
resultater skal der paferes
genoprettende middel ved
normal stuetemperatur
(283 + 1°C, 73 + 2°F).

A FORSIGTIG: Der kan forekomme
luftbobler, nér materialet
ekstruderes. | disse tilfeelde skal
der bruges en sonde til at briste
luftboblerne fer lyshaerdning.

12. Lysheerd komposittet ved at
bruge et passende hoj-effekts
LED heerdende lys (440-480
nm belgeleengde med en
minimum lysintensitet pa 1.000
mW/cm?) sasom Radii-Cal CX
(SDI Limited) i minimum 20
sekunder i stigninger pa 2 mm.

13. Afslut restaureringen ved brug
af standardteknikker. Instruer
patienten i ikke at spise eller
drikke noget i mindst en
time efter proceduren.
BEMZRK: Nedkeling med
vandspray og effektiv sugning nér
det er muligt, nér restaureringen
afsluttes anbefales

Yderligere bemzerkninger:

Luna Flow / Luna Flow LV
sprojtespidser er kun til
engangsbrug. Genbrug vil
resultere i krydskontaminering.

CEMENTERING AF PORCELZN.
KERAMISKE OG KOMPOSIT
FORSEGLINGER:

Forud for cementering med

Luna Flow / Luna Flow LV skal
genetableringen forbehandles

i henhold til producentens
brugsanvisninger. Luna Flow / Luna
Flow LV er kun egnet til cementering
af genetableringer der har
gennemsigtighed og er af passende
tykkelse til at tillade polymerisationslys
at passere igennem for at sikre, at
lyset nér Luna Flow / Luna Flow LV
sé at det kan heerde fuldstaendigt.

OPBEVARING OG HANDTERING

* Undga overdreven varme.

* Opbevares ved stuetemperatur
mellem 2 °C og 25 °C
(35 °F - 77 °F).

*  For optimal friskhed er afkeling
valgfri. Produkttemperaturen
skal veere mellem 20° og 25°C
(68° og 77°F), nér den bruges.

A FORHOLDSREGLER
Undga langvarig kontakt mellem
aetsemiddel, klasbemiddel og
komposit med huden eller det
orale veev, da det kan forarsage
beteendelse i det orale vaev
eller hudsensibilisering.

e Patienter med kendt
overfelsomhed eller allergiske
reaktioner til dette produkt
ma ikke bruge det.

*  Kun til professionel brug.

*  Opbevares utilgeengeligt
for bern og kaeledyr.

* Ma ikke indtages.

* Ma ikke bruges efter
udlobsdatoen.

* Udseet ikke materialet
for direkte lys.

ADVARSEL: Forbundsloven
begreenser dette udstyr til salg af eller
efter ordre fra en tandleege.

FﬂRSTEHJIELP
Ojne (kontakt): Skyl grundigt
med vand og s@g leegehjeelp.

* Hud (kontakt): Fjern med
en klud eller svamp, som er
gennemblodt med alkohol.
Vask grundigt med vand.

* Indtagelse: Skyl munden
grundigt med vand. Drik rigeligt
med vand/meelk. Fremkald IKKE
opkastning. Seg leegehjeelp
hvis symptomer fortseetter.

¢ Indénding: Der forventes ingen
symptomer under normale
brugsforhold. Hvis pavirket, flyt
til et godt ventileret omrade.

Hvis der er opstaet en alvorlig
heendelse pé grund af dette
produkt, bedes du rapportere denne
haendelse til producenten af dette
produkt og til den kompetente
myndighed i din stat eller dit land.
Bortskaf i henhold til lokale

regler. SDS er tilgeengelig pa
www.sdi.com.au eller kontakt

din regionale repraesentant.

VERWENDUNGSZWECK:
Luna Flow / Luna Flow LV ist

ein Flllungsmaterial fur

die professionelle Zahnarztpraxis.
Luna Flow / Luna Flow LV ist

ein vielseitiges, réntgenopakes,
lichthartendes, flieBfahiges
Komposit. Flr eine maximale
Adaptation an die Kavitatenflachen
wird das Material direkt in die
praparierte Kavitét ausgepresst.

GEBRAUCHS-
ANWEISUNG

ZUSAMMENSETZUNG VON

LUNA FLOW:

Dimethacrylate (43 Gew.-%)

(68 Vol.-%)

¢ Urethandimethacrylat

* Triethylenglycoldimethacrylat

*  Tricyclodecandimethanol-

dimethacrylat

Filler (56 Gew.-%) (32Vol.-

%) (0,02 — 1 pm)

¢ Strontium-Glas

*  Siliziumdioxid (hydrophobes

pyrogenes SiO2)

e Yiterbiumtrifluorid
Initiatoren (< 1 %)
Stabilisatoren (< 1 %)
Pigmente (< 1 %)

ZUSAMMENSETZUNG VON
LUNA FLOW LV:
Dimethacrylate (47 Gew.-%)
(72 Vol.-%)

¢ Urethandimethacrylat

* Triethylenglycoldimethacrylat

*  Tricyclodecandimethanol-

dimethacrylat

Fller (52 Gew.-%) (28Vol.-

%) (0,02 = 1 pm)

¢ Strontium-Glas

*  Siliziumdioxid (hydrophobes

pyrogenes SiO2)

* Yiterbiumtrifluorid
Initiatoren (< 1 %)
Stabilisatoren (< 1 %)
Pigmente (< 1 %)

Luna Flow / Luna Flow LV haben eine
Rontgenopazitét von ca. 265 % bzw.
250 % Aluminium (100 % Aluminium
entspricht der Rontgenopazitat

von Dentin, 200 % Aluminium
entspricht dem Wert von Schmelz).

INDIKATIONEN:

* Substanzschonende Fillungen
der Klassen | (inklusive
Okklusalflachen), I, i, IV

e Klasse-V-Fillungen
(zervikale Abrasion,
Waurzelerosion, Abfraktion)

* Reparatur von Defekten
bei Schmelz und
Keramikrestaurationen

* Versiegelung (Fissuren,
Implantate)

* Rontgenopakes Kavitaten-
Lining unter Fllungen

* Ausblocken von Unterschnitten

* Kleinere Stumpfaufbauten

* Reparatur oder Versiegelung
temporarer Kronen

e Zementierung von Veneers
aus Keramik und Komposit

* Schienung (gelockerte Zahne,
faserverstarkte Briicken)

*  Abdeckung von Verfarbungen

KONTRAINDIKATIONEN:

¢ Nicht verwenden, wenn keine
Trockenlegung mdglich ist.

* Nicht zur Pulpaiiberkappung
verwenden.

* Nicht in Verbindung
mit eugenolhaltigen
Materialien verwenden.

e Nicht bei Personen mit Acrylat-
Allergie oder allergischen
Reaktionen auf Inhaltsstoffe
des Produkts verwenden.
HINWEIS: Das Produkt
kann bei manchen Personen
Hautreizungen auslésen.

In diesem Fall Gebrauch
einstellen und &rztliche Hilfe
in Anspruch nehmen.

NEBENWIRKUNGEN
Pulpanahe Bereiche sollten
mit einem geeigneten Pulpa-/
Dentinschutz behandelt werden,
um eine mégliche Reizung

zu vermeiden (auf pulpanahe

Flachen gezielt ein Praparat auf

Calciumhydroxid-Basis auftragen).
* Die Bestandteile von Luna Flow /

Luna Flow LV kénnen in seltenen

Fallen eine Sensibilisierung

auslosen. In diesen Féllen

sollte Luna Flow / Luna Flow

LV nicht verwendet werden.

WECHSELWIRKUNGEN:

e Eugenolhaltige Materialien
kénnen die Polymerisation von
Kompositen hemmen. Solche
Materialien dtrfen nicht in
Verbindung mit Luna Flow / Luna
Flow LV verwendet werden.

* Die Anwendung von Chlorhexidin,
kationischen Mundsptilungen
und Plague-Revelatoren kann
zu Verfarbungen fuihren.

GEBRAUCHSANWEISUNG:

EMPFEHLUNGEN:

1. Zahn mit Standardtechniken
und -instrumenten reinigen und
isolieren. Ein Kofferdam eignet
sich am besten zur Isolation.

Mit Standardtechniken
und -instrumenten eine
substanzschonende, innen leicht

abgerundete Kavitat praparieren.
Die Kavitat sollte von gesundem
und stabilem Schmelz begrenzt

Das Produkt nach den ortlichen

Vorschriften entsorgen. SDB erhaltlich

unter www.sdi.com.au oder bei
Ihrem regionalen Reprasentanten.

OAHIIEX

XPHZHZ

MPOBAEMOMENH XPHZH

To Luna Flow / Luna Flow LV

£xel oxedlaoTel yla v
arokataotaon dovTiwv and
EMAyyEAIATIEG OSOVTIATPOUG.

To péov ouvBETIKO LA Luna

Flow / Luna Flow LV eivai éva
£0XPNOTO OKTIVOOKIEPO, PEVCTO,
GWTOTIOAUPEPICOHEVO LAKO. H
OULVBETIKA PNTivN eyxéeTal aneubeiag
OTNV KOIAOTNTA, HEYIOTOTIOWWVTAG TN
OLYKPATNON TNG TIPOETOACIag.

ZYNGEZH TOY LUNA FLOW:

ApEBAKPUAIKA TIOAUEPT)

(43% wt) (68% vol)

*  ApeBAKPUANKT ouUPEBAVN

®  AeBaKpUAIKn
TPIABUAEVOYAUKOAN

*  APeBAKPUNKY SIEBAVONIKN
TPIKUKAOSEKAVN

MAnpwtikd péoa (56%wt)

(32% vol) (0,02 — 1 pikpov)

[uaAi anoé otpovTio

Aiogeidlo Tou TupiTiov

(LE&POPOPN KarmvorpITia)

XPNolpoTIolETal O€ TEPITTWON Tou
Sev elval Suvato va dlatnenBet
aTeyvo To Medio ehappoyna.

Ap::cm anokardotacn
ETsvvons KOAG TV eripdvela
TIov MiPoKeLTal va adporoinBet
Ue ENPO agpa, anarlhaypévo
ano éhaa. Adporoinote
TNV EMPAvEIa TwV SOVTIWY
HE TNV TEXVIKI «ETIAEKTIKNAG
adporoinong» f «OAKAG
adpornoinong» pe 37%
dWoPopIkO 0EV, CUMPWVA pE
TIG 05NYiEG TOL KATAOKELATTH
) POXWPAOTE OTA aKOAOLBA
Bruara, av xpnotyoroleite TV
TEXVIKN «QUTO-a5p0MoINoNG».

8. Zem\lvete kahd pe vepd.

9. AdapéaTe TNV Mepicoela vepou.
Al0TnPACoTE TNV TIEPIoxXn Lyen.
ATNodLYETE TUXOV ETIHOALVON,
ONWG LY. He OGAIO.

10. EpappooTe OLYKOANTIKO
péoo, orwe Zipbond (SDI
Limited), yia va &arotiotodv
OAEQ Ol ECWTEPIKEG ETUGAVEIEG,
oLpdwva He TIG odnyieq
TOU KATAOKEVOOTH.

. Kévte éyxuon tng ouvBeTIKAG
pntivng oe S6oeIg Twv

A

2 mm N PIKPOTEPEG.
MPOZOXH: Zpi€te kaAG
TO OTOHIO TNG CUPIYYAG Kal

sein, ohne Abschragungen in
belasteten Bereichen. Ist in einem
gering belasteten Bereich eine
Abschragung gewtinscht, so darf
diese maximal 1 mm bei einem
Winkel von maximal 45° betragen.
Vorheriges Verkeilen ist ratsam,
damit der geflillte Zahn einen
engen Approximalkontakt hat.

3. Alle anzutzenden Flachen und
an die Kavitat angrenzenden
Bereiche mit 6I- und fluoridfreier
Prophylaxepaste oder einer
Mischung aus Bims und
Wasser behandeln.

4. Grindlich mit Wasser spulen.

Farbauswahl:

5. Zur Farbbestimmung muss die
Zahnoberflache sauber und
trocken sein. Nicht Ubertrocknen.

6. Anhand der VITA® Farbskala
vor Anlegen des Kofferdams
die Farbe auswahlen.

HINWEIS: Zur Farbauswahl keine
ungehértete Paste verwenden,
da sich die Farbe beim

Ausharten ein wenig veréndert.

Empfehlung:

Bei deutlichem Farbunterschied zu
den Nachbarzéhnen moglichst die
hellere Farbe wahlen. Zur visuellen
Kontrolle der gewahlten Farbe kleine
Mengen des Komposits auf eine
angrenzende Zahnflache geben

und vor dem Bonding lichtharten.

Isolation:

Zur Vermeidung von
Verunreinigungen muss der Zahn
isoliert werden. Am besten eignet
sich daflir ein Kofferdam. Das
Komposit nicht verwenden, wenn
keine Trockenlegung maglich ist.

Direkte Restaurationen
Die anzuétzende Zahnflache mit
trockener, Olfreier Luft griindlich
trocknen. Dann in der Selective-
Etch- oder Total-Etch-Technik
mit 37 % Phosphorséure
nach Anleitung des Herstellers
anatzen oder bei Verwendung
der Self-Etch-Technik mit den
folgenden Schritten fortfahren.

8. Grlndlich mit Wasser sptilen.

9. Uberschiissiges Wasser
entfernen. Feucht halten.
Verunreinigungen, z.B. mit
Speichel, vermeiden.

10. Adhasiv, z.B. Zipbond (SDI
Limited), nach Anleitung des
Herstellers so auftragen,
dass alle Innenflachen
griindlich benetzt sind.

11. Komposit in Schichten von
maximal 2 mm applizieren.
/A VORSICHT: Darauf achten, die

Applikationskantile fest und sicher

an die Spritze anzuschrauben.
HINWEIS: Fir beste
Resultate das Material bei
normaler Zimmertemperatur
(23 + 1°C) applizieren.

AVORSICHT Beim Auspressen
des Materials kénnen sich
Luftblasen bilden. In diesem
Fall die Blasen vor der
Lichthartung mit einer Sonde
zum Platzen bringen.

12. Komposit mit einer geeigneten
Hochleistungs-LED-Lampe
(Wellenlange 440-480 nm,
Lichtleistung mindestens 1.000
mW/cm2), z.B. Radii-Cal CX
(SDI Limited), mindestens 20
Sekunden in Schichten von
2 mm lichtharten.

13. Fuillung mit Standardtechniken
ausarbeiten. Den Patienten
informieren, dass er nach
der Behandlung mindestens
eine Stunde nichts essen
oder trinken darf.

HINWEIS: Kihlung mit
Wasserspray und effektive
Absaugung, soweit moglich,
sind beim Ausarbeiten der
Ftllung zu empfehlen.

Zusatzhinweise:
Die Luna Flow / Luna Flow LV
Kantilen sind Einmalprodukte. Bei
Wiederverwendung kann es zu
Kreuzkontaminationen kommen.

ZEMENTIERUNG VON VENEERS
AUS KERAMIK UND KOMPOSIT:
Vor dem Zementieren mit Luna
Flow / Luna Flow LV muss die
Restauration nach Anleitung des
Herstellers vorbehandelt werden.
Luna Flow / Luna Flow LV

eignet sich ausschlieBlich fur die
Zementierung transluzenter und
nicht zu dicker Restaurationen, mit
einer zur vollstdndigen Lichthartung
des Komposits ausreichenden
Durchlassigkeit flr das Licht

der Polymerisationslampe.

LAGERUNG UND HANDHABUNG
Vor UbermaBiger
Waérme schiitzen.
* Bei Temperaturen von
2°C bis 25°C lagern.
*  Kihlung fir optimale
Haltbarkeit ist optional. Bei
der Verarbeitung sollte das
Produkt eine Temperatur
von 20°C bis 25°C haben.

AVORSICHTSMASSNAHMEN:
e Langeren Kontakt von Adhasiv
und Komposit mit Haut und

oralen Weichgeweben vermeiden,
da dies zur Sensibilisierung der
Haut bzw. Entziindung der oralen
Weichgewebe filhren kann.
Bei Patienten mit bekannter
Sensibilitat gegen das Material
oder allergischen Reaktionen
auf das Produkt sollte dieses
nicht verwendet werden.

* Nur fiir den zahnérztlichen
Gebrauch.

*  AuBer Reichweite von Kindern
und Haustieren aufoewahren.

e Nicht einnehmen.

* Nach dem Verfallsdatum
nicht mehr verwenden.

* Vor direkter Lichteinstrahlung
schitzen.

VORSICHT: Dieses Produkt ist
nur Uber den Zahnarzt oder den
Fachhandel zu beziehen.

ERSTE HILFE:

* Augen (Kontakt): Griindlich
mit Wasser spllen und arztliche
Hilfe in Anspruch nehmen

* Haut (Kontakt): Mit
alkoholgetranktem Tuch
oder Schwamm entfernen.
Grundlich mit Wasser sptlen.

* Verschlucken: Mund mit Wasser
spulen und ausspucken. Viel
Wasser/Milch trinken. KEIN
Erbrechen herbeiftihren. Bei
anhaltenden Symptomen arztliche
Hilfe in Anspruch nehmen.

e Einatmen: Bei normaler
Anwendung keine
Symptome zu erwarten. Bei
Beschwerden eine gut beltftete
Umgebung aufsuchen.

Falls sich ein schwerwiegendes
Vorkommnis beim Umgang mit
diesem Produkt ereignet hat, dieses
bitte dem Hersteller des Produkts
und der in Ihrem Staat oder Land
zustandigen Behdrde melden.

* EvepyoroinTég TpipBoplolxou
uttepBiou (< 1%)
ZT1aBeporoinTeg (< 1%)
XpwoTIkeS (< 1%)

ZYNGEZH TOY LUNA FLOW LV:

AlpEBAKPUAIKA TIOAUEPT)

(47% wt) (72% vol)

*  ApeBAKPUAKT oUPEBAVN

*  AeBaKpUAIKN

TPIABUAEVOYAUKOAN
*  APeBAKPUNKY SIEBAVONIKN
TPIKUKAOSEKAVN

MAnpwtikd péoa (52%wt)

(28% vol) (0,02 — 1 pikpov)

*  [UaAi arnoé oTpovTIo

*  AI0EEIBIO TOL TUPITIOL
(LEPOPOPN KarvorupITia)

* EvepyoroinTég TpipOoplolxou
uttepBiou (< 1%)
ZT1aBeporoinTeg (< 1%)
XpwoTIkeS (< 1%)

To ouvBeTikd UNKO Luna Flow /
Luna Flow LV eivat aktivookiepd pe
Tepinou 265% kat 2560% ahoupivio,
avTioToixwe (To ahoupivio 100%
£XEL AKTIVOOKIEQOTNTA QVTIOTOIKN
HE EKEIVN TG 050VTIVvIG KAl TO
ahoupivio 200% avTtioToixn pe
ekelvn TG adapavtivng).

ENAEI EIZ XPHZHZ:
ZUVTNPNTIKEG AMOKATACTACEIG
TaENG | (cupmepiapBavopévwy
Kall TWV EMPAVEIDY PE
olykheton), II, I, IV

e  Arnokataoctaoelg Tagng
V (QuxeVIKEG amoTPIREG,
Si&Bpwon piwy, PAaReg)

*  AOpBWOoN ATEAEIV OE CHAATO
Kal AMOKATACTACEIG TOPCEAAVNG

*  OB0VTIKO OTEYAVWTIKO (OTIWV
Kal OXIOPWY, ENPUTELHA)

*  AKTIVOOKIEPO OUSETEPO
OTPWHA KATW aro AUECES
QAMOKATACTACEIG

®  ATOKAEIOHOGC TWV ECOXWY

*  Eradpié CUYKEVTPWON UAIKWV
QvacloTaonGg KOAOBWLATWY

*  Arokataotaon f) oppdyiopa
TIPOCWPIVWY CTEPAVIV

®  ZUYKOMNTIKO Koviapa
TIopoeEAGVNG, MNACL
Kat OYewv pNTivng

*  Orkeg (BovTia IOV
KouvioLVTAL, YEDPUPER)

o Kahupn Aekedwv

ANTENAEI EIZ:
Na pn xpnotonoieitar oe
nepirTwon rou dev eivat
Suvard va dlatnpnBel oteyvo
TO TESI0 ePaAPHOYNG TOU.

* Na pn xpnoworoleirat
yia KGAupn moAdou.

* Na pn xpnoworoleitat oe
OLVOLACHO HE LNKA TTOU
TIEPIEXOLY EVYEVOAN

* Mnv 10 xpnolgoroleite oe
ATopa Tow €xouv aMepyia
OTa AKPUAIKA 1 TTIOU EX0LV
aMePYIKEG avTISPATEIG OTO
LAIKO QUTOU TOU TPOIOVTOG.
ZHMEIQZH: To mpoiov autd
EVOEXETAI VO TIPOKOAETEL
£pEBIOPO TOL HEPPATOG OE
oplopéva Atopa. Xe auThyv TNV
TepinTwon, SIaKOYTE TN XPron
Kal avalnTroTe 1[aTpikr BornBela.

FIAPENEPFEIEZ

O1 MepIoxEQ Ybpw arno Tov MoApo

TIPEMEL Va TPOCTATEVOVTAL
Ue KaTGAANAO TIPOCTATEUTIKO
TIoApoU/0dovTivng yia TNV

aroduyr| evdexduevou epeBICHOD

(erexTIKG, EDapPOOTE
éva okebaopa pe Baon To
LdpPOEEIdIo Tou aoBeaTiov o
TIEPIOXEG KOVTA OTOV MOADO).
¢ Taocuotarika Tou Luna Flow /
Luna Flow LV 6a priopovoav,
OE OTIAVIEG TIEPIMTWOEIG, Va
TIPOKAAECOLV EUAICONTOTIOINGT.
2€ QUTEG TIG TIEPITTWOELG, TO
Luna Flow / Luna Flow LV 6ev
TIPETIEL VA XPNOOTOLETAL.

AANHAENIAPAZEIZ:

* Ol 0uoiE TIOU TIEPIEXOLYV
£UYEVOAN pnopel va avaoteihouv
TN SladIkaoia MOAVHEPICHOL TWV
oLVBETWY LAKWY. Emopévug,

N XProN TETOIWV OUCIWY OE
ouvbuacpo pe o Luna2
TIPETIEL Va aropeLyeTal.

* H xprion x\wpe€divng,
KOTIOVIKWY OTOHATIKWY
SICAVPATWY KAl OUCILV TIOU
AnoKaAUTITOLV TNV TAAKA propel
VA TIPOKOAETE! AMOXPWHATIOHO.

OAHTFIEZ XPHZHZ:

ZYZTAZEIZ:

1. KaBapiote kal anopoviote
TO SOVTL XPNOWOTOIWVTAG
TUTTIKEG TEXVIKEG Kal opyava.
H mpoTipwpevn peBodog
arnopévwong eivat pe
€AAOTIKO AMopoVWTPA.

2. ETtopaote pia ouvtnenTiki
KONOTNTA, EHapUOlOVTAG
TUTTIKEG TEXVIKEG Kal opyava,
yia va SnpioupynoeTe eva
eAadpweC OTPOYYUAELEVO
E0WTEPIKO OxNHa. Ta 6pla TG
KOOTNTAG TIPETEL VA TEAEWWVOLV
OTO YePO Kal UMOOTNPICOPEVO
OpAATO, XWPIG Ywvieg oe
onpeia Ta omoia éxovtat
miieon. Av Tpérel va yivel ywvia
o€ TEPLOXN XaHNANG Ttieong,
Ba mpénel va pnv exteivetal
mévw and 1 xAooTtd oe ywvia
pexpt 45°. H mpoedappoyr|
SAKTLAIOL TIPOTEIVETAI ETTIONG
yia va SlacpaloTel 6Tt TO
anokaraotnpévo SovTL Ba éxet
€MApKEG onpeio enadnq.

3. [Mpaypatornolote KaBapiopo
o€ OAeG TIC ETUPAVEIEG
TPOG adporoinan,
oupnePAapBavopEvwy
Twv erudavelwy dima otnv
KOMNOTNTAQ, pe HIa AoTa xwpig
Ehala kat xwplg ¢Boplo 1 pe
TIOATO EAAPPOTETPAG KAl VEPOU.

4. Zem\OveTe kahd pe vepo.

Emdoyn anéxpwong:

5. BeBaweite 61t n erupavela
ToL SovTioL elval kaBapn kat
oTeyvn, TP and Ty avalntnon
NG KATAMNANANG anoxpwong.
Na pnv arnognpaivetat.

6. Xpnolyoroiote Tov 0dnyod
arnoxpwoewv VITA® yia va
EMAEEETE TNV ANOXPWOT|
TIOU EMIBUPELTE, TIPIV
ano TNV TornoBETon Tou
£AAOTIKOU AropoOVWTPA.
ZHMEIQZH: Na pn
XPNOWOTOIETAl AMOAVUEQIOTN
TaoTa yla Ty enioyn
TOU XPWHATOG, KABWE TO
XpwHa aMalel ehadppwg
KaTd TN oKArpLVoN.

Zootaon:

‘Otav n andxpwaon Twv Maiviv
SovTiwy SIaPEPEL CNUAVTIKA,
SOKIPACTE TNV TIO AVOIXTN
cm(’)xpwcn MNa va snlBeBmmceTs
OITTIKA TNV AMéXPWOn TIoL EXETE
ETUAEEEL, TOTIOBETACTE PIKPEQ
TOCOTNTEG CUVOETIKOU UAIKOU OTNV
£TPAveIa YEITOVIKOL SOVTION Kat
TIPAYHATOTOINOTE GWTOTIOAUHEPICHO,
TPV and Tn cLyKOAANoN.
Arnopoévwon:

Ma tnv aroduyr| erupoAlvoewy, Ba
TIPETEL VA EHAPHOTOVTAL TEXVIKEG
anopdvwone. H mpoTipwpevn
pEBodOG anopovwong eivat e
eAaoTIkO anopovwTApa. Na pn

BeBawBeite oOT1 eival kKad
Bidwpévo enévw TG.
ZHMEIQZH: lNa kahuTepa
anoTeAEoHATA, EGAPHOTTE
TO LAIKO arokaTaoTaong
oe Beppokpacia dwuatiov
(23 = 1°C, 73 = 2°F).

/A IPOZOXH: Mriopei va
LUTTAPXOLV GUCCAISEG aépa
KATA TV EWONON TOU LAKOD.
2e auTnV TNV TepimTwon,
XpnolornoioTe évav
KABETAPA YIa VA OKACETE TIG
$Loaibeg agpog, mpwv and
TOV GWTOTTOAUHEPIOHO.

. DWTOMONVHEPIOTE TN CUVBETIKN
PNTiVN XPNoIHOTIoIWVTAG Auxvial
dwronoivpeptopol LED upning
évtaong (Unkog Kopatog 440
- 480 nm pe eAAXOTN évTaon
dwTog 1.000 MW/cm?), énwg n
Radii-Cal CX (SDI Limited), yia
ToLAdXIoTOV 20 SEUTEPOAETTA
oe 5O0EIQ TwV 2 mm.

N

7. ONOKANPWOTE TNV AroKaTéoTaon

XPNOWOTIOIWVTAG TNV
KABIEPWHEVN TEXVIKT.
Evnuepwote Tov aoBevr|
va pn ddet n el Tinota
Yia TOUAGXIOTOV pia pa
peta tn dladikaoia.
ZHMEIQZH: >uviotaral n
YOEN pe Pekaopd vepol
KOl AMOTEAECHATIKNA
avappoédnon, orote eivat
EPIKTO, KATA TNV OAOKAIPWON
TNG AMOKATACTACNG.

MpocBeTEG ONUEIDTEIG:

®To PLYXOG TNG CLPLYYAQ
Luna Flow / Luna Flow LV
npoopiCeTal pévo yia pia
xpnon. H enavaxpnoiportoinon
Ba rpokahEoel
Slaotaupolpevn pdiuvon.

ZYTKOAAHTIKO KONIAMA
MOPZEAANHE, MHAOY
KAI OWEQN PHTINHEZ:
Mpwv and tn cuykOMNANON PE XPAon
Tou Luna Flow / Luna Flow LV,
TIPETIEL Va Yivel TTpogToacia TG
QaroKaTacTaong cupHPWva pe TIC
0bnyieq Xprong TOU KATAOKELAOTH.
To Luna Flow / Luna Flow LV
elval kKat@Anio pédvo yia
OUYKOAANCN AMOKATACTACEWV TTOU
elval npISlagaveiq kat kateAnAou
TIAXOUG, WOTE Va ETITPEMOLY TO
QWG TOAUHEPIOHOD Va TEPVAEL,
TIPOKeWEVOL va $Téoel oTo Luna
Flow / Luna Flow LV, wote autoé va
HIMOPECEL VA MONUHEPIOTEL TANPWG.
O®YAAZH KAI METAXEIPIZH
*  AnodUYETE TIC LPNAEC
Beppokpaoied.
* AnobnkeloTe o€ Beppokpaoia
peTall 2° kat 25°C (35° - 77°F).
* H dLAaEN oe Yuyeio eivat
TIPOQIPETIKA YIa BEATIOTN
dpeokada. H Beppokpacia
TOU TIPOIOVTOG TIPETEL Val Eival
peTagy 20° kat 25°C (68° kat
77°F) étav xpnooroleiral.

A NPOOYAAZEIE:
ATIOQUYETE TNV MAPATETOHEVN
£M1adr TWV MAPAyOVTWY
OLYKOAANONG Kat TNG
OLVBETIKAG PNTIVNG piE TO
Séppa ry Tov atopatikd 1oTd,
KABWG UMOpPE! va TPOKAAETEL
dAeypovr oTOUG 16TOUG 1)
eualobnToroinon Tou €ppaTog.

* Na pn xpnotyoroleirat
oe aoBeVeiQ pe yvwoTtr
eualodnoia oTa akPUAKA 1)
aMepyia oe auTod To TpGiov.

*  Mobvo yia Enawe)\uanm xpncn

* Na puracoeTal Hakplé and
TadlA Kal katokibla {wa.

e Na unv katarivetat.

e Na pn xpnotorolettat av €xet
TIAPENBEL N NUEPOPNVia AMENG.

*  Mnv ekBETETE TO LAIKO
anevbeiag oe TNyn GwToG.

MPOZOXH: H opooTiovdiakr
vopoBeoia neplopiCet v
TIWANGN QUTAG TNG OUCKEUNG
e 050vVTIATPOUG 1 KATOTIV
napayyeiag anoé odovTiarpo.

NPQTEZ BOHOEIEZ

* Mamna (o€ nepintwon enadgng):

ZeMOVETE KOAG PE VEPO Kal
avalnTroTe [aTpik Bondeia.

* Aéppa (o mepinTwon
enadnig): Abaipéote pe
éva ravi rj apouyydpt
EUMOTIONEVO HE OIVOTIVELUA.
=ZEMAOVETE KOAA PE VEPO.

* Kartamoon: =em\OVETE TO
OTOWA HE VEPO Kal aroppipTe.
Mietre adpBovo vepd/yana.
MHN TpOoKaAETETE EPETO.
AvalntioTe 1atpikn BorBela av
TQ CUPTTTWHATA ETIPEVOLV.

e Ewomnvon: Aev avapévovtal
OULHMTWHATA LTTO KAVOVIKEG
OLVBNKEG XPHoNG. Ze TepirnTwon
avtibpaong, petadpeépeTe
TO EKTEDEWEVO ATOHO OE
KOAG aePICOPEVO XWPO.

Edv éxel oupBet éva coBapd
TEPIOTATIKO AOYW auToL TOU
TPOIdVTOG, avadépeTe auTd TO
TIEPIOTATIKG OTOV KATACKELAOTH) TOU
TIPOIOVTOG KAl 0TV appddia apxr
™G MEPIPEPELAG N TNG XWPAG 0ag.

Anoppite To oOHPWVA PE TOUG
TOrKOUG KavoviopoUg. Ma To SeAtio
Sedopévwy aodareiag avatpéfte
OV (OTOTOTIO Www.sdi.com.

au i anevBuVBEITE OTOV TOTTKO
QVTIMPOOWTO TNG ETAIPEIAG.

m KAYTTOOHJEET

KAYTTOTARKOITUS

Luna Flow / Luna Flow LV on
suunniteltu hammasléaketieteen
ammattilaisten suorittamaan
hampaiden restaurointiin.
Juokseva Luna Flow / Luna

Flow LV -yhdistelmamuovi on
monipuolinen, réntgenpositiivinen,
juokseva ja valokovetteinen
materiaali. Yhdistelmamuovi
ruiskutetaan suoraan valmisteltuun
kaviteettiin, jotta preparaatio
sopeutuisi mahdollisimman hyvin.

LUNA FLOW’N KOOSTUMUS:

Dimetakrylaatit (43 m-%) (68 til-%)

e Uretaanidimetakrylaatti

* Trietyleeniglykolidimetakrylaatti

*  Trisyklodekanedimetanoli-
dimetakrylaatti

Téayteaineet (56 m-%) (32

1il-%) (0,02-1 mikron)

¢ Strontiumlasi

* Piidioksidi (hydrofobinen
pyrogeeninen piidioksidi)

e Yiterbiumtrifluoridi
Initiaattorit (< 1 %)
Stabilointiaineet (< 1 %)
Pigmentit (< 1 %)

LUNA FLOW’N LV KOOSTUMUS:

Dimetakrylaatit (47 m-%) (72 til-%)

*  Uretaanidimetakrylaatti

*  Trietyleeniglykolidimetakrylaatti

* Trisyklodekanedimetanoli-
dimetakrylaatti

Téayteaineet (52 m-%) (28

m %) (0,02-1 mikron)
Strontiumlasi

*  Piidioksidi (hydrofobinen
pyrogeeninen piidioksidi)

e Ytterbiumtrifluoridi
Initiaattorit (< 1 %)

Stabilointiaineet (< 1 %)
Pigmentit (< 1 %)

Luna Flow / Luna Flow LV

- yhdistelmamuovien
rontgenpositiivisuudet ovat noin
265 % ja 250 % alumiinista
(100-prosenttisen alumiinin
réntgenpositiivisuus vastaa
dentiinia ja 200-prosenttinen
alumiini vastaa Kiilletta).

KAY OAIHEET:
Konservatiiviset luokan | (siséltéaen
okklusaaliset pinnat), II, Ill, IV

* Luokan V korjaukset
(kervikaalinen abraasio,
juuren eroosio, abfraktio)

* Emali- ja poslinikorjausten
vikojen korjaukset

¢ Tivisteaineet (fissuura, implantti)

* Rontgenopaakki kaviteetin
alustayte suoriin korjauksiin

* Allemenojen estaminen

* Pienet ytimen rakentamiset

e Tilapaisten kruunujen
korjaaminen tai tiivistaminen

e Poslinisten, keraamisten,
yhdistelmamuovisten
paallysteiden sementointi

e Hampaiden kytkeminen
(likkuvat hampaat, kuitusillat)

e Varjaytymien peittdminen

VASTA-AIHEET:

o Ala kayta, jos kuivaa aluetta
el voida valmistella.

kayta pulpan peittamiseen.

kéyté yhdesséa eugenolia
sisdltavien materiaalien kanssa.

e Ala kayta potilailla, jotka ovat
allergisia akryyleille tai jotka
saavat allergisen reaktion
tuotteen materiaalista.
HUOMIO: Tuote voi aiheuttaa
ihoé
Naissa tapauksissa kayt
lopettaa ja hakeutua laakariin.

SIVUVAIKUTUKSET
Est& mahdollinen arsytys
suojaamalla pulpan
ymparys sopivalla pulpan/
dentiinin suoja-aineella (levita
kalsiumhydroksidipohjaista
valmistetta pulpan I&helle
sopiviin kohtiin).

¢ Luna Flow / Luna Flow LV
ainesosat voivat harvinaisissa
tapauksissa aiheuttaa
herkistymista. Naissa
tapauksissa Luna Flow / Luna
Flow LV ei saa kayttaa.

VUOROVAIKUTUKSET
Eugenolia sisaltavat aineet voivat
estad komposiittimateriaalien
polymerisaatioprosessin.

Siksi téllaisten materiaalien
kéyttoa Luna Flow / Luna Flow
LV kanssa on véltettava.

* Kilooriheksidiinin, kationisten
suuvesien ja plakkia
vérjadvien aineiden kayttd voi
aiheuttaa véarimuutoksia.

KAYTTOOHJEET:

SUOSITUKSIA:

1. Puhdista ja eristd hammas
tavanomaisilla tekniikoilla
ja vélineilla. Suositeltu
eristystapa on kumisulku.

2. Konservatiivinen kaviteetti
tulee valmistella tavanomaisin
tekniikoin ja instrumentein
hieman pyéreén siséisen muodon
muodostamiseksi. Kaviteetin
valmistelun reunojen tulee
paattya vakaaseen ja tuettuun
emaliin, iiman etté kuormittuvissa
kohdissa on sé&rméa. Jos alhaisen
kuormituksen kohtiin tahdotaan
sarmaa, sen ei tule ylittaa 1
mm:a ja 45° kulmaa. Korjattavan
hampaan riittdvan kontaktipinnan
varmistamiseksi myds ennalta
tehtévaa killausta suositellaan.

3. Puhdista kaikki sydvytettévét
pinnat, kaviteetin viereiset pinnat
mukaan lukien, dljyttdmalla
ja fluorittomalla tahnalla tai
hohkakivelld ja vedella.

4. Huuhtele kauttaaltaan vedelld.

Varisavyn valinta:

5. Varmista, ettd hampaan pinta on
puhdas ja kuiva ennen vérisévyn
valintaa. Ala kuivaa kokonaan.

6. Kayta apuna VITA®-
vérisévyopasta ennen
kofferdamkumin asettamista.

HUOMAUTUS: Al4 valitse

varisavya kovettamattoman

tahnan perusteella, koska vari

muuttuu hieman kovetettaessa.

Suositus:

Kun vierekkaiset hampaat ovat
varisavyltdédn huomattavan erilaisia,
yrita 16ytaa vaaleampaa savya
vastaava sévy. Vahvista visuaalisesti
valittu vérisévy asettamalla

pieni maara yhdistelmamuovia
hampaan pinnan ympérille ja
valokoveta ennen sidostusta.

Eristys:
Kontaminaation vélttamiseksi on

kaytettava eristystekniikoita. Suositeltu

eristystapa on kumisulku. Ala kayta,
jos kuivaa aluetta ei voida valmistella.

Suora korjaus

7. Kuivaa etsattava pinta téysin
kuivalla éliyttémalla iimalla. Etsaa
hampaan pinta valikoivalla tai
taydellisella etsausmenetelmalla
37-prosenttisella fosforihapolla
valmistajan ohjeiden mukaisesti
tai jatka seuraaviin vaiheisiin, jos
kéytéat itse-etsausmenetelméaa.

8. Huuhtele kauttaaltaan vedelld.

9. Poista ylimaaréinen vesi.

Pidé kosteana. Vélta
kontaminaatiota, esim. sylkea.

10. Kyllasta kaikki sisapinnat
levittamalla valmistajan
ohjeiden mukaisesti limaa,
kuten Zipbond (SDI Limited).

11. Aseta yhdistelmamuovi
enintaan 2 milimetrin osioina.

A VAROITUS: Varmista, ettd
annostelukarki on tukevasti
kiinnitetty ruiskuun kiertamalla
kérjen kiinnitint& ruiskuun.
HUOMAUTUS: Paras
tulos saadaan kayttamalla
korjausainetta normaalissa
huoneenlampétilassa (23
+1°C, 78+ 2 °F).

A\ VAROITUS: Materizalia
pursotettaessa voi muodostua
iimakuplia. Jos nain kay,
riko iimakuplat koettimella
ennen valokovettamista.

12. Koveta yhdistelmamuovi
sopivalla tehokkaalla LED-
kovetusvalolla (400-480
nanometrin aaltopituus ja
vahimmaisvalovoima 1 000 mwW/
cm?), kuten Radii-Cal CX (SDI
Limited), vahintdan 20 sekunnin
ajan 2 millimetrin osioina.

13. Viimeistele restaurointi
tavanomaisia tekniikoita
kayttaen. Neuvo potilasta
olemaan sydmatta tai juomatta
mitdéan vahintaén tuntiin
toimenpiteen jélkeen.
HUOMAUTUS: Restauroinnin
jalkeen suositellaan
mahdollisuuksien mukaan
jaéhdyttamista vesisuihkulla
ja tehokkaalla imaisulla.

Lisahuomioita:
Luna Flow / Luna Flow
LV -ruiskut ovat ainoastaan
kertakéyttdisia. Uudelleenkéyttd
johtaa ristikontaminaatioon.

POSLIINIEN, KERAAMISTEN,
YHDISTELMAMUOVISTEN
PAALLYSTEIDEN SEMENTOINTI:
Ennen Luna Flow / Luna Flow

LV restaurointi on esikésiteltdva

valmistajan kayttdohjeiden mukaisesti.

Luna Flow / Luna Flow LV voidaan
sementoida vain restauroinnit,
joilla on lapikuultavuus ja sopiva
paksuus, jotta polymerisaatiovalo
pystyy lapdiseméaéan ja
varmistamaan, etta valo saavuttaa
Luna Flow / Luna Flow LV, jotta
kovettumisesta tulee taydellinen.

VARASTOINTI JA KASITTELY
Valta liiallista 1ampoa.

e Sailytd 2-25 °C:n
(35-77 °F) lampdtilassa.

e Jaahdytys on valinnaista
ihanteellisen tuoreuden
varmistamiseksi. Tuotteen
lampétilan on oltava kaytettédessa
20-25 °C (6877 °F)

A VAROTOIMENPITEET

* Vilta sidostuotteiden pitkaaikaista
kosketusta ihon tai suun
pehmeiden kudosten kanssa,

koska ne voivat aiheuttaa

suun kudosten tulehtumista

tai ihon herkistymista.

Tuotetta eivat saa kayttaa

potilaat, joilla on tunnettu

yliherkkyys materiaalille tai jotka

ovat saaneet allergisen reaktion.

Vain ammattikayttoon.

Pida poissa lasten ja

lemmikkieldinten ulottuvilta.
aytto

viimeisen
kayttopaivan jalkeen.
Alz altista materiaalia
suoralle valolle.

VAROITUS: Yhdysvaltain
littovaltion laki rajoittaa taman
laitteen myynnin hammaslaakarille
tai tdman méaréyksesta.

ENSIAPU

Silma (kontakti): pese
kauttaaltaan vedelld ja

hakeudu l&&kérin hoitoon.

Iho (kontakti): poista kayttamalla
alkoholilla kasteltua kangasta tai
sienté. Pese kauttaaltaan vedella.
Nieleminen: Huuhtele suu
vedelld ja havita. Juo runsaasti
vettd/maitoa. ALA yrita

oksentaa. Kaanny laakarin

puo en, jos oireet eivat katoa.
nhengitys: Ei odotettavissa

ole\/\a oireita tavanomaisissa
kayttoolosuhteissa. Jos
altistuminen tapahtuu, siirry
hyvin tuuletettuun tilaan.

Jo tuotetta kaytettdessé on ilmennyt
vakava vaaratilanne, ilmoita siita
tuotteen valmistajalle ja maasi
toimivaltaiselle viranomaiselle.

Havita paikallisten méaraysten
mukaisesti. Kayttdturvallisuustiedote
on saatavana osoitteessa www.
sdi.com.au tai ottamalla yhteys
paikalliseen edustajaasi.

m MODE D’EMPLOI

DESCRIPTION DU PRODUIT :
Luna Flow / Luna Flow

LV est congu pour la

restauration dentaire par des
professionnels de la santé.

Le composite fluide Luna Flow/
Luna Flow LV est un matériau
polyvalent, radio-opaque, fluide,
photopolymérisable. Le composite est
extrudé directement dans la cavité
d’obturation pour une adaptation
optimale aux parois de la cavité.

COMPOSITION DE

LUNA FLOW :

Diméthacrylates (43% en pds)

(68% en vol)

* Diméthacrylate d’uréthane

* Triéthylene glycol diméthacrylate

* Charges de diméthacrylate de

tricyclodécane diméthanol
(56% en pds) (32% en
vol) (0,02 — 1 micro)

* Verre de strontium

e Dioxyde de silicium

(silice hydrophobe)

e Triofluorure d’ytterbium
Initiateurs (< 1%)
Stabilisateurs (< 1%)
Pigments (<1%)

COMPOSITION DE

LUNA FLOW LV :

Diméthacrylates (47% en pds)

(72% en vol)

* Diméthacrylate d’uréthane

* Triéthylene glycol diméthacrylate

* Charges de diméthacrylate de

tricyclodécane diméthanol
(52% en pds) (28% en
vol) (0,02 — 1 micro)

* Verre de strontium

e Dioxyde de silicium

(silice hydrophobe)

e Triofluorure d’ytterbium
Initiateurs (< 1%)
Stabilisateurs (< 1%)
Pigments (<1%)

La radio-opacité du composite
Luna Flow/Luna Flow est de 265%
Al et 250% Al respectivement.
(100% Al est une radio-opacité
équivalente a celle de la dentine

et 200% Al une radio-opacité
équivalente a celle de I'émail).

INDICATIONS :

¢ Restaurations conservatrices de
cavités de Classe | (y-compris
les surfaces supportant la
pression occlusal), II, ll, IV.

¢ Restaurations de Classe V
(abrasion cervicale, érosion
radiculaire, abfraction)

* Réparation de défauts amélaires
et de restaurations céramique
Scellement de sillons et fissures
et des puits occlusaux sur
les couronnes surimplant)

* Liner radio-opaque

¢ Comblement des
contre-dépouilles
Petites reconstructions
coronaires & tenon

* Réparation de couronnes
provisoires.

¢ Scellement des facettes
céramique et composite.

e Contentions (dents
mobiles, bridges fibrés)

e Couverture des taches

CONTRE-INDICATIONS :

* Ne pas utiliser dans les cas
ou il est impossible d’obtenir
un site parfaitement sec

* Ne pas utiliser pour le
coiffage pulpaire

¢ Ne pas utiliser en association
avec tout autre matériau
contenant de I'eugénol

* Ne pas utiliser sur un patient
allergique aux acryliques ou
ayant manifesté des réactions
allergiques aux matériaux entrant
dans la composition de ce produit
NOTE : ce produit peut causer
une irritation de la peau chez
certaines personnes. Dans
ce cas cesser I'utilisation et
consulter un médecin.

EFFETS INDESIRABLES :

Les zones proches de la pulpe
doivent étre protégées avec

un matériau de protection
pulpaire/dentinaire adapté

pour prévenir tout risque
d'irritation (appliquer de maniére
sélective une préparation a
base d’hydroxide de calcium
tout autour de la pulpe).

* Les composants de Luna
Flow / Luna Flow LV peuvent,
dans de rares cas, entrainer
une sensibilité. Dans ce
cas cesser ['utilisation.

INTERACTIONS :

¢ Les substances contenant de
I'Eugénol peuvent inhiber le
processus de polymérisation
des matériaux composites. Il
convient donc d’éviter d’utiliser
ces matériaux en association
avec Luna Flow / Luna Flow LV.

¢ La chlorhexidine, les bains
de bouche cationiques et
les révélateurs de plaque
peuvent entrainer une
coloration de surface.

MODE D’EMPLOI :

RECOMMANDATIONS
Nettoyer et isoler la dent a 'aide
de techniques et instruments
conventionnels. Privilégier la digue
en caoutchouc pour I'isolation.

2. Préparer une cavité d’obturation
a I'aide de techniques et
instruments conventionnels, en
lui donnant une forme interne
légérement arrondie. Les marges
de la préparation doivent se
terminer dans I'émail sain et
soutenu, sans biseaux dans les
Zones soumises aux contraintes
occlusales. Si un biseau est
souhaité dans une zone de
faibles contraintes, il ne doit pas
dépasser 1 mm pour un angle de
45° maximum. Il est également
recommandé de poser un coin
interdentaire pour s’assurer que
la dent restaurée conservera
un point de contact adéquat.

3. Utiliser une péate a prophylactique
non fluorée et exempte d’huile sur
toutes les surfaces a mordancer,
y-compris la surface adjacente
a la cavité ou un mélange de
poudre de Pierre ponce et d’eau.

4. Rincer abondamment & I'eau.

Sélection de la teinte :
5. Vérifier que la surface de
la dent est propre et séche
avant de déterminer la teinte.
Ne pas dessécher la dent.
6. Utiliser le teintier VITA® afin
de sélectionner la teinte
avant de poser la digue.
NOTE : Ne pas se fier a une pate
non polymérisée pour choisir
la teinte car la polymérisation
modifie tres légerement la teinte.
Recommandation :
Lorsque les dents adjacentes
sont d’une teinte significativement
différente, se baser sur la teinte
la plus claire. Pour confirmer
visuellement, déposer de petites
quantités de composite sur la
couronne d'une dent adjacente et
photopolymériser avant de coller.

Isolation :

La pose de la digue est nécessaire
pour éviter toute contamination.
Privilégier la digue en caoutchouc.
Ne pas utiliser Luna Flow / Luna
Flow LV dans les cas ou un champ
sec ne peut pas étre obtenu.

Restauration directe

7. Sécher soigneusement la surface
a mordancer avec un jet d'air
sec, sans huile. Le mordancage
est réalisé avec un gel d’acide
phosphorique 37% et peut
étre un “mordancage sélectif”
ou un “mordancgage total”
respectant les instructions
du fabricant. En cas de
technique d’auto-mordancage”
passez a I'étape suivante.

8. Rincer abondamment a I'eau.

9. Eliminer I'excés d’eau.

Garder la zone humide.
Eviter toute contamination,
par ex. avec la salive.

10. Appliquer un systéeme
adhésif tel que Zipbond (SDI
Limited) en saturant toutes
les surfaces internes de la
cavité conformément aux
instructions du fabricant.

11. Appliquer le composite en
couches de 2 mm ou moins.

AAVERTISSEMENT : S'assurer
que I'embout est solidement
fixé sur la seringue en vissant
I'anneau a fond sur la seringue.
NOTE : Pour des résultats
optimaux, appliquer le matériau
de restauration a température
ambiante (23 + 1°C, 73 + 2°F).
AVERTISSEMENT : Des bulles
d’air peuvent se former lors de
I'extrusion du matériau. Dans ce
cas, crever les billes avec une
sonde avant de polymériser.

12. Photopolymériser le composite
al'aide d’une lampe LED a
haute intensité (440-480 nm
de longueur d’onde avec une
intensité minimum de 1 000
mW/cm2) telle que la lampe
Radii-Cal CX (SDI Limited)
pendant au moins 20 secondes
en couches de 2 mm.

13. Terminer la restauration & I'aide
des techniques conventionnelles.
Donner I'instruction au patient
de ne rien boire ou manger
pendant au moins une heure
apreés la fin de la procédure.
NOTE : Il est recommandé
d'utiliser d’effectuer la
phase de finition sous spray
d’eau et aspiration.

Additional notes:
Notes supplémentaires :
® Les embouts de seringue Luna

Flow / Luna Flow LV sont & usage
unique. Les réutiliser comporte un

risque de contamination croisée.

COLLAGE DE FACETTES
CERAMIQUE ET COMPOSITE :
La restauration doit étre prétraitée
selon les instructions du fabricant
avant le scellement avec Luna Flow
/ Luna Flow LV. Luna Flow / Luna
Flow LV est indiqué uniquement
pour le collage de restaurations
suffisamment translucides et dont
I"épaisseur permet que la lumiere
de la lampe a polymériser les
traverse afin que la lumiére atteigne
Luna Flow / Luna Flow LV et que
la polymérisation soit complete.

STOCKAGE ET MANIPULATION
Eviter les températures
excessives

* Conserver aune température
comprise entre 2°C et
25°C (35° - 77°F)

e Il n'est pas indispensable
de réfrigérer le produit,
cependant cela lui garantit
une fraicheur optimale. La
température d'utilisation doit étre
comprise entre 20 et 25°C

A PRECAUTIONS D’EMPLOI :
e Eviter tout contact prolongé des
systémes adhésifs et composites
avec la peau ou les tissus de
la cavité orale car cela pourrait
entrainer une inflammation
des tissus de la cavité orale
ou une sensibilité cutanée.
* Ne pas utiliser en cas
de sensibilité connue ou
de réaction allergique au
produit chez un patient.
* Réservé a l'usage professionnel.
* Tenir hors de la portée des
enfants et des animaux
de compagnie.
* Ne pas ingérer.
* Ne pas utiliser apres la
date de péremption.
* Ne pas exposer le matériau
a la lumiere directe.

AVERTISSEMENT : Selon la
Législation Fédérale, ce produit
ne peut étre vendu que par ou
sur prescription d’un dentiste.

PREMIERS SECOURS :

Yeux (contact) rincer
abondamment a I'eau et
consulter un médecin.

* Peau (contact) : éliminer
a l'aide d’un linge ou d’une
éponge propre imbibée d’alcool
Rincer abondamment a I'eau.

* Ingestion : rincer abondamment
la bouche. Faire boire de I'eau/
du lait en grande quantité.

Ne PAS tenter de faire vomir.
Consulter un médecin si les
symptémes persistent.

¢ Inhalation : Aucun symptome
a prévoir en conditions
normales d’utilisation. Au
besoin, se déplacer vers
un endroit bien ventilé.

En cas d'incident grave lié¢ &
I'utilisation de ce produit, veuillez
signaler I'incident au fabricant ainsi
qu'aux autorités compétentes
dans votre état ou pays.

Eliminez le produit conformément
a la réglementation locale.

HASZNALATI
UTMUTATO

ALKALMAZASI TERULET:

Az Luna Flow / Luna Flow LV-t
fogaszati szakemberek

dltali hasznélatra tervezték.

A Luna Flow / Luna Flow LV egy
folyékony kompozit, sokoldaltian
felhasznalhaté radiopaque,
folyékony, fényrekétd anyag. A
kompozitot kdzvetlenll az el6készitett
Uregbe fecskendezik be, ezzel
maximalizélva a preparatumhoz
val6 alkalmazkodést.

A LUNA FLOW OSSZETETELE:
Dimetakrilatok
(43 tdmeg%) (68 térfogat%)
e Uretan dimetakrilat
*  Trietilén-glikol-dimetakrilat
e Triciklodekan-dimetanol
dimetakrilat
Toltéanyagok (56 tomeg %)
(32 térfogat%) (0.02-1 micron)
e Stroncium Uveg
e Szilikon-dioxid
(hidroféb flstolt szilika)
e Itterbium-trifluorid
Iniciatorok (< 1 %)
Stabilizatorok (< 1 %)
Pigmentek (< 1 %)

A LUNA FLOW LV OSSZETETELE:
Dimetakrilatok

(47 tomeg%) (72 térfogat%)

e Uretan dimetakrilat

*  Trietilén-glikol-dimetakrilat

e Triciklodekan-dimetanol
dimetakrilét
Toltéanyagok (52 tdmeg%)
(28 térfogat%) (0.02—1 micron)
*  Stroncium tveg
e Szilikon-dioxid
(hidroféb flstolt szilika)
*  Itterbium-trifluorid
Iniciatorok (< 1 %)
Stabilizatorok (< 1 %)
Pigmentek (< 1 %)

A Luna Flow / Luna Flow LV kompozit
az aluminium 265% (Luna Flow),
illetve 250%-anak (Luna Flow LV)
megfeleld radiopacitassal rendelkezé
anyag (a dentin az aluminium
100%-anak, a zomanc pedig az
aluminium 200%-anak megfeleld
radiopacitéssal rendelkezik).

ALKALMAZASI TERULET:

* | (beleértve az okkluzalis
felszineket), II., Ill., és IV.
tdmésosztalyl restauraciok

e V. osztalyu restauraciok (cervikdlis
abrazio, gyokérerozio, abfrakcio)

e Zomanc és porcelan
restauréciok hibainak javitasa

* |ezarasra (bardzdazaras,
implantatum)

* Radiopaque Ureg alabélels a
kdzvetlen restauréaciok alatt

* Az aldmends részek blokkoldsa

Kisebb csonkfelépitések

* |deiglenes koronak
javitasa vagy zarasa

* Porcelan, keramia vagy
kompozit héjak ragasztasa

* Sinezés (mozgd fogak,
livegszalas hidak)

* Elszinez6dések fedése

ELLENJAVALLATOK
Ne haszndlja, ha nem tudja
megfeleléen kiszaritani a teriletet.
* Ne hasznélja pulpasapkéazashoz.
* Ne haszndlja egytt
eugenoltartalmu anyagokkal.
* Ne haszndlja akrilatokkal
vagy a termék anyagaval
szemben allergias reakciot
mutaté paciensek esetében.
MEGJEGYZES: Ez a termék
egyeseknél bérirritaciot okozhat.
Ebben az esetben ne hasznalja
tovabb és forduljon orvoshoz.

MELLEKHATASOK
A pulpa kortli terlileteket
megfelelé pulpa/dentinvédével
kell védeni az esetleges
irritacié megelézése érdekében
(szelektiven alkalmazzon kalcium-
hidroxid alapu készitményt a
pulpa kozelében 1€vé terlleteken).
* Aluna Flow / Luna Flow
LV Gsszetevéi ritkan, de
eléfordulhat, hogy érzékenységet
okozhatnak. Ezekben az
esetekben ne hasznélja a
Luna Flow / Luna Flow LV-t.

KOLCSONHATASOK:

* Az eugenoltartalmu anyagok
gétolhatjak a kompozit anyagok
polimerizacios folyamatat.
Ezért ezeknek az anyagoknak
a Luna Flow / Luna Flow
LV-val térténé egylttes
alkalmazasa nem javasolt.

* AKlérhexidin, a kationos
szajobliték és a plakk-
bonté anyagok hasznalata
elszinezédést eredményezhet.

HASZNALATI UTASITAS:

JAVASOLT ELJARAS:

1. Tisztitsa és izoldlja a fogat
a megszokott technikék és
eszkozok alkalmazasaval.

Az izolalashoz kofferdam
gumi javasolt.

2. Készitsen egy hagyomanyos
Ureget a megszokott technikak
és eszkozok alkalmazasaval,
ugy, hogy egy enyhén lekerekitett
bels6 format alakit ki. Az treg
peremének egészséges és
aldtdmasztott zoméncban kell
végzédnie, és a zomanc a
feszliltséget hordozd helyeken
ne legyen ferde. Ha ferdére
csiszolas sziikséges egy kevésbé
igénybevett helyen, akkor annak
kialakitasa legfeliebb 1 mm,
és maximum 45° lehet. Az
elézetes ékelés szintén ajénlott
annak biztositasa érdekében,
hogy a restaurdlt fog megfeleld
kontaktponttal rendelkezzen.
Tisztitsa a fellleteket - beleértve
az Ureggel szomszédos
fellleteket is - olajmentes,
fluoridmentes pasztaval vagy
habkéiszappal és vizzel.

4. Alaposan oblitse le vizzel.

Szmvalasztas
A szinvélasztés el6tt gy6zodion
meg réla, hogy a fogfelllet tiszta
és széraz. Ne széritsa tal!
Hasznaljon VITA® szinskalat
a megfelel6 amyalat
kivélasztaséhoz a kofferdam
gumi felhelyezése elétt.
MEGJEGYZES: Ne hasznaljon
polimerizélatlan pasztat
szinegyeztetéshez, mivel a szin a
kétés soran enyhén megvaltozik.

Javaslat:

Ha a szomszédos fogak amyalata
jelentésen eltér egymastol,
prébalion meg a vilagosabb
amyalathoz igazodni.

A kivalasztott amyalat vizuélis
megerdsitése érdekében helyezzen
kis mennyiségli kompozitot

a komnyezé fogfelliletre, és
bondozas el6tt vilagitsa meg.

Izolacio:
A kontaminacié megelézésére
izol4cios technikékat kell alkalmazni.
Az izoldlashoz kofferdam gumi
javasolt. Ne hasznalja, ha nem tudja
megfeleléen kiszaritani a terlletet.

Direkt Restauracio

7. Szaraz, olajmentes leveg6vel
alaposan szaritsa meg a
savazando felletet. Savazza a
fogfelletet 37%-os foszforsavval
a gyarté utasftasai szerint
LSzelektiv savazo” vagy
Jtelies savazé” technikaval,
vagy ,Onsavazé” technika
hasznélata esetén folytassa
a kovetkezd lépéseket.
Alaposan mossa le vizzel.

9. Tévolitsa el a maradék vizet.
Tartsa nedvesen. Kertlje a
szennyez&déseket, mint pl. nyal.

10. Vigyen fel bondot, példaul
Zipbond Universal bondot
(SDI Limited), hogy a gyarté
utasftéasainak megfeleléen
lefedje a teljes belsd feliletet.

11. A kompozitot legfeliebb 2 mm-es
rétegvastagsagban vigye fel.

AVIGYAZAT: Biztosftsa az
adagoléhegy megfeleld
csatlakozasat a fecskendéhoz,
mégpedig Ugy, hogy a
hegyet szorosan racsavarja
a fecskendére.

MEGJEGYZES: A legjobb
eredmény érdekében normal
szobah&mérsékleten (23 + 1°C)
hasznédlja a tom&anyagot.

AVIGYAZAT: Buborékok
jelenhetnek meg, amikor
kinyomja az anyagot. Ezekben az
esetekben a polimerizacio elétt
pukkassza ki a légbuborékokat

12. Vilagitsa meg a kompozitot
a megfelel6 nagyenergidji
LED lampaval (440-480 nm
hulldmhosszuséag, legaldbb 1 000
mW/ cm? fényintenzitas) mint
pl. Radii-Cal CX (SDI Limited)
legalabb 20 masodpercig 2
mm rétegvastagsagonként.

13. Fejezze be a restauraciot
a szokésos technikék
alkalmazasaval. Tajékoztassa
a péacienst, hogy az eljdrast
kévetden legalabb egy
orén keresztlil ne egyen
és ne igyon semmit.
MEGJEGYZES: A helyredllitas
befejezésekor ajanlott a
vizpermettel torténd hités
és hatékony elszivas,
amikor csak lehetséges.

Tovabbi megjegyzések:
Az Luna Flow / Luna Flow LV
adagoldhegyek kizérolag egyszer
hasznélatosak. A tébbszori
hasznélat keresztkontaminaciot
eredményezhet.

PORCELAN, KERAMIA VAGY
KOMPOZIT KERAMIAHEJAK
RAGASZTASA:

Az Luna Flow / Luna Flow LV-val
torténd ragasztas elétt a restauréciot



a gyarté haszndlati utasitasanak
megfeleléen el6 kell kezelni.

Az Luna Flow / Luna Flow LV csak
olyan restauréciok ragasztasara
alkalmas, amelyek transzlucensek és
megfeleld vastagsagliak ahhoz, hogy
a polimerizacios fény athatolhasson
rajtuk, biztositva, hogy a fény elérje
az Luna Flow / Luna Flow LV-t,

hogy igy az teliesen megkosson.

TAROLAS ES KEZELES
Kertlje a tdimelegedést.

* 2-25°C kozotti
hémérsékleten tarolja.

* Az optimdlis frissesség
érdekében a hiités opciondlis.
Haszndlatkor a termék

hémérséklete 20-25°C-os legyen.

A OVINTEZKEDESEK
Kertlje a bondoz6 anyag és
a kompozit hosszan tartd
érintkezését a bérrel vagy a
széj szbveteivel, mivel ez a szdj
szOveteinek gyulladasat vagy
bérérzékenységet okozhat.

* Atermék anyagara
érzékeny vagy arra allergias
betegek ne hasznaljak.

* Kizérélag szakember
altali hasznéalatra.

e Gyermekektdl és
hazidllatoktél tartsa tavoll

* Nenyelie le.

* Ne haszndlja a lejarati id6n tul.

* Ne tegye ki az anyagot
kozvetlen fénynek.

VIGYAZAT: A szovetségi
torvények szerint az eszkdz csak
fogorvos altal vagy fogorvosi
rendelvényre értékesithetd.

ELS(SSEGELY
Szembe keriilés esetén:
Alaposan 6blitse ki vizzel
és forduljon orvoshoz.

¢ Borre keriilés esetén:
Alkoholba &ztatott ruhaval
vagy szivaccsal tavolitsa el.
Alaposan mossa le vizzel.

* Lenyelés esetén: Alaposan
Oblitse ki a szajat vizzel és
kopje ki. Igyon sok vizet/
tejet. NE hanytassa magat.
Forduljon orvoshoz.

* Belégzés esetén: Normal
felnasznalasi kortimények
kozott nem varhatok tlinetek.
Belégzés esetén menjen
jol szell6zé helyre.

Ha a termék miatt stlyos baleset
tortént, kérjlk, jelentse az esetet
a termék gyartdjanak és az On
allamaban vagy orszagaban
illetékes hatésagnak.

A helyi el6irasoknak megfeleléen
artalmatlanitsa. A biztonsagi
adatlapot megtaldlja a www.sdi.com.
au internetes oldalon vagy Iépjen
kapcsolatba a regionélis képvisel6vel.

ISTRUZIONI

ISTRLR

USO PREVISTO:

Luna Flow / Luna Flow LV &
stato ideato per il restauro

dei denti da parte di professionisti
del settore odontoiatrico.

Il composito liquido Luna Flow
/ Luna Flow LV & un materiale
versatile radiopaco, liquido e
fotopolimerizzabile. Il composito
viene estruso direttamente nella
preparazione della cavita per
massimizzare I'adattamento

alla preparazione.

COMPOSIZIONE DI LUNA FLOW:

Dimetacrilati (43% peso)

(68% volume)

* Uretano dimetacrilato

* Trietilenglicole dimetacrilato

* Bisfenolo A Etossilato
Dimetacrilato

Riempitivi (56% peso) (32%

volume) (0,02 - 1 micron)

e Vetro di bario

* Biossido di silicio (silice
fumata idrofobica)

e Trifluoruro di itterbio

Iniziatori (< 1%)

Stabilizzatori (< 1%)

Pigmenti (< 1%)

COMPOSIZIONE DI

LUNA FLOW LV:

Dimetacrilati (47% peso)

(72% volume)

¢ Uretano dimetacrilato

* Trietilenglicole dimetacrilato

e Bisfenolo A Etossilato
Dimetacrilato

Riempitivi (52% peso)

(28% volume) (0,02 - 1 micron)

e Vetro di bario

* Biossido di silicio (silice
fumata idrofobica)

e Trifluoruro di itterbio

Iniziatori (< 1%)

Stabilizzatori (< 1%)

Pigmenti (< 1%)

Il composito Luna Flow / Luna
Flow LV & radiopaco con circa,
rispettivamente, il 265% e il
250% di alluminio (il 100% di
alluminio ha una radiopacita
equivalente a quella della dentina
e il 200% a quella dello smalto).

INDICAZIONI PER L’USO:

* Restauri conservativi di
Classe | (incluse le superfici
occlusali), I, IIl, IV

* Restauri di Classe V (abrasione
cervicale, erosione radicolare,
lesione da usura)

* Riparazione di difetti in restauri
di smalto e porcellana

e Sigillanti (solchi e
fessure, impianto)

* Liner radiopaco della cavita
sotto i restauri diretti

e Eliminazione dei sottosquadri

e Ricostruzioni di moncone
di piccole dimensioni

* Riparazione o sigillatura
di corone prowvisorie

¢ Cementazione di faccette in

porcellana, ceramica e composito

* Splintaggio (denti mobili,
ponti in fibra)
e Copertura di macchie

CONTROINDICAZIONI
Non utilizzare se non & possibile
creare un campo asciutto,

* Non utilizzare per
I'incappucciamento della polpa.

¢ Non utilizzare in combinazione

con materiali contenenti eugenolo.

* Non utilizzare in caso di allergia
agli acrilici o di reazioni allergiche
al materiale di questo prodotto.
NOTA: il prodotto pud
causare irritazione cutanea
in alcune persone. In questi
casi, interrompere I'uso e
consultare un medico.

EFFE'I'I'I COLLATERALLI:
Le aree intorno alla polpa
devono essere protette con un
protettore pulpare/dentinale
adeguato, come un liner di
idrossido di calcio, per evitare
qualsiasi potenziale irritazione.
* | componenti di Luna Flow
/ Luna Flow LV possono,
in rare occasioni, causare
sensibilizzazione. In questi casi,
Luna Flow / Luna Flow LV
non deve essere utilizzato.

INTERAZIONI
Le sostanze contenenti eugenolo
possono inibire il processo di
polimerizzazione dei materiali
compositi. Pertanto I'uso di
tali materiali in combinazione
con Luna Flow / Luna Flow
LV deve essere evitato.

e L'uso di clorexidina, collutori
cationici e sostanze per la
rilevazione della placca pud
provocare una decolorazione.

ISTRUZIONI PER L’USO:

RACCOMANDAZIONI
Pulire e isolare il dente
utilizzando tecniche e strumenti
standard. La diga in lattice
€ la modalita preferita.

2. Deve essere preparata una
cavita conservativa, utilizzando
tecniche e strumenti standard,
per formare una forma interna
leggermente arrotondata. |
margini della preparazione
della cavita devono terminare
in smalto solido e supportato
senza smussi nelle zone di
sollecitazione. Se si desidera
eseguire lo smusso in una zona

a bassa sollecitazione, esso non
deve estendersi oltre 1 mm con
un angolo non superiore a 45°. Si
raccomanda inoltre di effettuare

il pre-wedging per garantire

che il dente restaurato abbia un
punto di contatto adeguato.

3. Pulire tutte le superfici da
mordenzare, comprese le
superfici adiacenti alla cavita,
con un materiale privo di olio e
fluoro contenente pasta o un
impasto di pomice e acqua.

4. Sciacquare abbondantemente
con acqua.

Selezione della tonalita:

5. Assicurarsi che la superficie
del dente sia pulita e asciutta
prima dell’abbinamento
cromatico. Non essiccare.

6. Utilizzare la scala colori VITA®
per selezionare la tonalita prima
di posizionare la diga in lattice.

NOTA: non utilizzare la

pasta non polimerizzata per
I'abbinamento cromatico, poiché
la polimerizzazione provoca un
leggero cambiamento di colore.

Raccomandazione:

Se i denti adiacenti presentano

colori estremamente diversi,
prediligere le tonalita piti chiare.

Per la conferma visiva del colore
selezionato, posizionare piccole
quantita di composito sulla

superficie dentale circostante e
fotopolimerizzare prima dell’adesione.

Isolamento:

Devono essere utilizzate tecniche
di isolamento per evitare la
contaminazione. La diga in
lattice & la modalita preferita.
Non utilizzare se non € possibile
creare un campo asciutto.

Restauro diretto

Asciugare accuratamente la

superficie da mordenzare con aria

secca e priva di olio. Mordenzare
la superficie del dente con la
tecnica della “mordenzatura
selettiva” o della “mordenzatura
totale” con acido fosforico al

37% secondo le istruzioni del

produttore, oppure procedere

alle fasi successive se si utilizza la
tecnica dell”"automordenzatura”.

Lavare accuratamente con acqua.

Rimuovere I'acqua in

eccesso. Mantenere umido.

Evitare la contaminazione,

ad esempio saliva.

10. Applicare I'agente legante, come
Zipbond (SDI Limited), secondo
le istruzioni del produttore per
saturare tutte le superfici interne.

11. Posizionare il composito in
incrementi di 2 mm o meno.

AATI’ENZIONE: Assicurarsi che il
perno del puntale di erogazione
sia saldamente fissato alla
siringa ruotandolo sulla siringa.
NOTA: Per ottenere risultati
ottimali, applicare il restauro a
temperatura ambiente normale
(23 = 1°C, 73 + 2 °F)

/\ ATTENZIONE: Durante
I'estrusione del materiale possono
essere presenti bolle d’aria. In
questi casi, utilizzare una sonda
per far scoppiare le bolle d’aria
prima della fotopolimerizzazione.

12. Fotopolimerizzare il composito
utilizzando un’adeguata lampada
polimerizzante a LED ad alta
potenza (lunghezza d’onda
440-480 nm con un'intensita
luminosa minima di 1.000 mwW/
cm?) come Radii-Cal CX (SDI
Limited) per un minimo di 20
secondi con incrementi di 2 mm.

13. Terminare il restauro utilizzando
tecniche standard. Ricordare
al paziente di non mangiare
o bere nulla per aimeno
un’ora dopo la procedura.
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NOTA: Si raccomanda di raffreddare
con acqua nebulizzata e di aspirare
efficacemente, laddove possibile,
quando si rifinisce il restauro.

ATTENZIONE:

®\ puntali delle siringhe Luna
Flow / Luna Flow LV sono
monouso. Il riutilizzo comporta
una contaminazione incrociata.

CONSERVAZIONE E

MANIPOLAZIONE

* Evitare I'eccesso di calore.

¢ Conservare a temperature
comprese tra 2° e
25°C (35° - 77°F).

*  Per una freschezza ottimale,
& possibile ricorrere alla
refrigerazione (facoltativa).
La temperatura del prodotto
deve essere compresa tra
20° e 25°C (68° e 77°F)
quando viene utilizzato.

/A PRECAUZIONI:

* Evitare il contatto prolungato degli
agenti leganti e del composito
con la pelle o i tessuti molli del
cavo orale, in quanto pud causare
inflammazione di tali tessuti o
sensibilizzazione cutanea.

* | pazienti con elevata sensibilita
nota o reazioni allergiche a questo
prodotto non devono utilizzarlo.

* Solo per uso professionale

e Tenere fuori dalla portata dei
bambini e degli animali domestici.
Non applicare internamente.

Non usare dopo la
data di scadenza.

* Non esporre il materiale
alla luce diretta.

ATTENZIONE: La Legge Federale
limita la vendita di questo dispositivo
da parte o su ordine di un dentista.

PRIMO SOCCORSO

* Occhi (contatto): sciacquare
abbondantemente con acqua
& consultare un medico.

* Pelle (contatto): rimuovere
CON una garza o una spugna
imbevuta di alcol. Sciacquare
accuratamente con acqua.

* Ingestione: sciacquare
bene la bocca. Bere molta
acqua o latte. NON indurre il
vomito. Se i sintomi persistono
consultare un medico.

* Inalazione: non si prevedono
sintomi nelle normali condizioni
d'uso. Se necessario, spostarsi
in un’area ben ventilata.

Se si verifica un incidente grave

a causa di questo prodotto,
segnalarlo al produttore del
prodotto e alle autorita competenti
del proprio Stato o Paese.

Smaltire in conformita alle
normative locali. Per le schede
su dati e sicurezza visitare il sito
www.sdi.com.au o contattare

il rappresentante regionale.

PASKIRTIS:

sLuna Flow / Luna Flow LV*

skirta odontologijos

specialistams danty atkarimui.
sLuna Flow* / ,Luna Flow LV*
takusis kompozitas yra universali
rentgeno spinduliy nepraleidzianti,
skysta, Sviesa kietinama medziaga.
Kompozitas tiesiai iSspaudziamas
j ertmés preparata, kad kuo geriau
prisitaikyty prie preparato.

NAUDOJIMO
INSTRUKCIJOS

,LUNA FLOW*“ SUDETIS:

Dimetakrilatai (43 % masés)

(68 % tario)

e Uretano dimetakrilatas

e Trietileno glikolio dimetakrilatas

* Triciklodekanedimetanolio
dimetakrilato

plombos (56 % mases) (32

% tario) (0,021 mikrony)

e Stroncio stiklas

* Silicio dioksidas (hidrofobinis
daminis silicio dioksidas)

e lterbio trifluorido

inicijatoriai (< 1 %)

Stabilizatoriai (< 1 %)

Pigmentai (< 1 %)

»LUNA FLOW LV“ SUDETIS:

Dimetakrilatai (47 % masés)

(72 % tario)

¢ Uretano dimetakrilatas

* Trietileno glikolio dimetakrilatas

* Triciklodekanedimetanolio
dimetakrilato

plombos (52 % mases) (28

% tario) (0,02—1 mikrony)

e Stroncio stiklas

e Silicio dioksidas (hidrofobinis
daminis silicio dioksidas)

e lterbio trifluorido

inicijatoriai (< 1 %)

Stabilizatoriai (< 1 %)

Pigmentai (< 1 %)

,Luna Flow* / ,Luna Flow

LV* kompozitas yra atsparus
spinduliams, atitinkamai apie

265 % ir 250 % aliuminio. (100

% aliuminio atitinka dentino, o
200 % aliuminio atitinka emalio
nepralaiduma spindulinei energijai).

NAUDOJIMO INDIKACIJOS:

*  Konservatyvios | klasés (jskaitant
sukandimo pavirsius), I, Il
IV Klasés restauracijos

® Vklasés restauracijos
(kaklelio nubrozdinimas,

Sakny erozija, abfrakcija)

* Emalio defektu Salinimas ir
porceliano restauracijy taisymas

e Sandarikliai (duobé ir
plydys, implantas)

* Rentgeno spinduliy
nepraleidZian¢ios medziagos
ertmés jdéklas po tiesioginémis
restauracijomis

e Numusimy blokavimas

¢ Nedideles Serdies sankaupos

® Laikinu kartinéliu restauravimas
arba sandarinimass

e Porceliano, keramikos,
kompozitiniy laminatyu
cementavimas

* tvarai (judantys dantys,
skaiduliniai tiltai)

¢ Dangos démés

KONTRAINDIKACIJOS
Nenaudokitee, jei negalima
sukurti sausos vietos.

¢ Nenaudokite pulpai uzdengti

¢ Nenaudokite kartu
kitomis medziagomis, kuriy
sudétyje yra eugenolio.

¢ Nenaudokite Zmonéms, kurie
yra alergiski akrilui arba kuriems
pasireiskia alerginés reakcijos
| Sio preparato medziaga.
PASTABA. Kai kuriems
Zmonéms §is preparatas gali
sudirginti odg. Tokiu atveju
nutraukite preparato naudojima
ir kreipkités j gydytoja.

SALUTINIAI POVEIKIAL:
Aplink pulpg esancias vietas
reikia apsaugoti tinkamu pulpos
ir danteny apsauginiu preparatu,
siekiant iSvengti bet kokio
galimo dirginimo (naudokite
kalcio hidroksido pagrindu
pagamintg preparata tose
vietose, kurios yra netoli pulpos).
e Labai retai ,Luna Flow /
Luna Flow LV* komponentai
gali sukelti jautruma. Tokiu
atveju ,Luna Flow / Luna
Flow LV* naudoti negalima.

SAVEIKA
Eugenolio turintios medziagos
gali slopinti kompozitiniy
medziagy polimerizacijos
procesa, todél reikéty vengti
naudoti tokias medziagas kartu
su ,Luna Flow / Luna Flow LV*.

* Naudojant chlorheksiding,
katijoninius burnos skalavimo
skyscius ir apnasas
atskleidZiancias medZziagas,
spalva gali pakisti.

NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS:

REKOMENDAC JOS:

I8valykite ir izoliuokite dantj
naudojant standartinius
metodus ir instrumentus.
Padengimas guma yra
geriausias apsaugos budas.

2. Turi buti paruosta konservavimo
ertmé, naudojant standartinius
metodus ir instrumentus, kad
susidaryty Siek tiek suapvalinta
viding forma. Ertmés paruosimo
krastai turi baigtis stipriu ir
stabiliu emaliu, nepaliekant
nuozulnumuy jtempimo vietose.
Jei reikia nuozulnumo esant
mazam taskiniam apkrovimui, jis
turi testis ne daugiau kaip 1 mm
ir ne didesniu kaip 45° kampu.
Taip pat rekomenduojama
i8 anksto parengti tinkamag
forma, kad atkurtas dantis
turéty tinkama salycio taska.

3. Paruogkite visus ésdintinus
pavir§ius, jskaitant greta ertmés
esancius pavirsius, uzpilant
pastg, kurios sudétyje néra
aliejaus nei fluorido, naudojant
pemzos ir vandens suspensija.

4. Kruop$éiai nuplaukite vandeniu.

Atspalvio pasirinkimas:

5. Prie§ parenkant spalvg jsitikinkite,
kad danties pavirSius yra $varus
ir sausas. Neperdziovinkite.

6. Naudodami pateiktg ,VITA®
atspalvio nustatymo lentelg,

pasirinkite atspalvj prie§ uzdedami

gumine apsaugine priemone.
PASTABA. Nenaudokite
nesukietéjusios pastos spalvai
parinkti, nes sukietejusi spalva
Siek tiek pasikeicia.

Patarimas:

Jei gretimy danty atspalviai labai
skiriasi, stenkités parinkti Sviesesnj
atspalvj. Norédami vizualiai patvirtinti
pasirinktg atspalvj, uZtepkite
nedidelj kompozito kiekj ant gretimo
danties pavirsiaus ir Sviesoje
sukietinkite prie$ sujungdami.

Atskyrimas:

Norint iSvengti uzkrétimo, reikia
naudoti apsaugos metodus.
Uzdengimas guma yra geriausias
apsaugos btdas. Nenaudokite, jei
negalima sukurti sausos vietos.

Tiesioginis restauravimas

7. Kruopsgiai isdziovinkite
ésdinama pavirsiy sausu
oru be tepalo. Esdinkite
danties pavirSiy naudodami
wselektyvaus ésdinimo” arba
LVisiSko ésdinimo* metoda su
37 % fosforo ragstimi pagal
gamintojo instrukcijas arba atlikite

nurodytus veiksmus, jei naudojate

»savaiminio ésdinimo* metoda.
Kruop$g¢iai nuplaukite vandeniu.

Pagalinkite vandens pertekliy

Palaikykite drégme. Venkite

uzter§imo, pvz. seilémis.

10. Naudokite klijavimo priemone,
pavyzdziui, ,Zipbond Universal*
(,SDI Limited“), pagal gamintojo
nurodymus, kad bty prisotinti
visi vidiniai pavirsiai.

. Kompozitg dékite 2 mm ar

mazesniais intervalais.

/N |SPEJIMAS sitikinkite, kad
dozavimo antgalis yra gerai
pritvirtintas prie Svirksto;
stipriai uzsukite antgalio
galvute ant Svirksto.
PASTABA. Norint gauti
geriausius rezultatus, naudokite
restauracing priemong normalioje
kambario temperattroje (23
+1°C) (arba 73 + 2 °F)).

/N ISPEJIMAS. [Sspaudziant
medziagg gali atsirasti oro
burbuliuky. Tokiais atvejais,
prie$ kietindami Sviesoje
oro burbuliukus pasalinkite
naudodami zonda.

12. Kompozitg kietinkite $viesoje

naudodami atitinkama dideles

galios LED kietinimo viesa

(440-480 nm bangos ilgio ir ir

ne mazesnio kaip 1000 mwW/

cm? dviesos intensyvumo),
pavyzdziui, ,Radii-Cal CX* (,SDI

Limited®), ne trumpiau kaip 20

sekundZiy 2 mm intervalais.

Restauracijg uzbaikite taikydami

standartinius metodus.

Paaiskinkite pacientui, kad

bent valandg po procedtros

negalima nieko valgyti ir gerti.

PASTABA. Rekomenduojama

restauracijg baigti purskiant

vésiu vandeniu ir veiksmingai
siurbiant, jei jmanoma.
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Papildomos pastabos:

Luna Flow / Luna Flow LV*
Svirksty antgaliai skirti tik
vienkartiniam naudojimui.
Pakartotinis naudojimas gali
sukelti kryzminj uztersima.

PORCELIANO, KERAMIKOS IR
KOMPOZICINIY LAMINANTY
CEMENTAVIMAS.

Prie$ cementuojant ,Luna Flow /
Luna Flow LV*, restauracija turi bati
i8 anksto paruosta pagal gamintojo
naudojimo instrukcijas. ,Luna Flow

/ Luna Flow LV* galima cementuoti
tik permatomas ir tinkamo storio
restauracijas, kad pro jas galéty
prasiskverbti polimerizacijos Sviesa
ir pasiekti ,Luna Flow / Luna Flow
LV*, kad ji visiSkai sukietéty.

LAIKYMAS IR TVARKYMAS

*  Venkite per didelio karscio.

e Laikykite 2-25 °C (35-77
°F) temperataroje.

*  Norint uztikrinti geriausia
Sviezuma, nebatina laikyti
Saldytuve. Naudojant preparata,
jo temperatara turi bati nuo 20
°C iki 25 °C (68 ° F iki 77 °F).

A ATSARGUMO PRIEMONES
Venkite ilgalaikio jungiamyjy
medziagy ir kompozito salycio
su oda ar burnos minkstaisiais
audiniais, nes gali sukelti
burnos minkstyju audiniy
uzdegima arba odos jautruma.

* Pacientai, kuriems nustatytas
padidéjes jautrumas medziagoms
arba alerginés reakcijos Siam
produktui, neturéty jo naudoti.

*  Tik specialisty naudojimui

®  Saugoti nuo vaiky ir
naminiy gyvany.

*  Tik ioriniam naudojimui.

* Nenaudokite pasibaigus
galiojimo laikui.

* Nelaikykite medziagos
tiesiogingje Sviesoje.

[SPEJIMAS: pagal JAV Federalinj
istatyma Sig priemone gali parduoti
arba uzsakyti tik odontologai.

PIRMOJI PAGALBA
AKiy (kontaktas): kruopsciai
nuplaukite vandeniu ir
kreipkités j gydytoja.

* Kontaktas su oda: nuvalykite
spirite suvilgyta Sluoste
arba kempine. Kruopsciai
nuplaukite vandeniu.

* Prarijus: iSskalaukite burng
vandeniu ir iSspjaukite
Gerkite daug vandens ir (arba)
pieno. Neskatinkite vémimo.
Kreipkites j gydytoja.

* |kvépus: jprastomis naudojimo
salygomis jokiy simptomuy
neturéty bati. Jei pasireiske,
pereikite | gerai védinama vieta.

Jei dél Sios priemones jvyko
rimtas incidentas, praneskite
apie tai priemonés gamintojui

ir savo valstybés ar Salies
kompetentingai institucijai.
Likutj iSmeskite vadovaudamiesi
vietos teisés aktais.

SDS (Saugos duomeny lapai)
rasite www.sdi.com.au arba
kreipkités j savo regiono atstova.

m BRUKSANVISNING

TILTENKT BRUK

Luna Flow / Luna Flow LV er designet
for & restaurere tenner av tannleger.
Luna Flow / Luna Flow LV flytende
kompositt er et allsidig, rentgentett,
flytende, lettherdende materiale.
Kompositten blir direkte ekstrudert
inn i kavitetsforberedelsen for &
maksimere tilpasning til forberedelsen.

SAMMENSETNINGEN

AV LUNA FLOW:

Dimetakrylater (43 % vekt)

(68 % vol)

* Uretan-dimetakrylat

*  Trietylenglykoldimetakrylat

¢ Tricyklodukanedimethanol
dimetakrylat

Fylistoffer (56 % vekt) (32

% vol) (0,02—1 mikron)

* Strontiumglass

o Silisiumdioksid (hydrofobisk
pyrogen silika)

e Yiterbiumtrifluorid

Igangsettere (< 1 %)

Stabilisatorer (< 1 %)

Pigmenter (< 1 %)

SAMMENSETNINGEN

AV LUNA FLOW LV:

Dimetakrylater (47 % vekt)

(72 % vol)

* Uretan-dimetakrylat

*  Trietylenglykoldimetakrylat

* Tricyklodukanedimethanol
dimetakrylat

Fyllstoffer (52 % vekt) (28

% vol) (0,02—1 mikron)

* Strontiumglass

o Silisiumdioksid (hydrofobisk
pyrogen silika)

e Yiterbiumtrifluorid

Igangsettere (< 1 %)

Stabilisatorer (< 1 %)

Pigmenter (< 1 %)

Luna Flow / Luna Flow LV-kompositt
er rontgentett med henholdsvis ca.
265 % og 250 % aluminium (100

% aluminium har en rentgentetthet
som tilsvarer dentin, og 200 %
aluminium tilsvarer emalje).

INDIKASJONER FOR BRUK:

e Konservativ klasse | (inkludert
okklusale overflater), I,

lI, IV kontruksjoner

* Klasse V gienopprettelser (cervikal
abrasjon, roterosjon, abfraksjon)

* Reparasjon av defekter i enamel
og porselengjenopprettelser

e Forseglingsmidler (pit
og fissur, implantat)

Radiopak kavitetsforing under
direkte rekonstruksjoner

e Utblokking av underkuttinger

* Mindre kjerneoppbygginger

¢ Reparasjon eller forsegling
av midlertidige kroner

* Sementering av porselen,
keramikk, komposittfasetter

*  Splinting (mobile
tenner, fiberbroer)

*  Dekke til flekker

KONTRAINDIKASJONER
Ikke bruk hvis det ikke kan
etableres et tort felt.

e Ikke bruk til pulpakapping.

¢ Ikke bruk sammen med
eugenolholdige materialer.

* M3 ikke brukes til personer
som er allergiske mot akryl eller
som har allergiske reaksjoner
pé& materialet i dette produktet.

MERK: Dette produktet kan forarsake

hudirritasjon hos noen mennesker.

| slike tilfeller m& du avbryte bruken

og oppseke medisinsk hjelp.

BIVIRKNINGER
Omréader rundt pulpaen ber
beskyttes med en egnet pulpa-/
dentin-beskytter for & forhindre
potensiell irritasjon (p&fer selektivt
et kalsiumhydroksidbasert
preparat i omrader neer pulpaen).
e Komponentene i Luna Flow
/ Luna Flow LV kan i sjeldne
tilfeller forérsake sensibilisering.
| disse tilfellene skal Luna Flow
/ Luna Flow LV ikke brukes.

INTERAKSJONER
Eugenolholdige stoffer kan
hemme polymeriseringsprosesser
til komposittmaterialer. Derfor
ma bruk av slike materialer i
forbindelse med Luna Flow
/ Luna Flow LV unngés.

*  Bruk av klorheksidin, kationisk
munnvann og plakkavdekkende
stoffer kan fore til misfarging.

S

BRUKSANVISNINGER:

ANBEFALINGER
Rengjer og isoler tannen ved
bruk av standard teknikker og
instrumenter. Kofferdam er den
foretrukne isolasjons-méten.

2. En konservativ kavitet skal
klargjeres ved bruk av standard
teknikker og instrumenter for
& damme en lett avrundet
intern form. Kantene pa
kavitetsforberedelsen ber ende
i friskt og stottet emalje uten
skrékanter i omrader med
belastning. Hvis avfasing er
onsket pa et sted med lavt
stress, skal den ikke ga lenger
enn 1 mm i en vinkel p& ikke
mer enn 45 °. Forhandskiling
anbefales ogsa for & sikre at
den gjenopprettede tannen vil
ha et tilstrekkelig kontaktpunkt.

3. Profiler alle overflater som skal
etses, inkludert overflater ved
siden av kaviteten med en oljefri
ikke-fluoridholdig pasta eller en
masse av pimpstein og vann.

4. Skyll grundig med vann.

Nyansevalg
Kontroller at tannens overflate er
ren og terr for fargetilpasningen.
Ma ikke torkes ut.
6. Bruk en VITA® fargeguide
for & velge nyanse for
plassering av kofferdam.
MERK: Ikke bruk uherdet pasta
for fargematching, da det skjer en
liten fargeendring ved herding.
Anbefaling:
Nér de tilstotende tennene har
betydelig forskjellig farge, prov &
matche den lyseste fargen. For
visuell bekreftelse av valgt farge,
legg smé& mengder kompositt p&
en omkringliggende tannoverflate
og herd med lys fer binding.

Isolering:

Det mé brukes isolasjonsteknikker
for & forhindre kontaminering.
Kofferdam er den foretrukne
isolasjons-méaten. Ikke bruk hvis
det ikke kan etableres et tort felt.

Direkte restaurering

7. Tork grundig overflaten som
skal etses med torr, oljefri luft.
Ets tannoverflaten ved hjelp av
«selektiv etsing» eller «totaletsing»
med 37 % fosforsyre i henhold
til produsentens instruksjoner,
eller fortsett med folgende trinn
hvis du bruker «selvetsing».

8. Skyll grundig med vann.

9. Fjern overfladig vann. Hold fuktig
Unnga forurensning, f.eks. spytt.

10. Péfer bindingsmiddel, for
eksempel Zipbond (SDI Limited),
i henhold til produsentens
instruksjoner for & mette
alle innvendige overflater.

11. Plasser komposittet med
avstander pa 2 mm eller mindre.

/\ FORSIKTIG: Sorg for at
dispenseringsspissen er
godit festet til sproyten ved
& vri spissfestet er sikkert
pé plass pa sproyten.

MERK: For best resultat,
péfor restorativ ved
normal romtemperatur
(28 + 1°C, 73 + 2°F).

A FORSIKTIG: Luftbobler kan
veere tilstede ved ekstrudering
av materialet. | slike tilfeller,
bruk en sonde for & sprekke
luftbobler fer lys herding.

12. Lyserd kompositten ved hjelp
av en egnet hoyeffets LED-
herdelampe (440-480 nm
belgelengde med en minimums
lysintensitet pa 1000 mW/cm?),
som for eksempel Radii-Cal
CX (SDI Limited) i minst 20
sekunder i avstander p& 2 mm.

13. Fullfer restaureringen med
standardteknikker. Instruer
pasienten om & ikke spise
eller drikke noe i minst en
time etter prosedyren.

MERK: Det anbefales avkjeling
med vannspray og effektiv
suging nar det er mulig under
utforelsen av konstruksjonen.

Ytterligere merknader:
Luna Flow / Luna Flow LV
sproytespisser er kun for
engangsbruk. Gjenbruk vil
resultere i krysskontaminering.

SEMENTERING AV
PORSELEN-, KERAMIKK- OG
KOMPOSITTFASETTER:

For sementering med Luna Flow /
Luna Flow LV mé restaureringen
behandles i samsvar med
produsentens bruksanvisning. Luna
Flow / Luna Flow LV er kun egnet
for sementering av restaureringer
som har gjennomsiktighet og er
av passende tykkelse for 4 tillate
polymeriseringslys & passere
gjennom, for & sikre at lyset nar
Luna Flow / Luna Flow LV, slik

at den kan herdes fullstendig.

LAGRING OG HANDTERING

* Unngé overfledig varme

*  Oppbevares ved temperaturer
mellom 2° og 25 °C (35° - 77 °F).

*  For optimal friskhet er kjoling
valgfritt. Produkttemperaturen
ber veere mellom 20° og 25 °C
(68° og 77 °F) nér den brukes.

A FORHOLDSREGLER:

Unnga langvarig kontakt mellom
bindingsmidler og kompositt med
huden eller munnslimhinnen,

da dette kan forarsake
betennelse i munnslimhinnen
eller hudoverfalsomhet.

e Pasienter med kjent
materialfelsomhet eller
allergiske reaksjoner pa dette
produktet ber ikke bruke det.

*  Kun for profesjonell bruk.

* Holdes utenfor rekkevidde
for barn og kjeeledyr.

* Maikke inntas.

* Maikke brukes etter
utlopsdatoen.

* Ikke utsett materialet
for direkte lys.

FORSIKTIG: Foderal lov begrenser
denne enheten til salg av eller
pé ordre fra en tannlege.

FQRSTEHJELP
Qye (ved kontakt): Skyll grundig
med vann og sek legehjelp.

* Hud (ved kontakt): Fiern med
klut eller svamp dynket i alkohol.
Skyll grundig med vann.

e Inntak: Skyll munnen med
vann og spytt ut. Drikk rikelig
med vann/melk. IKKE fremkall
brekninger. Oppsek medisinsk
hjelp hvis symptomene vedvarer.

¢ Innénding: Ingen symptomer
forventes under normale
bruksforhold Hvis pavirket, flytt
til et godt ventilert omrade.

Huvis en alvorlig hendelse har
oppstétt p& grunn av dette
produktet, vennligst rapporter denne
hendelsen til produsenten av dette
produktet, og til de kompetente
myndighetene i din stat eller land.

Kast i samsvar med lokale forskrifter.
SDS er tilgiengelig pa www.sdi.
com.au, eller du kan kontakte

din regionale representant.

PO INSTRUKCJA
OBSLUGI

PRZEZNACZENIE:
Preparat Luna Flow / Luna Flow
LV jest przeznaczony do
odbudowy zebow przez
stomatologdw. Plynny materiat
kompozytowy Luna Flow / Luna
Flow LV to uniwersalny, ptynny,
Swiattoutwardzalny materiat o
wysokim kontrascie w obrazie RTG.
Preparat wyciska sie bezposrednio
do opracowanego ubytku, aby
umozliwi¢ maksymalne dopasowanie.

SKEAD LUNA FLOW:

Dimetacrylany (43%

wagowo) (68% obj.)

* Dimetakrylan uretanu

* Dimetakrylan glikolu
trietylenowego

* Tricyklodekandimetanol

Wypelniacze (56% wagowo)

(32% obj.) (0,02 — 1 mikrona)

*  Szkio strontowe

e Ditlenek krzemu
(hydrofobowa, zmatowiona,
koloidalna krzemionka)

*  Trifluorek iterbu

Inicjatory (< 1%)

Stabilizatory (< 1%)

Pigmenty (< 1%)

SKEAD LUNA FLOW LV:

Dimetacrylany (47%

wagowo) (72% obj.)

e Dimetakrylan uretanu

e Dimetakrylan glikolu
trietylenowego

*  Tricyklodekandimetanol

Wypelniacze (52% wagowo)

(28% obj.) (0,02 — 1 mikrona)

* Szkio strontowe

e Ditlenek krzemu
(hydrofobowa, zmatowiona,
koloidalna krzemionka)

e Trifluorek iterbu

Inicjatory (< 1%)

Stabilizatory (< 1%)

Pigmenty (< 1%)

Luna Flow / Luna Flow LV to
materiat kompozytowy o wysokim

kontrascie w obrazie RTG zawierajgcy

odpowiednio 265% i 250% w
poréwnaniu do aluminium (100%

W poréwnaniu aluminium zapewnia
kontrast rentgenowski ekwiwalentny

do zebiny, a 200% w poréwnaniu do
aluminium to ekwiwalent szkliwa).

WSKAZANIA DO STOSOWANIA
Standardowe uzupetnienia
ubytkéw Klasy | (w tym
na powierzchniach
okluzyjnych), I, 1II, IV

e Uzupetnienia ubytkéw klasy
V (odstonigte szyjki, erozja
korzeni, abfrakcja)

* Uzupetnienia ubytkéw szkliwa i
w odbudowach porcelanowych

® Uszczelniacze (lakowanie
bruzd zgbowych, implanty)

*  Widoczny w RTG podkiad pod

uzupetnieniami bezposrednimi

Blokowanie podcie¢

Drobne odbudowy rdzenia

eme e

Cementowanie licowek
porcelanowych, ceramicznych,
kompozytowych
e Szynowanie (ruchome
zgby, mosty wzmacniane
widknem szklanym)
*  Pokrywanie przebarwien

PRZECIWWSKAZANIA:

¢ NIE stosowa¢ w przypadku braku

suchego pola zabiegowego.

¢ NIE stosowa¢ do
przykrywania miazgi.

¢ NIE stosowac¢ w potgczeniu
Z jakimikolwiek materiatami
zawierajgcymi eugenol.

* NIE stosowa¢ u 0séb uczu\onych
na akryl lub reagujacymi
alergicznie na materiat, z
ktérego wytworzono produkt.

WAZNE: U niektérych osob produkt

moze powodowa¢ podraznienie

skory. W takich przypadkach

nalezy zaprzesta¢ stosowania

i zasiggna¢ porady lekarza.

DZIAI:ANIA NIEPOZADANE
Obszary wokét miazgi nalezy
zabezpieczy¢ odpowiednim
ochraniaczem miazgi/zgbiny,
aby zapobiec potencjalnemu
podraznieniu (w poblizu miazgi
wybiorczo stosowac preparat na
bazie wodorotlenku wapnia).

e W rzadkich przypadkach sktadniki
preparatu Luna Flow / Luna
Flow LV mogg powodowaé
uczulenie. W takich przypadkach
nie nalezy stosowac preparatu
Luna Flow / Luna Flow LV.

INTERAKCJE
Substancje zawierajgce
eugenol mogg hamowac¢
proces polimeryzacji
materiatéw kompozytowych.
Dlatego nalezy unika¢
stosowania takich materiaféw
w potgczeniu z preparatem
Luna Flow / Luna Flow LV.

* Stosowanie chlorheksydyny,
plyndw do ptukania jamy
ustnej z kationowymi srodkami
powierzchniowo-czynnymi
oraz substancji ujawniajacych
plytke nazgbng moze
powodowac przebarwienia.

INSTRUKCJA:

ZALECENIA:

1. Oczysci¢ i wyizolowad zab z
wykorzystaniem standardowych
technik i narzedzi. Preferowanym
sposobem izolacji jest koferdam.

2. Ubytek nalezy opracowac z
wykorzystaniem standardowych
technik i przyrzadéw, tworzac
lekko zaokraglong forme wnetrza.
Krawedzie opracowanego ubytku
powinny przylega¢ do zdrowego
i podpartego szkliwa bez skosow
w miejscach naprezen. Jezeli
utozenie skosne jest pozadane w
miejscu o niskich naprezeniach,
nie powinno ono by¢ wigksze niz
1 mm i pod katem nie wigkszym
niz 45°. Zaleca sig rowniez
klinowanie wstepne, aby upewni¢
sie, ze odbudowa zgba bedzie
mie¢ odpowiedni punkt styku.

3. Wygladzi¢ wszystkie
powierzchnie do wytrawiania,

w tym powierzchnie
przylegajace do ubytku, z
wykorzystaniem bezolejowej
pasty niezawierajacej fluoru lub
zawiesiny pumeksu i wody.

4. Doktadnie wyptuka¢ woda.

Dobér odcienia:

5. Przed doborem koloru upewnié¢
sig, ze powierzchnia zegba jest
czysta i sucha. Nie wysuszac¢.

6. Wykorzysta¢ kolornik VITA®
do doboru odcienia przed
zatozeniem koferdamu.

WAZNE: Przy dopasowywaniu

odcienia nie korzysta¢ z

nieutwardzonej pasty, gdyz w trakcie

utwardzania odcien lekko sig¢ zmienia.

Zalecenia:

W przypadku gdy sasiednie zeby
znacznie réznig sig odcieniem
dopasowac sig do jasniejszego
odcienia. Aby wizualnie potwierdzic¢
prawidtowos$¢ doboru odcienia,
umiesci¢ niewielka ilos¢ kompozytu
na przylegajacej powierzchni

zeba i utwardzi¢ $wiattlem przed
zastosowaniem bondu.

Izolacja:

Stosowa¢ odpowiednie

techniki izolacji, by zapobiec
zanieczyszczeniu. Preferowanym
sposobem izolacji jest koferdam.
Nie stosowa¢ w przypadku braku
suchego pola zabiegowego.

Odbudowa bezpoérednia

7. Doktadnie oczysci¢ powerzchme
do wytrawiania suchym i
czystym powietrzem. Wytrawia¢
powierzchnie zeba technikg
wytrawiania selektywnego lub
cafkowitego 37% kwasem
fosforowym zgodnie z instrukcig
producenta lub przej$¢ do
kolejnych etapdéw w przypadku

wyboru techniki samowytrawiania.

8. Doktadnie przeptuka¢ woda.

9. Usuna¢ nadmiar wody.
Utrzymywac wilgotnos¢. Unika¢
zanieczyszczenia np. $lina.

10. Natozy¢ materiat wigzacy, np.
Zipbond (SDI Limited), zgodnie
z instrukcjg producenta i
doktadnie pokry¢ wszystkie
powierzchnie wewnetrzne.

11. Nakfada¢ kompozyt w
porcjach po 2mm lub mniej.

N\ UWAGA: Upewnic sie, ze
koncowka dozujaca jest dobrze
przymocowana i wiasciwie
przykrecona do strzykawki.
WAZNE: Najlepsze efekty
uzyskuje sie przy stosowaniu
preparatu do uzupetnien
w temperaturze pokojowej
(23+1°C, 73+2°F).

A UWAGA: Podczas wyttaczania
materiatu moga wytwarzac¢ sie
pecherzyki powietrza. W takich
przypadkach uzy¢ sondy, aby
usunaé pecherzyki powietrza
przed utwardzeniem $wiattem.

12. Utwardzac¢ kazda porcje materiatu

Swiattem przez przynajmniej
20 sekund odpowiednig lampa
LED o duzej mocy (dlugo$é fali
440-480 nm i intensywno$é
Swiatta przynajmniej 1000
mW/ cm?), jak np. Radii-Cal
CX (SDI Limited), w przypadku
odcieni jasnych (wszystkie
odcienie z wyjatkiem OA2, OA3,
OAB.5) oraz przynajmniej 40
sekund w przypadku odcieni
kryjacych (OA2, OA3, OA3.5).
13. Wykonczy¢ uzupetnienie
standardowymi technikami.
Poinstruowac pacjenta, by nie
jadt ani nie pit niczego przez co
najmniej godzing po zabiegu
WAZNE: Zaleca sie chtodzenie
strumieniem wody i mozliwie
skuteczne odsysanie podczas
wykariczania uzupetnienia.

Uwagi dodatkowe:

® Koncowki strzykawek Luna
Flow / Luna Flow LV sg
przeznaczone wytacznie
do jednorazowego uzytku.
Ponowne uzycie spowoduje
zanieczyszczenie krzyzowe.

CEMENTOWANIE LICOWEK
PORCELANOWYCH,
CERAMICZNYCH |
KOMPOZYTOWYCH:

Przed przystapieniem do
cementowania z wykorzystaniem
Luna Flow / Luna Flow LV
uzupetnienie nalezy odpowiednio
przygotowaé zgodnie z zaleceniami
producenta. Luna Flow / Luna
Flow LV nadaje si¢ wytacznie

do cementowania uzupetnier

Uszczelnianie prac tymczasowych

przeziernych i o grubosci
umozliwiajacej dostep $wiatta
polimeryzacyjnego, co zapewnia
dostep $wiatta do Luna Flow /
Luna Flow LV, aby preparat ten
mogt catkowicie sig¢ utwardzic.

POSTEPOWANIE Z PREPARATEM

ORAZ MAGAZYNOWANIE

* Unika¢ nadmiernego ciepta.

*  Przechowywa¢ w temperaturze
od 2° do 25°C (35° - 77°F).

* W celu zapewnienia optymalnej
$wiezosci opcjonalnie mozna
zastosowac chiodzenie.
Temperatura produktu powinna
wynosi¢ od 20° do 25°C (68°
do 77°F) w chwili uzycia.

A $RODKI OSTROZNOSCI
Unika¢ diugotrwatego kontaktu
$rodkéw wiagzacych i kompozytu
ze skorg lub tkankami migkkimi
w obrebie jamy ustnej,
poniewaz moze to spowodowac
zapalenie tkanek migkkich jamy
ustnej lub uczulenie skory.

* Nie stosowaé u pacjentow
wrazliwych na dany
materiat lub reagujgcych
alergicznie na produkt.

*  Wylgcznie do uzytku
profesjonalnego.

*  Przechowywaé w
miejscu niedostepnym
dla dzieci i zwierzat.

*  Wytgcznie do uzytku
zewnetrznego.

* Nie stosowa¢ po uptywie
terminu waznosci.

* Nie wystawia¢ materiatu na
bezposrednie dziatanie $wiatta.

UWAGA: Lokalne prawo ogranicza
sprzedaz tego materiatu — zakup
dostepny wytgcznie dla lekarza
dentysty lub na jego zaméwienie.

PIERWSZA POMOC
Kontakt z oczami:

Doktadnie przemy¢ woda i
zasiegna¢ porady lekarza.

¢ Kontakt ze skora:

Usuna¢ szmatka lub ggbkg
nasgczong alkoholem.
Doktadnie przemy¢ woda.

* Potknigcie: Wyptukac¢ usta
woda i wyplué. Wypi¢ duzg ilos¢
wody/mieka. NIE wywotywaé
wymiotéw. W przypadku
utrzymujgcych sie objawow,
zgfosi¢ sie do lekarza.

¢ Wdychanie: W normalnych
warunkach uzytkowania nie
przewiduje sie wystgpienia
Zzadnych objawéw. W razie
potrzeby przenies¢ do dobrze
wentylowanego pomieszczenia.

W przypadku wystapienia powaznego
zdarzenia w wyniku stosowania
produktu nalezy zgtosi¢ ten incydent
producentowi produktu i wiasciwemu
organowi w danym kraju.

QOdpady deponowac w sposéb
zgodny z lokalnymi przepisami.
Karta charakterystyki dostgpna
na stronie www.sdi.com.au lub u
przedstawiciela regionalnego.

INSTRUGOES
DE USO

USO PRETENDIDO:

Luna Flow / Luna Flow LV

foi desenvolvida para

restauracdes dentdrias por
profissionais de odontologia.

A resina composta fluida Luna

Flow / Luna Flow LV é um material
radiopaco, fluido e fotopolimerizavel
versatil. A resina composta é injetada
diretamente no preparo cavitario para
maximizar a adaptacao a cavidade.

COMPOSICAO DO LUNA FLOW:
Dimetacrilatos (43% de
massa) (68% vol)
¢ Dimetacrilato de uretano
* Dimetacrilato de trietilenoglicol
* Carga a base de Dimetacrilato
de triciclodecanodimetanol
etoxilado (56% em peso)
(32% em vol) (0,02 — 1
micrometros)
e Vidro de estroncio
* Dioxido de silicio (sflica
pirogénica hidrofébica)
* Iniciadores de trifluoreto
de itérbio (< 1%)
Estabilizadores (< 1%)
Pigmentos (< 1%)

COMPOSICAO DO
LUNA FLOW LV:
Dimetacrilatos (47% de
massa) (72% vol)
Dimetacrilato de uretano
* Dimetacrilato de trietilenoglicol
* Carga a base de Dimetacrilato
de triciclodecanodimetanol
etoxilado (52% em peso)
(28% em vol) (0,02 - 1
micrometros)
e Vidro de estroncio
* Dioxido de silicio (sflica
pirogénica hidrofébica)
* Iniciadores de trifluoreto
de itérbio (< 1%)
Estabilizadores (< 1%)
Pigmentos (< 1%)

A resina composta Luna Flow / Luna
Flow LV é radiopaco comparavel

a cerca de 265% e 250% de
aluminio, respectivamente (100%

de aluminio tem radiopacidade
equivalente a dentina e 200% de
aluminio é equivalente ao esmalte).

INDICAQOES DE USO:
Restauragdes conservadoras
de classe | (incluindo
superficies oclusais), I, Ill, IV

* Restauragdes classe V
(abras&o cervical, erosao
radicular, abfracao)

* Reparo de defeitos em
restauracdes de esmalte e
restauracdes ceramicas

e Selantes (fossulas e
fissuras, implantes)

* Base radiopaco para
restauracdes diretas

* Acertos de rebaixos

* Pequenos nlicleo de
preenchimento

* Reparo ou selamento de
coroas temporarias

* Cimentagao de facetas
ceramica e resinas compostas

* Contengdes dentais (dentes
com mobilidade, préteses de
fibra, dentes traumatizados)

e Cobrir manchas

CONTHAINDICAGOES

Nao use se um campo operatorio

seco nao puder ser estabelecido.
* Nao usar para protegao

pulpar direta.
* Nao use em associacao

com qualquer material

que contenha eugenol
* Nao use em qualquer

pessoa que tenha alergia a

produtos acrilicos ou que

tenha reagdes alérgicas ao

material deste produto.
OBSERVACAO: Esse produto pode
causar iritagdes na pele de algumas
pessoas. Nesses casos, interrompa o
uso e procure atendimento médico.

EFEITOS COLATERAIS:
Areas proxima a polpa devem
ser protegidas com material
protetor pulpar/dentina adequado
para evitar qualquer possivel
irritacéo (aplicar seletivamente
base de hidréxido de célcio em
dreas muito préximas a polpa).

e Os componentes do Luna Flow
/ Luna Flow LV podem, em raras
ocasioes, causar sensibilizagao.

Nestes casos, a Luna Flow / Luna

Flow LV n&o deve ser utilizado.
INTERAGOES
Substancias contendo eugenol
podem inibir o processo de
polimerizagao de resinas
compostas. Portanto,
deve-se evitar o uso de tais
materiais em conjunto com
Luna Flow / Luna Flow LV.
¢ O uso de clorexidina,
enxaguatoérios bucais catiénicos
e substancias reveladoras
de placa bacteriana pode
resultar em descoloragao.

INSTRUCOES DE USO:
RECOMENDAQOES
Limpe e isole o dente utilizando
técnicas e instrumentos padrao.
O uso de dique de borracha é
o modo preferido de isolamento
absoluto do campo operatério.

2. Deve-se preparar cavidade
conservadora, empregando
técnicas e instrumentos padréo,
para formar cavidade com
angulos internos ligeiramente
arredondados. As margens do
preparo cavitario devem terminar
em esmalte integro e com
suporte, sem chanfros em locais
sujeitos a tensdes mastigastorias.
Se o biselamento for desejado
em local de baixa tensao, ele ndo
devera se estender além de 1
mm em um angulo n&o superior
a 45°. A pré-cunhagem também
é recomendada para garantir
que o dente restaurado tenha
ponto de contato adequado.

3. Realize a profilaxia de todas
as superficies a serem
condicionadas, incluindo
as superficies adjacentes a
cavidade, use pasta livre de oleo
e sem fllior ou pasta gerada pela
mistura de pedra-pomes e agua.

4. Enxéague abundantemente
com agua.

Seleqao da Tonalidade
Certifique-se de que a superficie
do dente esteja limpa e seca
antes de selecionar as cores.
Nao desseque o dente.

6. Use um guia de cores
VITA® para selecionar sua
tonalidade antes da colocagao
do dique de borracha.

OBSERVACAO: Nao use porgao

de resina nao polimerizada para

selecgédo de cores, pois ha ligeira
mudanga de cor apés a fotoativagédo.

Recomendagéo:

Quando os dentes adjacentes
tiverem tonalidades significativamente
diferentes, tente combinar

com a tonalidade mais clara.

Para confirmacao visual da
tonalidade selecionada, coloque
pequenas quantidades de

resina compostas na superficie
adjacente do dente e fotoative.

Isolamento:

Técnicas de isolamento absoluto
devem ser usadas para evitar
contaminagao. O dique de
borracha é o modo preferido de
isolamento. N&o use esta resina
composta se um campo seco
nao puder ser estabelecido.

Restauracao Direta

7. Seque completamente a
superficie a ser condicionada
com ar seco e livre de 6leo.
Condicione a superficie do
dente usando a técnica de
‘condicionamento seletivo’ ou
‘condicionamento total’ com
4cido fosférico a 37% de acordo
com as instru¢des do fabricante,
ou prossiga para as etapas
a seguir se estiver usando a
técnica de ‘autoadesiva’.

8. Lave abundantemente com agua.

9. Retire 0 excesso de
agua. Mantenha Gmido.

Evite contaminacao, por
exemplo, por saliva.

10. Aplique um sistema adesivo,
como Zipbond (SDI Limited),
de acordo com as instrugdes
do fabricante cobrindo todas
as superficies internas.

11. Aplique a resina composta em
incrementos de 2 mm ou menos.

ACUIDADO: Certifique-se de
que a ponta distribuidora esta
firmemente fixada a seringa,
girando a base da ponta
firmemente na seringa.
OBSERVAGAO: Para
obter melhores resultados,
aplique o restaurador a
temperatura ambiente normal
(283+1°C, 73+ 2

A\ CUibADO: ohas b ar
podem estar presentes durante
ainjegéo do material. Nestes
casos, use uma sonda para
remover as bolhas de ar
antes da fotopolimerizagéo.

12. Fotoative a resina composta
usando uma fonte de luz de
polimerizagdo LED de alta
poténcia (comprimento de onda
de 440-480 nm com intensidade
de luz minima de 1.000 mW/
cm?), como o Radii-Cal CX u
Radii Xpert (SDI Limited), por
no minimo de 20 segundos em
incrementos de até 2 mm.

13. Finalize a restauragao usando
técnicas padrao de escultura
e acabamento. Instrua o
paciente a ndo comer ou beber
nada por pelo menos uma
hora ap6s o procedimento.
OBSERVACAO: Recomenda-se
resfriamento com jato de agua
e sucgao eficaz sempre que
possivel ao realizar acabamento
e polimento da restauracao.

Observagdes adicionais:

®As pontas das seringas
Luna Flow / Luna Flow LV
$&0 apenas para uso Unico.
A reutilizagao resultara em
contaminagao cruzada.

CIMENTACAO DE FACETAS

DE CERAMICA E RESINAS
COMPOSTAS:

Antes da cimentagao com Luna Flow
/ Luna Flow LV, a restauracao deve
ser pré-tratada de acordo com as
instrugdes de utilizagdo do fabricante.
A Luna Flow / Luna Flow LV s6 &
adequado para a cimentagéo de

restauragdes que tenham translucidez

e espessura adequadas para permitir
a passagem de luz em intensidade
suficiente para polimerizagao,

para garantir que a luz chegue a
resina composta Luna Flow / Luna
Flow LV, gerando polimerizagao

por completo do material.

ARMAZENAMENTO E MANUSEIO
Evite 0 excesso de calor.

* Armazene em temperaturas
entre 2° e 25°C (35° - 77°F).

* Para um frescor ideal, a
refrigeracéo é opcional. A
temperatura do produto deve
estar entre 20° e 25°C (68°
e 77°F) quando usado.

A PRECAUGOES
Evite o contato prolongado dos
sistemas adesivos e resinas
compostas com a pele ou
tecido oral, pois podem causar
inflamacao dos tecidos orais
ou sensibilizagao da pele.

* Pacientes com sensibilidade
conhecida ao material ou
reagdes alérgicas a este produto
nao devem fazer uso dele.

* Apenas para uso profissional.

* Mantenha longe do alcance de
criangas e animais de estimagao.

* N&o use internamente.

* Nao use apds a data de validade.

* Nao exponha o material
a luz ambiente.

CUIDADO: A lei federal restringe
a venda deste produto apenas a
dentistas.

PRIMEIROS SOCORROS
Olhos (contato): Lave
abundantemente com agua e
procure atendimento médico.

* Pele (contato): Remova
Com um pano ou esponja
embebida em &lcool. Lave
abundantemente com agua.

* Ingestdo: Enxague a boca com
4gua e descarte. Beba bastante
agua/leite. NAO induza o vomito.
Procure atendimento médico
se o0s sintomas persistirem.

¢ Inalag&o: Em condiges normais
de utilizagdo, ndo sdo esperados
sintomas. Se for afetado, va
para uma érea bem ventilada.

Se ocorreu um incidente grave
devido a este produto, informe

o incidente ao fabricante deste
produto e a autoridade competente
em seu estado ou pais.

Descarte de acordo com as
normas locais. SDS disponivel
em www.sdi.com.au ou contate
seu representante regional.

UTILIZAREA PREVAZUTA:
Luna Flow / Luna Flow LV este
conceputa pentru a restaura

INSTRUCTIUNI
DE FOLOSIRE

dintii de catre profesionistii

stomatologi.

Compozitul fluid Luna Flow / Luna

Flow LV, este un material versatil

radioopac, fluid, fotopolimerizabil

Compozitul este extrudat direct

in pregatirea cavitafii pentru a

maximiza adaptarea la preparat.

COMPOZITIA LUNA FLOW:

Dimetacrilati (43% in

greutate) (68% vol)

¢ Dimetacrilat de uretan

* Dimetacrilat de trietilenglicol

¢ Dimetacrilat de
triciclodecanedimetanol

Materiale de umplutura

(56% 1n greutate) (32% vol)

(0,02 - 1 microni)

¢ Sticld de strontiu

* Dioxid de siliciu (silice
fumurie hidrofobd)

e Trifluoruré de itterbiu

Initiatori (< 1%)

Stabilizatori (< 1%)

Pigmenti (< 1%)

COMPOZITIA LUNA FLOW LV:

Dimetacrilati (47% in

greutate) (72% vol)

¢ Dimetacrilat de uretan

* Dimetacrilat de trietilenglicol

¢ Dimetacrilat de
triciclodecanedimetanol

Materiale de umplutura

(52% n greutate) (28% vol)

(0,02 - 1 microni)

e Sticld de strontiu

e Dioxid de siliciu (silice
fumurie hidrofoba)

e Trifluorurd de itterbiu

Initiatori (< 1%)

Stabilizatori (< 1%)

Pigmenti (< 1%)

Compozitul Luna Flow / Luna Flow
LV este radioopac cu aproximativ

265% si, respectiv, 250% aluminiu
(100% aluminiu are o radiopacitate

echivalentd cu cea a dentinei si 200%

aluminiu este echivalent cu smalful).

INDICATII DE UTILIZARE:
Restaurari conservatoare
de clasa | (inclusiv suprafete
ocluzale), II, I, V.

* Restaurari de clasa V
(abraziune cervicald, eroziune
radiculara, abfractura)

* Repararea defectelor in
restaurdrile de smalt si portelan

*  Sigilanti (gauri si fisuri, implanturi)

¢ Captuseald/liner radioopaca a
cavitatii sub restaurdrile directe

* Blocajul de obturare al degajarilor.

¢ Consoliddri minore ale nucleelor.

* Repararea sau sigilarea
coroanelor temporare

e Cimentarea fatetelor din
portelan, ceramic&, compozit

* Protezare (dinti mobili,
punti din fibra)

e Acoperirea petelor

CONTRAINDICATII

Nu utili dacé nu se poate
stabili un cdmp uscat.

* A nu se utiliza pentru
acoperirea pulpei.

* Nu utilizati impreuna cu

materiale care contin eugenol.
* Nu utilizati persoanelor

alergice la acrilice sau

care au reactii alergice la

materjalul acestui produs.

NOTA: Acest produs poate

provoca iritatii ale pielii

unora. In astfel de cazuri,

intrerupeti tilizarea si solicitati

asistentd medicald.

EFECTE SECUNDARE:
Zonele din jurul pulpei trebuie
protejate cu un protector adecvat
pentru pulpa/dentind pentru a
preveni orice eventuald iritare
(aplicati selectiv un preparat pe
baza de hidroxid de calciu in
zonele din apropierea pulpei).

* Componentele Luna Flow /
Luna Flow LV pot provoca,
n cazuri rare, sensibilizare. In
aceste cazuri, Luna Flow / Luna
Flow LV nu trebuie utilizata.

INTERACTIUNI:

* Substantele care contin
eugenol pot inhiba procesul
de polimerizare a materialelor
compozite. Prin urmare,
utilizarea unor astfel de materiale
impreuna cu Luna Flow / Luna
Flow LV trebuie evitata.

e Utilizarea clorhexidinei, a
apelor de gura cationice si a
substantelor care dezvéluie
placa poate duce la decolorare.

INSTRUCTIUNI DE FOLOSIRE:

RECOMANDARI:

1. Curétati si izolati dintele
utilizand tehnici si instrumente
standard. Diga de cauciuc este
modul preferat de izolare.

2. Trebuie pregatita o cavitate
conservatoare, utilizand tehnici
si instrumente standard, pentru
a forma o formé intern& usor
rotunjita. Marginile pregatirii
cavitatii ar trebui s& se termine
n smalf sanatos si sustinut, fara
santuri in locurile de rezistenta. In

cazul in care se doreste realizarea

unui sant intr-o locatie cu stres
scézut, acesta nu trebuie sa

se extinda mai mult de 1 mm

la un unghi de cel mult 45°. Se
recomandé, de asemenea, un
preabrosare pentru a se asigura
cé dintele restaurat va avea un
punct de contact adecvat.

3. Preveniti toate suprafetele care
urmeaza sé fie demineralizate,
inclusiv suprafetele adiacente
cavitatii, cu o pasta fara ulei
fara fluorura sau o suspensie
de piatra ponce si apa.

4. Clatiti bine cu apa.

Selectie de nuante:

5. Asigurati-va ca suprafata dintelui
este curaté si uscata inainte de
potrivirea culorii. Nu deshidratafi.

6. Folositi un ghid de culori VITA®
pentru a selecta nuanta inainte
de plasarea digii de cauciuc.

NOTA: Nu utilizai pasta neintarita

pentru potrivirea culorilor,

deoarece exista o usoara

schimbare de culoare la intarire.

Recomandare:

Cand dintii adiacenti au nuanta
semnificativ diferitd, incercati sa se
potriveasca cu nuanta mai deschisa.
Pentru confirmarea vizualéd a nuantei
selectate, asezati cantitati mici de
compozit pe suprafata dintelui din jur
si fotopolimerizati inainte de lipire.

Izolare:

Trebuie folosite tehnici de izolare
pentru a preveni contaminarea. Diga
de cauciuc este modul preferat

de izolare. Nu utilizati daca nu se
poate stabili un camp uscat.

Restaurare directa

7. Uscati temeinic suprafata care
urmeaza sé fie gravatd cu aer
uscat, fara ulei. Atacati suprafata
dentaré folosind tehnica de
“modelare selectiva” sau de
“modelare totald” cu acid fosforic
87%, conform instructiunilor
producatorului, sau trecefi la
urmatoarele etape daca folositi

tehnica de “automodelare”.

8. Se spald bine cu apa.

9. Indepanau excesul de apa.

Se pastreaza umed. Evitafi
contaminarea, de exemplu saliva.

10. Aplicati agentul de lipire, cum
ar fi Zipbond (SDI Limited), in
conformitate cu instructiunile
producétorului pentru a satura
toate suprafetele interne.

11. Asezati compozitul in trepte
de 2 mm sau mai putin.

A ATENTIE: Asigurati-va c&
varful de distribuire este atasat
ferm de seringa, rasucind bine
butucul varfului pe seringa.
NOTA: Pentru cele mai bune
rezultate, aplicafi restauratorul
la temperatura normala a
camerei (23 + 1°C, 73 + 2°F).

AATENTIE Pot fi prezente bule
de aer la extrudarea materialului.
In aceste cazuri, utilizati o sonda
pentru a sparge bulele de aer
nainte de fotopolimerizare.

12. Fotopolimerizarea compozitului
folosind o lumina de polimerizare
cu LED de mare putere (lungime
de unda de 440-480 nm cu o
intensitate luminoasa minima
de 1.000 mW/ cm?), cum ar
fi Radii-Cal CX (SDI Limited),
timp de minimum 20 de
secunde, in trepte de 2 mm.

18. Finalizafi restaurarea folosind
tehnici standard. Instruiti
pacientul s& nu mé@nance sau
s bea nimic timp de cel putin
0 ord dupa procedura.

NOTA: Se recomanda racirea
cu apa pulverizata si aspirarea
eficienta ori de céte ori este

posibil la terminarea restaurérii.

Note suplimentare:

®\/é\rfuri\e pentru seringi Luna Flow
/ Luna Flow LV sunt de unica
folosinté. Reutilizarea va duce
la contaminare incrucisata.

CIMENTAREA FATETELOR

DE PORCELAN, CERAMICE

SI COMPOZITE:

inainte de cimentarea cu Luna Flow
/ Luna Flow LV, restaurarea trebuie
pretratata conform instructiunilor de
utilizare ale producatorului. Luna Flow
/ Luna Flow LV este potrivita doar
pentru cimentarea restaurarilor care
au transluciditate si au o grosime
adecvata pentru a permite trecerea
luminii de polimerizare, pentru a

se asigura ca lumina ajunge la
Luna Flow / Luna Flow LV, astfel
ncéat sa se poata intari complet.

DEPOZITARE S| MANIPULARE
Evitafi excesul de caldura.

* A se pastra la temperaturi
intre 2° si 26°C (35° - 77°F).

e Pentru o prospetime optima,
refrigerarea este optionala.
Temperatura produsului trebuie
sé fie intre 20° si 25°C (68°
si 77°F) cand este utilizat.

/\ PRECAUTI

LR Evitati contactul
prelungit al agentilor de
legétura si al compozitului
cu pielea sau fesutul moale
oral, deoarece poate provoca
inflamarea tesuturilor moi orale
sau sensibilizarea pielii.

e Pacientii cu sensibilitate
materiald cunoscutd sau
reactii alergice la acest produs
nu trebuie sa 1 utilizeze.

* Numai pentru uz profesional.

* Anu se lasa la indeméana copiilor
si a animalelor de companie.

*  Nu luati intern.

* Anu se utiliza dupa
data de expirare.

e Nu expuneti materialul
la lumina directa.

ATENTIE: Legea federala limiteaza
vanzarea acestui dispozitiv la
comanda unui stomatolog.

PRIM AJUTOR
Ochi (contact) Spalati
bine cu apé si solicitafi
asistenta medicald,

¢ Pielea (contact): Indepartati
folosind o carpa sau un
burete inmuiat in alcool.
Se spala bine cu apa.

* Ingerare: Clatiti gura cu apa
si aruncati. Befi multa apa/
lapte. Nu provocati voma.
Solicitati asistentd medicald
daca simptomele persista.

¢ Inhalare: Nu se asteapta
simptome n conditii normale de
utilizare. Daca afecteaza, mutati-
va intr-o zond bine ventilata.

Dacé a avut loc un incident grav
din cauza acestui produs, va
rugam sa raportati acest incident
producatorului acestui produs si
autoritatii competente din statul
sau tara dumneavoastra.

Eliminati in conformitate cu
reglementdrile locale. SDS
disponibil la www.sdi.com.au
sau contactati reprezentantul
dumneavoastra regional.

ZAMYSLANE POUZITIE:

Luna Flow / Luna Flow LV je
uréené na obnovu zubov
dentélnymi odbornikmi.

Zatekavy kompozit Luna Flow

/ Luna Flow LV je vSestranny
rontgenkontrastny, zatekavy,
svetlom tuhntci material. Kompozit
sa priamo extruduje do preparécie
kavity, aby sa maximalizovala
adaptécia na preparaciu

ZLOZENIE LUNA FLOW:

Dimetakrylaty (43 % hm.) (68 % obj.)

* Uretandimetakrylat

*  Trietylénglykol dimetakrylat

*  Tricyklodekéndimetanol
dimetakrylat

Plniva (56 % hm.) (32 % obj.)

(0,02 - 1 mikrénu)

e Stronciové skio

*  Oxid kremicity (hydrofébny
dymovy oxid kremicity)

*  Fluorid ytterbnaty

Iniciatory (< 1 %)

Stabilizatory (< 1 %)

Pigmenty (< 1 %)

INSTRUKCIE
NA POUZITIE

ZLOZENIE LUNA FLOW LV:

Dimetakrylaty (47 % hm.) (72 % obj.)

e Uretandimetakrylat

* Trietylénglykol dimetakrylat

*  Tricyklodekandimetanol
dimetakrylat

Plniva (52 % hm.) (28 % obj.)

(0,02 — 1 mikrénu)

¢ Stronciové sklo

*  Oxid kremicity (hydrofobny
dymovy oxid kremicity)

*  Fluorid ytterbnaty

Iniciatory (< 1 %)

Stabilizatory (< 1 %)

Pigmenty (< 1 %)

Kompozit Luna Flow / Luna Flow
LV je radioopéakny s priblizne 265 %
a 250 % hlinika (100 % hlinika ma
radiopacitu ekvivalentnt dentinu a
200 % hlinika ekvivalentnl sklovine).

INDIKACIE NA POUZITIE

* Konzervativne vypine triedy
| (vratane okluzalnych
ploch), I, Il IV

* Vyplne triedy V (cervikélna
abrézia, erdzia korena, abfrakcia)

* Oprava defektov skloviny a
porcelanovych nahrad

e Utesnenie (jamky a
fistry, implantaty)

* Radiokontrastny liner kavity
pod priamymi vyplriami

* Utesnenie podbiehavych miest

* MenSie dostavby

¢ Oprava alebo utesnenie
docasnych koruniek

* Cementovanie porcelanovych,
keramickych, kompozitnych faziet

* Dlahovanie (pohyblivé zuby,
mostik zo sklenenych viakien)

*  Prekrytie Skvin

KONTRAINDIKACIE
Nepouzlvalte ak nie je
mozné vytvorit suché pole.

* Nepouzivajte na
uzatvaranie pulpy.

* Nepouzivajte v spojeni
s akymikolvek materidlmi
obsahujdcimi eugenol.

* Nepouzivat u 0sdb, ktoré
sU alergické na akryly alebo
maju alergicku reakciu na
material tohto produktu.

POZNAMKA: Tento produkt

méze u niektorych ludi sposobit

podréazdenie pokozky. V takychto
pripadoch preruste pouzivanie

a vyhladajte lekarsku pomoc.

VEDLAJSIE UCINKY:
Oblasti okolo pulpy by mali
byt chranené vhodnou
ochranou pulpy/dentinu, aby
sa predislo akémukolvek
moznému podrazdeniu (do
oblasti blizko pulpy selektivne
aplikujte pripravok na baze
hydroxidu vapenatého).

® Zlozky Luna Flow / Luna Flow LV
mozu v zriedkavych pripadoch
sposobit senzibilizaciu. V
tychto pripadoch Luna Flow /
Luna Flow LV nepouZivajte

INTERAKCIE:

e Latky obsahujlice eugenol mézu
inhibovat proces polymerizacie
kompozitnych materidlov. Preto
je potrebné vyhnit sa pouzivaniu
takychto materidlov v spojent
so Luna Flow / Luna Flow LV.

*  PouZivanie chlérhexidinu,
katiénovych Gstnych vod a
latok odhalujlcich plak moze
sposobit zmenu farby.

INSTRUKCIE NA POUZIVANIE:

ODPORUCANIA
Vygistite a izolujte zub pomocou
Standardnych technik a nastrojov.
Uprednostriovanym spdsobom
izolacie je kofferdam.

2. Konzervativna kavita by sa mala
pripravit pomocou §tandardnych
technik a néstrojov, aby sa
vytvoril mierne zaobleny vnitorny
tvar. Okraje preparécie kavity by
mali konéit zdravou a podopretou
sklovinou bez skosenia v
miestach nesticich napétie. Ak
sa pozaduje skosenie v mieste
s nizkym napatim, nemalo by
presahovat viac ako 1 mm
v uhle nie va¢Som ako 45°.
Odporuca sa tiez predbezné
zaklinovanie, aby sa zabezpecilo,
Ze obnoveny zub bude mat
primerany kontaktny bod.

3. Osetrite vSetky povrchy, ktoré
sa maju leptat, vratane povrchov
prilahlych k dutine, pomocou
pasty bez obsahu oleja a fluoridu
alebo zmesi pemzy a vody.

4. Dokladne oplachnite vodou.

Vyber odtiefia
Pred zladenim farieb sa
uistite, Ze je povrch zubov
Cisty a suchy. Nepresuste.

6. Pred umiestnenim kofferdamu
vyberte odtiert pomocou
VITA® vzornika odtieriov.

POZNAMKA: Na zladenie farieb

nepouzivajte nevytvrdenu pastu,

pretoze pri vytvrdzovani dochadza

k miernej zmene farby.

Odporiéanie: Ked sa prifahlé zuby
vyrazne lisia v odtieni, snazte sa
Zladit so svetlejsim odtieriom. Pre

vizudlne potvrdenie zvoleného odtieria

umiestnite malé mnoZstvo kompozitu
na okolity povrch zuba a pred
bondovanim ho vytvrdte svetiom.

Izolacia:

Aby sa zabranilo kontaminacii,
musia sa pouzit izola¢né techniky.
Uprednostriovanym spésobom
izolécie je kofferdam. Nepouzivaijte,
ak nie je mozné vytvorit suché pole.

Priama vyplii

7. Povrch, ktory sa ma leptat,
dokladne vysuste suchym
vzduchom bez obsahu oleja.
Naleptajte povrch zubov
pomocou techniky ,selective
etch” alebo ,total etch” 37
% kyselinou fosfore¢nou
podla pokynov vyrobcu,
alebo ak pouzivate techniku
L4self etch®, postupujte podla
nasledujucich krokov.

8. Dokladne oplachnite vodou.

9. Odstrante prebytocnu vodu.
Udrzujte vihké. Vyhnite sa
kontaminacii napr. slinami.

10. Aplikujte bond, ako je Zipbond
(SDI Limited) podla pokynov
vyrobcu, aby sa nasytili
vsetky vnutorné povrchy.

11. Umiestnite kompozit v krokoch
po 2 mm alebo menej.

/\ UPOZORNENIE: Uistite sa,
Ze je davkovacia $picka pevne
pripevnend k injekénej striekacke
tak, Ze hrdlo $picky dostatocne
zakrutite na injekénu striekacku.
POZNAMKA: Pre najlepsie
vysledky aplikujte pri
normalnej izbovej teplote
23+ 1°C, 73 + 2 °F).

A UPOZORNENIE: Pri vytlacani
materialu mézu byt pritomné
vzduchové bubliny. V tychto
pripadoch, pred vytvrdzovanim
svetlom,pouzite sondu na
prasknutie vzduchovych bublin

12. Kazdu vrstvu  vytvrdzujte
svetlom pomocou
vhodného vysokovykonného
vytvrdzovacieho LED svetla
(vinova dizka 400-480 nm s
minimalnou intenzitou svetla
1000 mW/cm?), ako je Radii-
Cal CX (SDI Limited), po dobu
najmenej 20 sekund svetlé
odtiene (vSetky odtiene okrem
OA2, OA3, OA3.5) a aspori
40 sekdnd nepriehladné
odtiene (OA2, OA3, OA3.5).

13. Dokoncite obnovu pouzitim
Standardnych technik. Poucte
pacienta, aby najmenej
jednu hodinu po zakroku
ni¢ nejedol ani nepil.

POZNAMKA: Pri dokonéovant
vyplne sa odporuca chladenie
vodnym sprejom a q&inné
odsavanie vzdy, ked je to mozné.

Dopliujiice Poznamky:
®Sp\ék\/ striekaciek Luna Flow
/ Luna Flow LV su len na
jedno pouzitie. Opatovné
pouzitie bude mat za nasledok
krizova kontamin&ciu.

CEMENTACIA PORCELANU,
KERAMICKYCH A
KOMPOZITNYCH FAZIET:

Pred cementaciou pomocou Luna
Flow / Luna Flow LV musi byt
obnova vopred o3etrena podla
navodu na pouzitie vyrobcu. Luna
Flow / Luna Flow LV je vhodna len
na cementaciu nahrad, ktoré su
priesvitné a maju vhodnd hribku, aby
umoznili prechod polymerizaéného
svetla, ¢im sa zabezpedi, Ze svetlo
dosiahne Luna Flow / Luna Flow
LV, takze moze Uplne vytvrdnat.

SKLADOVANIE A MANIPULACIA
Zabrarite nadmernému teplu.

* Uchovavajte pri teplotach
medzi 2° a 25°C (35° - 77°F).

e Pre udrzanie Cerstvosti moZete

volitelne pouzit chladenie. Teplota

produktu by mala byt pri pouziti
medzi 20° a 25°C (68° a 77°F).

/\ PREVENCIA:

¢ Zabrérite dihodobému kontaktu
bondovacich ¢inidiel a kompozitu
s pokozkou alebo makkym
tkanivom Ustnej dutiny, pretoze
to mdZe spdsobit zépal
makkych tkaniv Ustnej dutiny
alebo senzibilizaciu koze.

¢ Pacienti so znamou citlivostou
na materiél alebo alergickymi
reakciami na tento produkt
by ho nemali pouzivat.

* Len na profesionélne pouZzitie.

* Uchovavajte mimo dosahu
det a domécich zvierat.

¢ Neuzivajte vnitorne.

¢ Nepouzivajte po
datume exspirécie.

* Nevystavujte material
priamemu svetlu.

UPOZORNENIE: Federalny zakon
obmedzuje predaj tohto zariadenia
len na objednavku zubného lekara.

PRVA POMOC
O¢i (kontakt): Dokladne
umyte vodou a vyhladajte
lekarsku pomoc.

¢ Pokozka (kontakt): Odstrante
pomocou handricky alebo
Spongie namocenej v alkohole.
Dékladne umyte vodou.

¢ Pozi
odstrérite. Pite vela vody/mlieka.
NEVYVOLAVAJTE zvracanie.

Ak symptomy pretrvavaju,
vyhladajte lekarsku pomoc.

* Vdychnutie: Za normalnych
podmienok pouZitia sa
neocakavaju ziadne symptomy.
V pripade neziadliceho
vplyvu, sa presurite do dobre
vetraného priestoru.

Ak doslo v désledku pouzitia tohto
produktu k vaznemu incidentu,
nahlaste tento incident vyrobcovi
tohto produktu a prislusnému organu
vo vasom State alebo krajine.

Likvidujte v stlade s miestnymi
predpismi. KBU je k dispozicii na
www.sdi.com.au alebo kontaktujte
svojho regionalneho zastupcu.

INSTRUCCIONES
DE USO
INDICACIONES:
Luna Flow / Luna Flow LV
se ha disefiado para la
restauracion de dientes por parte
de profesionales dentales.
El composite fluido Luna Flow/Luna
Flow LV es un material radiopaco,
fluido y fotopolimerizable versatil. El
composite se extruye directamente

en la cavidad una vez preparada para

maximizar la adaptacion a ésta.

COMPOSICION DE LUNA FLOW:

Vyplachnite Usta vodou a

Dimetacrilatos (43 % en peso)
(68 % en vol)
¢ Dimetacrilato de uretano
e Dimetacrilato de trietilenglicol
¢ Rellenos de dimetacrilato
de bisfenol A etoxilado
(56 % en peso) (32 % en vol)
(0,02 - 1 micra)
* Vidrio de bario
e Dioxido de silicio (silice de
combustion hidrofoba)
Trifluoruro de iterbio
\nlcwadores (<1%)
Estabilizadores (< 1 %)
Pigmentos (< 1 %)

COMPOSICION DE
LUNA FLOW LV:
Dimetacrilatos (47 % en peso)
(72 % en vol)
¢ Dimetacrilato de uretano
* Dimetacrilato de trietilenglicol
¢ Rellenos de dimetacrilato
de bisfenol A etoxilado
(52 % en peso) (28 % en vol)
(0,02 - 1 micra)
e Vidrio de bario
* Dioxido de silicio (silice de
combustion hidréfoba)
Trifluoruro de iterbio
\nlcwadores (<1 %)
Estabilizadores (< 1 %)
Pigmentos (< 1 %)

El composite Luna Flow/Luna

Flow LV es radiopaco con
aproximadamente un 265 % y un
250 % de aluminio respectivamente.
(el 100 % de aluminio tiene una
radiopacidad equivalente a la

de la dentina y el 200 % de
aluminio equivale al esmalte).

INDICACIONES DE USO:

¢ Restauraciones conservadoras
de clase | (incluyendo
superficies oclusales), Il Ill, IV

¢ Restauraciones de clase V
(abrasidn cervical, erosion
radicular, abfraccion)

* Reparacion de defectos
en restauraciones de
porcelana y esmalte

* Selladores (fosas y
fisuras, implantes)

* Recubrimiento de
cavidad radiopaco bajo
restauraciones directas

* Bloqueo de irregularidades

* Técnica build up leve

* Reparacion o sellado de
coronas temporales

¢ Cementacién de carillas de
porcelana, cerdmica, composite

* Ferulizacién (dientes moviles,
puentes de fibra)

¢ Cubrimiento de manchas

CONTRAINDICACIONES
No lo use si no se puede
conseguir un campo Seco.

¢ No lo use para
recubrimiento pulpar.

* No lo use en conjunto
con otros materiales que
contengan eugenol.

* No lo use en personas
alérgicas a los acrilicos o que
tengan reacciones alérgicas al
material de este producto.
NOTA: Este producto
puede causar irritaciones en
algunas personas. En esos
casos, interrumpa el uso y
busqgue atencion médica.

EFECTOS SECUNDARIOS:
Las éreas adyacentes a la
pulpa deben protegerse con
un protector pulpar/dentinario
adecuado para evitar cualquier
posible irritacion (aplique
selectivamente una preparacion
a base de hidroéxido de calcio en
las &reas cercanas a la pulpa).

e Los componentes de Luna Flow
/ Luna Flow LV podrian, en casos
raros, provocar sensibilizacion. En
estos casos no se debe utilizar
Luna Flow / Luna Flow LV.

INTERACCIONES:

* Las sustancias que contienen
eugenol pueden inhibir el
proceso de polimerizacién de
materiales compuestos. Por
lo tanto, se debe evitar el uso
de dichos materiales junto con
Luna Flow / Luna Flow LV.

* Eluso de clorhexidina, enjuagues
bucales catidnicos y sustancias
reveladoras de placa puede
provocar discoloracion.

INSTRUCCIONES DE USO:

RECOMENDACIONES:

1. Limpie y aisle el diente,
empleando técnicas e
instrumentos estandar. El
dique de goma es el medio
preferente de aislamiento.

2. Se debe preparar una cavidad
conservadora, empleando
técnicas e instrumentos estandar,
para crear una forma interna
ligeramente redondeada. Los
margenes de la preparacién de
la cavidad deben terminar en
un esmalte sano y sostenido,
sin biseles en las zonas que
soportan tension. Si se requiere
biselado en una zona de baja
tension, no debe extenderse
mas de 1 mm en un angulo
no superior a 45°. También se
recomienda colocar previamente
una cufia para garantizar que
el diente restaurado tenga un
punto de contacto adecuado.

3. Apligue pasta profilctica en
todas las superficies que se
vayan a grabar, incluidas aquellas
adyacentes a la cavidad, con
una pasta sin aceite que no
contenga fltior o una suspension
de piedra pomez y agua.

4. Enjuague abundantemente
con agua.

Seleccion de tono:

5. Asegurese de que la superficie
del diente esté limpia y seca
antes de realizar la toma de
color. No seque en exceso.

6. Utilice una guia VITA® para
seleccionar su tono antes de
colocar el dique de goma.

NOTA: No utilice composite sin

polimerizar para tomar el color,

ya que se produce un ligero
cambio de color al polimerizar.

Recomendaciones: Si los
dientes adyacentes tienen un

tono significativamente diferente,
trate de igualar el tono mas claro.
Para efectuar una confirmacion
visual del tono seleccionado,
cologue pequefias cantidades de
composite en la superficie de un
diente circundante y fotopolimerice
antes de realizar la union.

Aislamiento:

Se deben utilizar técnicas

de aislamiento para evitar la
contaminacion. El dique de
goma es el medio preferente de
aislamiento. No lo use si no se
puede conseguir un campo Seco.

Restauracién directa

7. Seque completamente la
superficie a grabar con aire seco
libre de aceite. Grabe la superficie
del diente utilizando la técnica de
«grabado selectivo» 0 «grabado
total» con &cido ortofosférico al
37 % siguiendo las instrucciones
del fabricante, o bien continlie
con los siguientes pasos si utiliza
la técnica de «autograbado».

8. Lave abundantemente con agua.

9. Elimine el exceso de agua.
Mantenga la zona himeda. Evite
la contaminacion, por €. saliva.

. Aplique un agente adhesivo,
como Zipbond (SDI Limited),
para saturar todas las
superficies internas siguiendo
las instrucciones del fabricante.

11. Coloque el composite en
incrementos de hasta 2 mm.

/\ PRECAUCION: Asegrese de
que la punta dispensadora esté
firmemente adherida a la jeringa,
giréndola firmemente en ella.
NOTA: Para obtener mejores
resultados, aplique el
restaurador a temperatura
ambiente normal (23 + 1 °C).

A PRECAUCION: Es posible
que aparezcan burbujas de
aire al extruir el material. En
estos casos, utilice una sonda
para reventar las burbujas de
aire antes de llevar a cabo
la fotopolimerizacion.

12. Fotopolimerice el composite
utilizando una ldmpara LED

o

de fotopolimerizacion de alta
potencia adecuada (longitud

de onda de 440-480 nm con
una intensidad de luz minima
de 1000 mW/cm?), como Radii-
Cal CX (SDI Limited), durante
un minimo de 20 segundos

en incrementos de 2 mm.

13. Termine la restauracion utilizando
técnicas estandar. Indique al
paciente que no coma ni beba
nada durante al menos una
hora tras el procedimiento.
NOTA: Se recomienda enfriar
con agua pulverizada y aspirar
eficazmente siempre que sea
posible al finalizar la restauracion.

Notas adicionales:

® Las puntas de jeringa Luna Flow
/ Luna Flow LV son para un solo
uso. La reutilizacién provocara
contaminacion cruzada.

CEMENTACION DE

CARILLAS DE PORCELANA,
CERAMICA Y COMPOSITE:
Antes de la cementacion con Luna
Flow / Luna Flow LV, la restauracion
debe tratarse previamente
siguiendo las instrucciones de uso
del fabricante. Luna Flow / Luna
Flow LV solo es adecuado para

la cementacion de restauraciones
que tengan translucidez y sean del
espesor adecuado para permitir el
paso de la luz de polimerizacion,
para garantizar que la luz llegue a
Luna Flow / Luna Flow LV y permita
una polimerizaciéon completa.

ALMACENAMIENTO Y

MANIPULACION

* Evite el exceso de calor.

e Almacene a temperaturas
entre 2° y 25°C.

e Para mantener el producto
en Optimas condiciones, la
refrigeracion es opcional. La
temperatura del producto
debe estar entre 20° y
25°C cuando se utiliza.

/A PRECAUCIONES:
* Evite el contacto prolongado de

los agentes de unién o composite

con la piel o los tejidos blandos
orales, ya que puede causar
inflamacion de los tejidos blandos
orales o sensibilidad de la piel.

* Los pacientes con sensibilidad
conocida al material o
reacciones alérgicas a este
producto no deben usarlo.

* Solo para uso profesional.

* Mantenga este producto
fuera del alcance de los
nifios y los animales.

* No ingerir.

* No utilizar después de la
fecha de caducidad.

* No exponga el material
a la luz directa

PRECAUCION: La Ley
Federal restringe el uso de este
producto solo a dentistas.

PRIMEROS AUXILIOS
Contacto con los ojos: Lave
la zona abundantemente con
agua y busque atencion médica.
* Contacto con la piel: Retire
utilizando una esponja o trapo
humedecido en alcohol. Lave
abundantemente con agua.
¢ Ingestién: Enjuague la boca con
agua y deséchela. Beba agua o
leche en abundancia. NO induzca
el vomito. Busque atencion
médica si los sintomas persisten.
¢ Inhalacién: No se esperan
sintomas en condiciones
normales de uso. Si se ve
afectado, muévase a un
érea bien ventilada.

Si se produce un incidente grave
debido a este producto, informe de
este incidente al fabricante de este

producto y a la autoridad competente

de su provincia, autonomia o pais.

Deseche de acuerdo con las
normativas locales. Puede obtener la
hoja de datos de seguridad en www.

sdi.com.au o poniéndose en contacto

con su representante regional.

m BRUKSANVISNING

AVSEDD ANVANDNING

Luna Flow / Luna Flow LV &r
utformat for tandldkares

restauration av tander.

Luna Flow/Luna Flow LV flytande
komposit &r ett allsidigt, rontgentéatt,
flytande, ljushérdande material.
Kompositen trycks direkt ut i

den preparerade kaviteten for att
maximera anslutningen till den.

SAMMANSATTNING AV

LUNA FLOW:

Dimetakrylater (43 viktprocent)

(68 volymprocent)

* Uretandimetakrylat

*  Trietylenglykoldimetakrylat

* Tricyklodekandimetanol-
dimetakrylat

Fillers (56 viktprocent) (32

volymprocent) (0,02-1 mikrometer)

e Strontiumglas

* Kiseldioxid (hydrofob
pyrogen kiseldioxid)

e Ytterbiumtrifluorid

initiatorer (<1 %)

stabilisatorer (<1 %)

pigment (<1 %)

SAMMANSATTNING AV

LUNA FLOW LV:

Dimetakrylater (47 viktprocent)

(72 volymprocent)

e Uretandimetakrylat

*  Trietylenglykoldimetakrylat

* Tricyklodekandimetanol-
dimetakrylat

Fillers (52 viktprocent) (28

volymprocent) (0,021 mikrometer)

e Strontiumglas

*  Kiseldioxid (hydrofob
pyrogen kiseldioxid)

e Ytterbiumtrifluorid

initiatorer (<1 %)

stabilisatorer (<1 %)

pigment (<1 %)

Luna Flow/Luna Flow LV komposit
ar rontgentat med respektive cirka
265 % och 250 % aluminium (100
% aluminium har en rontgentathet
motsvarande dentins och 200 %
aluminium motsvarar emaljs).

INDIKATIONER FOR

ANVANDNING:

* Konservativa restaurationer
av Klass | (inklusive
ocklusala ytor), II, Ill, IV

* Restaurationer av klass V (cervikal
abrasion, roterosion, abfraktion)

* Reparation av defekter i emalj
och porslinsrestaurationer

* Forseglingsmaterial (grop
& fissur, implantat)

* Rontgentét kavitetsliner under
direkta restaurationer

* Blockering av underskarningar

*  Sma pelaruppbyggnader

* Reparation eller forsegling
av temporara kronor

e Cementering av fasader i
porslin, keram, komposit

*  Splintning (6verrorliga tander,
fiberforstarkta broar)

e Tackning av flackar

KONTRAINDIKATIONER
Anvand inte om inte ett torrt
arbetsfalt kan dstadkommas.

* Anvénd inte for
pulpadverkappning

* Anvand inte tilsammans med
nagot eugenolinnehdllande
material.

* Anvéand inte for nagon som
ar allergisk mot akryl eller som
haft en allergisk reaktion mot
material | denna produkt.
OBSERVERA: Denna produkt
kan orsaka hudirritation hos
somliga personer. Sluta i sa fall
anvanda den och sk lakarvérd.

BIVERKNINGAR:

*  Omraden runt pulpan bor
skyddas med lampligt
pulpa/dentin-skydd for att
férhindra eventuell irritation
(applicera selektivt ett
kalciumhydroxidbaserat preparat
i omraden néra pulpan).

* Komponenterna i Luna Flow /
Luna Flow LV kan i séllsynta
fall orsaka sensibilisering. |
sédana fall ska Luna Flow /
Luna Flow LV inte anvandas.

INTERAKTIONER:

* Eugenol-innehéllande material
kan hdmma polymeriseringen av
kompositmaterial. Anvandning
av sddana material i kombination
med Luna Flow / Luna Flow
LV ska dérfor undvikas.
Anvéandning av klorhexidin,
katjoniska munvatten och
plackdetekterande &mnen
kan resultera i missfargning.

BRUKSANVISNING:

REKOMMENDATIONER
Rengdr och isolera tanden
med standardtekniniker och
standardinstrument. Kofferdam
ar lampligast for isolering.

2. En konservativ kavitet ska
prepareras med standardtekniker
och standardinstrument. Den
preparerade kavitetens kanter
ska vara i frisk och stabilt
baserad emalj utan fasningar i
belastningszoner. Om fasning
énskas pa en plats med lag
belastning skall den inte stréacka
sig langre &n 1 mm och i en
vinkel som inte Gverskrider
45° Forkilning rekommenderas
ocksa for att sékerstélla att
den restaurerade tanden har
en lamplig kontaktpunkt.

3. Forbered alla ytor som ska etsas,
inklusive ytor intill kaviteten, med
en pasta eller grét av pimpsten
och vatten, fri fran olja och fluor.

4. Skolj grundligt med vatten.

Val av nyans:
5. Se till att tandytan &r ren och torr
fore fargmatchning Torka inte ut.
6. Anvand en VITA® nyansguide
for att valja nyans innan
kofferdam placeras.
OBSERVERA: Anvand inte ohérdad
pasta for fargmatchning eftersom
hardning &ndrar fargen négot.

Rekommendation: Nar de
angransande tanderna ar av
patagligt olika nyans forsoker man
matcha den ljusare nyansen. For
visuell bekréftelse av vald nyans
placera smé& méngder komposit
pa en angrénsande tandyta

och ljushérda fére bonding

Isolering:

Isoleringstekniker ska anvéndas

fér att forhindra kontamination.
Kofferdam &r lampligast for isolering.
Anvénd inte om inte ett torrt
arbetsfalt kan astadkommas.

Direkt restauration

7. Torka noga den yta som ska
etsas, med torr, oljefri luft.

Etsa tandytan med tekniken
for ‘selektiv etsning’ eller ‘total
etsning’ med 37-procentig
fosforsyra enligt tillverkarens
instruktioner, eller fortsétt med
foljande steg om tekniken

for ‘sjélvetsning’ anvands.

8. Skolj noga med vatten.

9. Avlagsna overflodigt
vatten. Hall fuktigt. Undvik
kontaminering med t.ex. saliv.

10. Applicera bondingmaterial,
sasom Zipbond (SDI Limited),
enligt tillverkarens instruktioner
for att matta alla inre ytor.

11. Placera komposit i inkrement
om 2 mm eller mindre.

/A VARNING: Sakerstél att
utmatningsspetsen &r ordentligt
fast pé sprutan genom att vrida
fast spetsens bas pa sprutan.
OBSERVERA: For basta resultat
appliceras restaurationsmaterial
vid normal rumstemperatur
(23 = 1°C, 78 + 2°F).

AVARNING: Luftbubblor kan
férekomma nér materialet
trycks ut. | sé fall anvands
en sond for att punktera
luftbubblor fére ljushardning.

12. Ljushérda kompositen med
ett lampligt hogeffekts LED-
hardningsljus (vaglangd 440-480
nm med en minsta ljusintensitet
1000 mW/ cm?) sésom Radii-
Cal CX (SDI Limited) i minst 20
sekunder i inkrement om 2 mm.

13. Slutfér restaurationen med
standardtekniker. Instruera
patienten att inte &ta eller
dricka nagot under minst
en timme efter ingreppet.
OBSERVERA: Det
rekommenderas kylning
med vattenspray och effektiv
sugning nérhelst maéjligt medan
restaurationen slutfors.

Ytterligare anmarkningar:
Luna Flow / Luna Flow LV
sprutspetsar ar endast for
engéngsbruk. ﬂteranvémdmng
resulterar i korskontaminering.

CEMENTERING AV FASADER
AV PORSLIN, KERAM

OCH KOMPOSIT:

Fore cementering med Luna Flow

/ Luna Flow LV ska restaurationen
forbehandlas enligt tillverkarens
bruksanvisning. Luna Flow / Luna
Flow LV ldampar sig endast for
cementering av restaurationer som &ar
transparenta och av lamplig tjocklek
for att tilldta polymeriseringsljuset att
passera igenom, for att sékerstalla
att ljuset nér Luna Flow / Luna Flow
LV sé att det kan harda fullstandigt.

FORVARING OCH HANTERING
Undvik hog vérme.

e Forvara vid en temperatur
mellan 2 and 25 °C (35-77 °F).

*  For optimal bevaring &r kylskdp
ett alternativ. Produktens
temperatur bér vara mellan
20 och 25 °C (68 och 77
°F) nér den anvands.

/\ FORSIKTIGHETSATGARDER

* Undvik langvarig kontakt av
bondingmedel och komposit
med hud eller oral mjukvavnad,
da det kan orsaka inflammation
av den orala mjukvavnaden
eller hudsensibilisering

e Patienter med kénd
sensibilisering eller allergiska
reaktioner mot denna produkt
ska inte anvénda den.

* Endast for professionellt bruk.

*  Forvara utom rackhall for
barn och husdijur.
Fortér inte.
Anvand inte efter utgangsdatum.
Utsétt inte materialet
for direkt ljus.

FORSIKTIGHET: Federal lag
(USA) begrénsar denna produkt
till att forséljas av tandlakare
eller pa tandlakarordination.

FORSTA HJALPEN
Ogonkontakt: Tvatta noga
med vatten och sok lakarvard.
Hudkontakt: Aviagsna med
en duk eller svamp indrénkt i
alkohol. Tvatta noga med vatten.

e Fortaring: Skolj munnen med
vatten och spotta ut. Drick rikligt
med vatten / mjélk. Framkalla
INTE krakning. Sok lakarvard
om kvarstédende symtom.

* Inandning: Inga symtom
ar att férvanta vid normala
anvandningsforhallanden.
Uppsok en vélventilerad
plats om besvérad.

Om en allvarlig incident har intraffat
pa grund av denna produkt, vanligen
rapportera denna incident till
tillverkaren av denna produkt och till
den behdriga myndigheten i ditt land.

Avfalishantera enligt lokala
bestdmmelser. Sékerhetsdatablad
finns tillgangligt pa www.sdi.
com.au, eller kontakta den
regionala representanten.



