SDl RIVA LIGHT CURE

LIGHT CURED RESIN REINFORCED GLASS
IONOMER RESTORATIVE MATERIAL
INSTRUCTIONS FOR USE
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Riva Light Cure is the ideal radiopaque, resin reinforced glass ionomer
restorative material. With excellent tooth adhesion, sustained fluoride release,
high compressive strength and command set, Riva Light Cure is useful for a
wide range of restorative applications. It is available in A1, A2, A3, A3.5, A4,
B2, B3, B4, C2, C4 and bleach shades, in capsules and powder-liquid kits.

INDICATIONS FOR USE:

Minimal Class |, II, and lll restorations
Class V restorations

Deciduous teeth restorations
Geriatric restorations

Core build-ups

Root surface restorations

As a base or liner

Pit and fissure sealant
Semi-permanent fillings

INSTRUCTIONS FOR USING RIVA LIGHT CURE CAPSULES

PREPARATION:

1. Clean and isolate tooth.
Note: A conservative cavity should be prepared, employing standard
techniques and instruments. Undercuts are not necessary.

2. In cases where pulp protection is necessary, use a calcium hydroxide liner.

CONDITIONING / ETCHING:

1. Apply Riva Conditioner to the prepared surfaces and leave in cavity for
10 seconds.

2. Rinse thoroughly with water.

3. Remove excess water. Keep moist. Avoid contamination.
IMPORTANT: Be careful not to completely dry the surface. Surface should
be glistening.

PLACEMENT PROCEDURE:

. Activate the capsule by pushing the plunger until it is flush with the body.
Important: Do not click with applicator before you mix.

. Immediately place the capsule into the Ultramat 2 amalgamator, or any

other suitable mixer (4000-4800rpm), and triturate for 10 seconds.

Immediately remove the capsule and place into the Riva applicator.

Click the trigger of the Riva applicator until glass ionomer paste is seen

through the clear nozzle.

. Fill Riva Light Cure into the cavity, being careful not to trap air under the
restoration. Note: At 23°C/74°F working time will be about 130 seconds
(2'10") from the start of mixing. In situations above this temperature,
working times will shorten. Adhesion strength will decrease if material is
manipulated after this time. Use a layering technique for cavities deeper
than 2 mm.

. Light cure for 20 seconds using the SDI Radii LED Curing Light or any
other visible light-curing device (470 nm wavelength). Place light source as
closely as possible to the cement surface.
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Mixing time (min, sec.) 10 seconds
Working time (min., sec.) 2'10"
Light Curing Time (sec) 20"

Depth of Cure (A3) (mm) 1.8

Test conditions: temperature (23 + 1°C), relative humidity (50 + 10%).
1ISO 9917-2 Light-activated radiopaque glass polyalkenoate cement.

7. Finish the restoration using standard techniques. Finishing may be
commenced immediately after light curing.
8. Instruct patient not to eat for at least one hour after procedure.

INSTRUCTIONS FOR USING
RIVA LIGHT CURE POWDER / LIQUID KITS

PREPARATION:

1. Clean and isolate tooth.
Note: A conservative cavity should be prepared, employing standard
techniques and instruments. Undercuts are not necessary.

2. In cases where pulp protection is necessary, use a calcium hydroxide liner.

CONDITIONING / ETCHING:
1. Apply Riva Conditioner to the prepared surfaces and leave in cavity for 10
seconds.
OR
Apply Super Etch 37% Phosphoric Acid to the prepared surfaces and
leave in cavity for 5 seconds.
Rinse thoroughly with water.
. Remove excess water. Keep moist. Avoid contamination.
IMPORTANT: Be careful not to completely dry the surface. Surface should
be glistening.
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MIXING OF LIQUID AND POWDER:
Powder-liquid dosage:
Powder-liquid ratio:

1 flat scoop to 2 drops
0.229/0.07g (3.1:1)

Recommended mixing time: 30 secs.
Light Curing Time (sec) 20"
Depth of Cure (A3) (mm) 1.8

Test conditions: temperature (23 + 1°C), relative humidity (50 + 10%).

1ISO 9917-2 Light-activated radiopaque glass polyalkenoate cement. Mixing
pad type: non-absorbent paper or glass slab

NOTE: Cool glass slab for extended working time. Avoid condensation.

. Gently tap Riva Light Cure powder jar on the hand.

. Dispense one level measure of powder onto the mixing pad/glass slab.

Replace cap tightly.

Dispense two drops of liquid onto the mixing pad/glass slab next to the

powder. Quickly replace cap tightly.

. Divide the powder into two equal parts.

. Mix the liquid with one part of the powder for 10 seconds using a plastic
spatula, then include the second part and mix for another 15 to 20
seconds.
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PLACEMENT PROCEDURE

1.Place Riva Light Cure into the cavity, being careful not to trap air under or

within the restoration.

Note: At 23°C/74°F working time will be about 120 seconds (2'00"). In
situations above this temperature, working times will shorten. Adhesion
strength will decrease if material is manipulated after this time. Use a
layering technique for cavity deeper than 2 mm.

. Light cure for 20 seconds using the SDI Radii LED Curing Light or any
other visible light-curing device (470 nm wavelength). Place light source as
closely as possible to the cement surface.

. Finish restoration using standard techniques. Finishing may be commenced
immediately after light curing.

. Instruct patient not to eat for at least one hour after procedure.

. Exposure to strong lights during mixing and placement can reduce
working time.
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STORAGE AND SHELF LIFE

Do not remove Riva Light Cure capsules from their foil packets until ready

to use.

Store at temperatures between 4°C - 20°C (39°F - 68°F) for capsules and 4°C
- 25°C (39°F - 77°F) for powder/liquid kits.

Use at room temperature between 20°C and 25°C (68°F - 77°F).

PRECAUTIONS:

For professional use only.

Keep out of reach of children.

The above-mentioned products may cause skin irritations to some people. In

such cases, discontinue use and seek medical attention.

Do not take internally.

Do not inject SDI Riva products.

Do not mix powder or liquid with any other brand of glass ionomer products.

gaullon: Federal Law restricts this device to sale by or on the order of a
lentist.

SDS available at www.sdi.com.au or contact your regional representative.

FIRST AID:

In case of contact with eyes, wash thoroughly with water and seek medical
attention.

Ir} ca;elof contact with skin, remove using a cloth or sponge soaked in
alcohol.

AVAILABLE SHADES: A1, A2, A3, A3.5, A4, B2, B3, B4, C2, C4, Bleach

PACKAGING

- Capsule

- Powder Liquid Kits
- Liquid Bottle Refill
- Powder Jar Refill

Made in Australia by SDI Limited
3-15 Brunsdon Street,
Bayswater, Victoria 3153
Australia

Australia 1 800 337 003

Austria 00800 0225 5734

Brazil 0800 770 1735

France 00800 0225 5734

Germany 0800 1005759

Italy 00800 0225 5734

Spain 00800 0225 5734

United Kingdom 00800 0225 5734
USA & Canada 1 800 228 5166
www.sdi.com.au
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RIVA LIGHT CURE

LICHTHARTENDES UND DURCH RESIN
MODIFIZIERTES GLASS IONOMER
RESTAURATIONSMATERIAL
GEBRAUCHSANWEISUNG

Riva Light Cure ist das ideale, réntgenopake und durch Resin verstarkte
Glas lonomer Restaurationsmaterial. Aufgrund seiner tiberlegenen
Haftungswerte, der hohen Fluoridfreisetzung, seiner hohen
Druckfestigkeit und dem selbst gewahlten Aushartungszeitpunkt,
eignet sich Riva light cure optimal fir eine Vielzahl von klinischen
Anforderungen. Es ist in Kapseln und als Pulver/Flussigkeit Kit erhéltlich,
in den Farben A1; A2; A3; A3,5; A4; B2; B3; B4; C2; C4 und Bleach.
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INDIKATIONEN

Minimale Restaurationen der Klassen I, Il und Il
Klasse V Restaurationen

Restaurationen von Milchzahnen

Geriatrische Restaurationen

Kernaufbauten

Restaurationen von Wurzeloberflachen

Als Unterftllung oder Liner
Fissurenversiegelungen

Provisorische Fillungen

GEBRAUCHSANWEISUNG FUR RIVA LIGHT CURE KAPSELN

VORBEREITUNG:

1. Zahn reinigen und isolieren.
Beachten: Mit Standardtechniken und den dblichen Instrumenten
eine konservative Kavitat vorbereiten.

2. Falls notwendig zur Pulpentberkappung einen Kalziumhydroxid-Liner
verwenden.

KONDITIONIERUNG / ATZEN:

1. Den Riva Conditioner auf die vorbereiteten Oberflachen auftragen
und fiir 10 Sekunden in der Kavitat belassen.

2. Grundlich mit Wasser spulen.

3. Uberschissiges Wasser entfernen. Leicht feucht belassen.
Kontamination vermeiden.
WICHTIG: Die Oberflache nicht vollstandig trocknen. Sie sollte leicht
glanzend erscheinen.

FULLUNGSTECHNIK:

. Aktivieren Sie die Kapseln indem Sie den Kolben komplett eindrtcken,
so dass er buindig mit der Kapsel ist.

WICHTIG: Die Kapsel vor dem Anmischen NICHT mit dem
Applikator aktivieren!.

Sofort nach dem Aktivieren in den Ultramat 2 Kapselmischer, oder
einen anderen Hochfrequenz-Kapselmischer (4000 — 4800 rpm)
einsetzen und 10 Sekunden anmischen.

Kapsel sofort entfernen und in den Riva Applikator einsetzen.

Den Applikator so lange dricken bis das Material in der durchsichtigen
Kapselspitze sichtbar wird.

Riva Light Cure direkt in die Kavit4t applizieren, ohne dass Luftblasen
entstehen. Beachten: Bei ca. 23°C/74°F betragt die Arbeitszeit

ca. 130 Sekunden (2'10"") vom Start der Trituration. Bei htherer
Raumtemperatur verkurzt sich die Arbeitszeit. Die Haftungswerte
verschlechtern sich wenn das Material nach dieser Zeit noch
verarbeitet wird. Fur Kavitaten die tiefer als 2mm sind wird eine
Schichttechnik empfohlen.

20 Sekunden mit der Radii LED Hartelampe von SDI oder einer
anderen Hartelampe (470 nm Wellenldnge) lichthérten. Die
Hartelampe dabei so nah wie maglich an die Oberflache des Zementes
halten.
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Mischzeit (in Sek.) 10 Sekunden

Arbeitszeit (in Min. und Sek.) 2 Min. 10 Sek.
Lichthartezeit (in Sek.) 20 Sekunden
Aushértungstiefe (A3) (in mm) 1,8

Testbedingungen: Temperatur (23 + 1°C), relative Luftfeuchtigkeit (50 +10%).

1SO 9917-2 (Lichthértende, réntgensichtbare Glaspolyalkenoate Zemente)

7. Das Finieren der Restauration kann sofort nach dem Lichtharten in
gewohnter Weise durchgefihrt werden.
8. Den Patienten anweisen fiir mindestens 1 Stunde nicht zu essen.

GEBRAUCHSANWEISUNG FUR RIVA
LIGHT CURE PULVER / FLUSSIGKEIT KITS

VORBERE\TUNG
. Zahn reinigen und isolieren.
Beachten: Mit Standardtechniken und den tiblichen Instrumenten
eine konservative Kavitat vorbereiten.
2. Falls notwendig zur Pulpentberkappung einen Kalziumhydroxid-Liner
verwenden.

W
Den Riva Conditioner auf die vorbereiteten Oberflachen auftragen
und far 10 Sekunden in der Kavitat belassen.
ODER
Super Etch 37%ige Phosphorsdure auf die vorbereiteten Oberflachen
auftragen und fur 5 Sekunden in der Kavitat belassen.
. Grundlich mit Wasser spilen.
Uberschussiges Wasser entfernen. Leicht feucht belassen.
Kontamination vermeiden.
WICHTIG: Die Oberflache nicht vollstandig trocknen. Sie sollte leicht
glanzend erscheinen.
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ANMISCHEN VON PULVER UND FLUSSIGKEIT

Pulver/Flussigkeit Dosierung: 1 gestrichenes MaB zu zwei Tropfen

Pulver/Flussigkeit Ratio 0,229/0,07g (3,1:1)

Empfohlene Anmischzeit: 30 Sekunden

Lichthartezeit (in Sek.) 20 Sekunden

Aushartungstiefe (A3) (in mm) 1,8

Testbedingungen: Temperatur 23°C(23 + 1°C), relative Luftfeuchtigkeit
(50 +10%).

1SO 9917-2 (Lichthartende, rontgensichtbare Glaspolyalkenoate Zemente)
Art des Mischpads: Glasplatte oder wasserabweisendes Papier.
HINWEIS: Glasplatte abkiihlen um die Arbeitszeit zu verlangern.

1. Um das Riva Light Cure Pulver zu lockern den Behélter leicht auf die
Handflache klopfen.

2. Ein gestrichenes MaB Pulver auf das Mischpad geben. Deckel wieder
gut verschlieBen.

3. Zwei Tropfen Liquid neben das Pulver auf das Mischpad geben. Deckel
wieder gut verschlieBen.

4. Das Pulver in 2 gleiche Halften teilen.

5. Mit einem Plastikspatel zunachst die eine Hélfte des Pulvers 10
Sekunden lang mit dem Liquid mischen, danach den Rest fir 15-20
Sekunden dazu mischen.

FULLUNGSTECHNIK:

. Riva Light Cure direkt in die Kavit4t applizieren, ohne dass Luftblasen
entstehen. Beachten: Bei ca. 23°C/74°F betragt die Arbeitszeit ca.

120 Sekunden (2'00"). Bei hoherer Raumtemperatur verkurzt sich die
Arbeitszeit. Die Haftungswerte verschlechtern sich wenn das Material
nach dieser Zeit noch verarbeitet wird. Fiir Kavitaten die tiefer als 2mm
sind wird eine Schichttechnik empfohlen.

20 Sekunden mit der Radii LED Hartelampe von SDI oder einer
anderen Hartelampe (470 nm Wellenlange) lichthérten. Die
Hartelampe dabei so nah wie maglich an die Oberflache des Zementes
halten.

Das Finieren der Restauration kann sofort nach dem Lichtharten in
gewohnter Weise durchgefiihrt werden.

Den Patienten anweisen fiir mindestens 1 Stunde nicht zu essen.
Starkes Licht wahrend dem Anmischen und dem Einbringen des
Materials kann die Arbeitszeit verkirzen.
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AUFBEWAHRUNG UND HALTBARKEIT:

Die Riva Light Cure Kapseln erst direkt vor Verwendung aus der Folie
auspacken.

Bei Temperaturen zwischen 4°C bis 20°C (39°F bis 68°F) fiir Kapseln und
4°C bis 25°C (39°F bis 77°F) fiir Pulver / Flussigkeit Kits aufbewahren.

Bei Zimmertemperatur zwischen 20°C bis 25°C (68°F - 77°F) verarbeiten.

WARNHINWEISE

Nur fur zahnérztlichen Gebrauch.

Von Kindern fernhalten.

In seltenen Féllen kann es zu Hautirritationen kommen. In diesem Fall
den Gebrauch einstellen und einen Arzt konsultieren.

Nur zur dusseren Anwendung geeignet.

SDI Riva Produkte nicht injizieren.

Pulver oder Flussigkeitnicht mit anderen Glas lonomer Produkten
mischen.

Beachten: Dieses Produkt darf nur von Zahnarzten verwendet werden.
Sicherheitsdatenblatter unter www.sdi.com.au oder bei Ihrem Dental-
Depot.

ERSTE HILFE:

Bei versehentlichem Augenkontakt Augen grtindlich mit klarem Wasser
spulen und einen Arzt aufsuchen.

Bei Hautkontakt die betroffenen Stellen mit Alkohol abwischen.

Erhéltliche FARBEN: A1; A2; A3; A3,5; A4; B2; B3; B4; C2; C4; Bleach

PACKUNGSEINHEITEN

- Kapseln

- Pulver/Flussigkeit Kit
Liquid Nachfullflasche
Pulver Nachfullpackung

RIVA LIGHT CURE

CIMENTO DE IONOMERO DE
VIDRO MODIFICADO POR
RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL

Riva Light Cure é cimento de ionémero de vidro, restaurador,
radiopaco e modificado por resina. Apresenta excelente adesao
ao dente, libera fltor, possui alta resisténcia a compressao. Esta
disponivel nas cores A1, A2, A3,, em capsulas e A2 E A3 kits
pd/liquido.
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INDICACOES PARA USO:
Restauracoes pequenas Classes | e Il
Restauragoes Classe V
Restauragoes dentes deciduos
Restauracoes geriatricas
Preenchimento ou forramento
Selante para cicatriculas e fissuras

INSTRUCOES PARA USO DAS CAPSULAS RIVA LIGHT CURE

PREPARACAO:

1. Limpar e isolar o dente.
Nota: No caso de cavidades conservadoras, o preparo deve ser
feito seguindo a técnica desejada. Retencoes adicionais ndo sao
necessarias.

2. Nos casos onde a protecao da polpa se faz necessaria, use uma
camada de hidréxido de calcio.

CONDICIONAMENTO ACIDO:

1. Aplicar Riva Conditioner nas superficies por 10 segundos.

2. Lave com bastante agua.

3. Remova o excesso de agua. Mantenha umido e evite contaminacao.
IMPORTANTE: Cuidado para ndo secar demasiadamente a cavidade.

PROCEDIMENTO PARA APLICACAO:

1. Ative a capsula empurrando o émbolo até que esteja rente ao corpo
da capsula..

Importante: Nao coloque no aplicador antes de misturar.

2. Em seguida, posicionar a capsula no mixador Ultramat S, ou em outro
misturador compativel (4000-4800rpm), e misturar por 10 segundos.

3. Remover imediatamente a capsula e posicionar no aplicador Riva.

4. Aperte o gatilho do aplicador até que o material chegue a ponta da
capsula..

5. Preencher a cavidade com Riva Light Cure. Cuidado para nao
incorporar bolhas de ar dentro da restauracao. Observacdo: O tempo de
trabalho sob temperatura de 23°C sera de 2min10s, do inicio ao fim. O
tempo de trabalho serd menor sob temperaturas mais altas. A resisténcia
a adesao diminuira se o material for manipulado ap6s este periodo. Para
cavidades mais profundas que 2 mm, aplicar a técnica de incrementos.
6. Fotopolimerizar usando uma luz de LED de alta poténcia
(comprimento de onda de 460-480nm) por 20 segundos, como por
exemplo Radii Cal ou RadiiPlus da SDI. Posicionar a fonte de luz o mais
proximo possivel da superficie de cimento.

Tempo de manipulacao (min., seg.) 10 segundos
Tempo de trabalho (min., seg.) 2min10s
Tempo de polimerizacao (seg.) 20 sequndos
Profundidade de cura (A3) (mm) 1,8

Condicoes de teste: temperatura (entre 22 e 24°C), umidade relativa
(40 2 60%).

SDl RIVA LIGHT CURE

IONOMERO DE VIDRIO DE
RESTAURACION REFORZADO CON
RESINA FOTOCURABLE
INSTRUCCIONES DE USO
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Riva Light Cure es el material de restauracion de iondmero de vidrio
reforzado con resina, ideal y radiopaco. Con excelente adhesion dental,
liberacion prolongada de fluoruro, alta resistencia a la compresion y
fraguado controlado, Riva Light Cure es til para un amplio rango de
aplicaciones restauradoras. Esta disponible en tonos A1, A2, A3, A3.5,
A4, B2, B3, B4, C2, C4y bleach, en capsulas y kits de polvo - liquido.

INDICACIONES DE USO:

Restauraciones clases |, Il'y Ill minimas
Restauraciones Clase V'

Restauraciones en dientes deciduos
Restauraciones geriatricas
Reconstruccion de munones
Restauraciones en superficies radiculares
Como base

Sellador de fosetas y fisuras
Restauraciones temporales

INSTRUCCIONES DE USO PARA RIVA LIGHT CURE CAPSULAS

PREPARACION:

1. Limpie y aisle el diente.
Nota: Se debe preparar una cavidad conservadora, empleando
instrumentos y técnicas estandar. No es necesario desgastar.

2. En casos donde sea necesario proteger la superficie pulpar, utilice
una base de hidroxido de calcio.

ACONDICIONADOR / GRABADOR:

1. Aplique el Acondicionador Riva sobre las superficies preparadas y
deje la cavidad por 10 segundos.

. Enjuague cuidadosamente con agua.

. Elimine el exceso de agua. Manténgase himedo. Evite la
contaminacion.
IMPORTANTE: Tenga cuidado de no secar completamente la
superficie. La superficie debe estar brillante.
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PROCEDIMIENTO DE COLOCACION:

1. Active la capsula presionando el émbolo hasta que éste se introduzca
en el cuerpo de la misma.

Importante: No oprima el gatillo del aplicador antes de mezclar.

2. Inmediatamente coloque la capsula en el amalgamador Ultramat 2, o en
cualquier otro mezclador (4000-4800 rpm), y triture durante 10 segundos.
3. Inmediatamente retire la capsula y coléquela en el aplicador de Riva.
4. Oprima el gatillo del aplicador de Riva hasta que la pasta del ionémero
de vidrio sea visible a través de la punta aplicadora transparente.

5. Llene la cavidad con Riva Light Cure, teniendo cuidado de no atrapar
aire por debajo de la restauracion. Nota: a 23°C/ 74°F el tiempo de
trabajo sera de alrededor de 130 segundos (2°10") desde el inicio de la
mezcla. En situaciones en donde la temperatura sea mayor, los tiempos
de trabajo se reduciran. La fuerza de adhesion disminuira si el material
es manipulado después de este tiempo. Use la técnica de capas para
cavidades mas profundas de 2 mm.

6. Fotocure durante 20 segundos utilizando la lampara de fotocurado de
SDI, Radii o cualquier otro aparato de fotocurado de luz visible (longitud
de onda de 470 nm). Coloque la fuente de luz lo mas cercano posible a
la superficie del cemento.

SDl RIVA LIGHT CURE

MATERIAU DE RESTAURATION
EN VERRE IONOMERE
RENFORCE EN RESINE

CONSIGNES D’UTILISATION
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Riva Light Cure est le verre ionomére de restauration radio-
opaque idéal, matériau de restauration en verre ionomére
renforcé en résine. Avec une excellente adhésion a la dent, permet une
libération élevée de fluor, haute résistance a la compression et au temps
de prise idéal, Riva Light Cure est utilisable pour un grand nombre de
restauration. Il est disponible en teinte A1, A2, A3, A3.5, A4, B2, B3, B4,
C2, C4 et bleach, sous forme de capsule et en coffret de poudre/liquide.

INDICATIONS D’UTILISATION:
Restaurations minimales de classes I, II, et Il
Restaurations classe V

Restaurations dents caduques
Restaurations Gériatriques

Reconstitution de faux moignons
Restaurations de la surface des racines
Fond de cavité ou liner.

Scellement de puits et fissures

Obturations temporaires

INSTRUCTIONS D*UTILISATION POUR LES CAPSULES RIVA LIGHT CURE

PREPARATION:

1. Isoler et nettoyer la dent. Préparer une cavité conservatrice en
employant des techniques et des instruments standard. Les entailles
ne sont pas nécessaires

2. Dans les cas ou il est nécessaire de protéger la pulpe, utiliser un fond
protecteur a I'nydroxyde de calcium.

CONDITIONNEMENT/ ETCHING:

. Appliquer le conditionneur Riva Conditioner sur les surfaces
préparées et laisser agir dans la cavité pendant 10 secondes.
Rincer soigneusement a I'eau.
Retirer I'excédent I'eau. Maintenir humide. Eviter la contamination.
IMPORTANT: Ne pas assécher complétement la surface. La surface
doit rester luisante.
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PROCEDURE D'OPTURATION

1. Pousser fermement le piston avec la main ou sur une surface dure,
jusqu‘a ce que celui-ci soit dans le corps de la capsule.

NE PAS FAIRE un clic avec applicateur avant de mixer.

2. Immédiatement placer la capsule dans I'amalgamateur Ultramat 2,
ou autre mélangeur haute vitesse. (4000-4800rpm), Vibrer pendant 10
secondes.

3. Enlever immédiatement la capsule et placer la dans I'applicateur Riva.
4. Appuyer sur la gachette du pistolet applicateur Riva jusqu‘a ce que la
péate de verre ionomere apparaisse dans I'embout.

5. Placer le Riva Light Cure dans la cavité, en veillant a ne pas laisser
d'air en dessous de la restauration. Note: & 23°C/74°F le temps de
travail sera d’environ 130 secondes (2'10"")des le début du mélange. Si
la température est supérieure, le temps de travail sera réduit. La force
d'adhésion diminue si le matériau est manipulé apres ce délai. Utiliser en
couches succéssives pour des cavités de plus de 2 mm.

6. Photo polymériser pendant 20 secondes avec une lampe SDI Radii LED
ou tout autre appareil a photopolymériser(longueur d’onde 470 nm ).
Placer la lampe le plus prés possible de la surface a photopolymériser.

Temps de mélange (min, sec.) 10 secondes

1SO 9917-2 Cimento a base de iondmero de vidro, fotoativado e Tiempo de mezcla (min/seq) 10 segundos Temps de travail (min, sec.) 210"
radiopaco. Tiempo de trabajo (min/seg) 2'10" Temps de photopolymerisation (sec) 20"
. _ Tiempo de fotocurado (seg) 20" Profondeur de Cure (A3) (mm) 1.8
7. Aplicar as técnicas padrao para acabamento. O acabamento pode ser Profundidad de fotocurado (A3) (mm) 18 Test conditions: température (23  1°C), humidité relative (50 = 10%).

feito logo apds a fotopolimerizacao.
8. Orientar o paciente a nao ingerir nenhum alimento por no minimo
uma hora ap6s o procedimento.

INSTRUCOES PARA USO DO KIT PO/LIQUIDO RIVA LIGHT CURE

PREPARACAQ:

1. Limpar e isolar o dente.
Nota: No caso de cavidades conservadoras, o preparo deve ser
feito sequindo a técnica desejada. Retencdes adicionais nao sao
necessarias.

2. Nos casos onde a protecao da polpa se faz necessaria, use uma
camada de hidroxido de célcio.

w
. Aplicar Riva Conditioner (4cido poliacrilico) nas superficies por 10
segundos.
2. Lave com bastante agua.
3. Remova 0 excesso de agua. Mantenha umido e evite contaminagao.
IMPORTANTE: Cuidado para nao secar completamente a superficie a
ser restaurada. Ela deve permanecer brilhante.

MISTURA PO/LIQUIDO
Dosagem pd/liquido
Proporcéo pd/liquido

1 medida para 2 gotas
0,229/0,07g (3,1:1)
30 segundos

Tempo de manipulacdo recomendado

Tempo de polimerizacao (seg.) 20 segundos

Profundidade de cura (A3) (mm) 1,8

Condicoes de teste: temperatura (entre 22 e 24°C), umidade relativa
(entre 40 e 60%).

1SO 9917-2 Cimento a base de iondmero, fotoativado e radiopaco.
Tipo de bloco para espatular: papel nao-absorvente ou placa de vidro.
Observacao: Placa de vidro gelada aumenta o tempo de trabalho. Evitar
condensagao.

. Bater suavemente o frasco de pé do Riva Light Cure na méo.

. Dispensar uma medida de pé no bloco de espatulacao ou placa de
vidro. Tampar o frasco imediatamente.

. Dispensar duas gotas de liquido no bloco de espatulacdo ou placa de

vidro ao lado do pé.

Dividir o p6 em duas partes iguais.

Misturar o liquido com uma parte do pé por 10 segundos com uma

espatula de plastico. Adicionar a segunda parte e misturar por mais
15 a 20 segundos.
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PROCEDIMENTO PARA APLICACAO

1. Preencher a cavidade com Riva Light Cure. Cuidado para nao
incorporar bolhas de ar dentro da restauracao. Observacéo: O tempo
de trabalho sob temperatura de 23°C sera de 2min. O tempo de
trabalho serd menor sob temperaturas mais altas. A resisténcia a
adeséo diminuira se o material for manipulado apds este periodo.

. Fotopolimerizar usando uma luz de LED de alta poténcia
(comprimento de onda de 460-480nm) por 20 segundos, como por
exemplo Radii Cal ou RadiiPlus da SDI. Posicionar a fonte de luz o mais
proximo possivel da superficie do cimento.

. Aplicar as técnicas padrao para acabamento. O acabamento pode ser
feito logo apds a fotopolimerizacao.

. Informar ao paciente de que ele nao deve ingerir alimentos por no

minimo uma hora ap6s o procedimento.

A exposicao do material a luz intensa durante a manipulacao pode

reduzir o tempo de trabalho.

N
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ARMAZENAGEM E MANUSEIO

Retirar as capsulas de Riva Light Cure das embalagens somente quando
for utiliza-las.

Armazenar as capsulas em temperaturas entre 4°C e 20°C (39°F - 68°F) e
os kits Po e liquido entre 4°C - 25°C (39°F - 77°F).

Usar em temperatura ambiente entre 20° - 25°C (68°F - 77°F).

PRECAUCOES

Somente para uso profissional.

Manter fora do alcance de criancas.

Os produtos mencionados acima podem causar irritacao a pele em algumas
pessoas. Neste caso, interromper o tratamento e procurar orientacao
médica.

Né&o ingerir.

Né&o injetar os produtos SDI Riva.

Né&o misturar o p6 ou o liquido com iondmeros de vidro de outras marcas.
Atencao: Lei Federal restringe a venda deste produto somente para
dentistas.

Para maiores informacdes, consultar o site www.sdi.com.au ou entrar em
contato com um representante.

PRIMEIROS-SOCORROS

Em caso de contato com os olhos, lavar bem com &gua e procurar
orientagao médica.

Em caso de contato com a pele, remover o produto com um pano ou
esponja embebido em élcool.

EMBALAGEM
- capsulas nas cores A1, A2, A3, A3,5 e B2
- Kit po/liquido

Condiciones de prueba: temperatura (23 + 1°C), humedad relativa (50
+ 10%).

1SO 9917-2 Cemento de polialquenoato de vidrio radiopaco activado
por luz.

7. Termine la restauracion utilizando las técnicas convencionales. El
terminado puede iniciarse inmediatamente después del fotocurado.
8. Indique al paciente no comer por lo menos una hora después de
realizado el tratamiento.

INSTRUCCIONES DE USO RIVA LIGHT CURE KITS DE POLVO / LIQUIDO

PREPARACION:

1. Limpie y aisle el diente.
Nota: Se debe preparar una cavidad conservadora, empleando
instrumentos y técnicas estandar. No es necesario desgastar.

2. En casos donde sea necesario proteger la superficie pulpar, utilice
una base de hidroxido de calcio.

ACONDICIONADOR / GRABADOR:

1. Aplique el Acondicionador Riva sobre las superficies preparadas y
deje la cavidad por 10 segundos.
[o]

Aplique Acido Fosférico Super Etch al 37% sobre las superficies
preparadas y deje la cavidad por 5 segundos.
. Enjuague cuidadosamente con agua.
Elimine el exceso de agua. Manténgase htimedo. Evite la contaminacion.
IMPORTANTE: Tenga cuidado de no secar completamente la
superficie. La superficie debe estar brillante.
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MEZCLA DE POLVO Y LIQUIDO:

1SO 9917-2 Light-activated radiopaque glass polyalkenoate ciment. Contenu

7. Terminer la restauration utilisant des techniques habituelles.La finition
peut étre commencée immédiatement aprés la photopolimerisation.

8. Demander a votre patient de ne pas manger pendant une heure aprés
la procédure.

INSTRUCTIONS D’UTILISATION - KITS POUDRE /LIQUIDE RIVA LIGHT CURE

PREPARATION:

1. Isoler et nettoyer la dent. Préparer une cavité conservatrice en
employant des techniques et des instruments standard. Les entailles
ne sont pas nécessaires

2. Dans les cas ol il est nécessaire de protéger la pulpe, utiliser un fond
protecteur a I'nydroxyde de calcium.

CONDITIONNEMENT/ ETCHING:

. Appliquer le conditionneur Riva Conditioner sur les surfaces
préparées et laisser agir dans la cavité pendant 10 secondes.
ou
Appliquer le Super Etch 37% d’acide phosphorique sur les surfaces
préparées et laisser agir dans la cavité pendant 5 secondes .
Rincer soigneusement a I'eau.
Retirer |'excédent I'eau. Maintenir humide. Eviter la contamination.
IMPORTANT: Ne pas assécher complétement la surface. La surface
doit rester luisante.
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MELANGE DU LIQUIDE ET DE LA POUDRE:
Poudre/liquide ratio:

1 cuillerée de poudre et 2
gouttes de liquide

SDl RIVA LIGHT CURE

VETRO-IONOMERO COMPOSITO
FOTOPOLIMERIZZABILE
ISTRUZIONI

Riva Luting & un materiale vetro-ionomerico composito
fotopolimerizzabile e radiopaco. Grazie all'eccellente adesione con il
dente, I'elevato rilascio di fluoro, I'alta resistenza alla compressione
ed il “command set”, Riva Luting puo essere utilizzato in molteplici
applicazioni conservative. Riva Luting & disponibile nei colori Vita A1, A2, A3,
A3.5, Ad, B2, B3, B4, C2, C4 e bleach, in capsule e nei kit polvere/liquido.
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INDICAZIONI:

Ricostruzioni minime di Classe I, Il e Ill.
Ricostruzioni di V Classe.

Restauro di denti decidui.

Restauri geriatrici.

Ricostruzione di monconi.
Ricostruzioni di superfici radicolari.
Base o sottofondo.

Sigillatura di solchi e fessure.
Otturazioni semi-definitive.

ISTRUZIONI PER L'UTILIZZO DI RIVA LIGHT CURE IN CAPSULE

PREPARAZIONE:

1. Pulire e isolare il dente.
Nota: & necessario preparare una cavita conservativa utilizzando le
tecniche e gli strumenti standard. Non sono necessari sottosquadri.

2. Qualora sia necessaria la protezione pulpare, utilizzare un liner
all'idrossido di calcio.

CONDIZIONAMENTO/MORDENZATURA

. Applicare Riva Conditioner sulle superfici preparate e lasciarlo all'interno
della cavita per 10 secondi.
Risciacquare abbondantemente con acqua.
Eliminare I'acqua in eccesso. Mantenere idratato. Evitare la
contaminazione.
IMPORTANTE: fare attenzione a non asciugare completamente la
superficie. La superficie deve brillare.
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PROCEDURA D'APPLICAZIONE:

1.Attivare la capsula premendo il pistoncino sino al suo completo
inserimento nel corpo della capsula.

Importante: Non premere la capsula con I'applicatore prima di
vibrarla.

2.Inserire immediatamente la capsula nel miscelatore Ultramat 2, o in un altro
miscelatore ad alta velocita (4000-4800rpm) e triturare per 10 secondi.
3.Rimuovere immediatamente la capsula ed inserirla nell'applicatore Riva.
4.Premere |'applicatore Riva finché il materiale non sara visibile attraverso il
puntale trasparente.

5.Applicare Riva Light Cure nella cavita, facendo attenzione a non inglobare
aria sotto il restauro.

Nota: A 23°C/74°F il tempo di lavorazione ¢ di circa 130 secondi (2'10")
dall'inizio della miscelazione. In caso di temperature piu elevate il tempo

di lavorazione diminuisce. Se il materiale viene manipolato oltre il tempo

di lavorazione, la forza adesiva diminuisce. Utilizzare la tecnica della
stratificazione per cavita piti profonde di 2mm.

6.Fotopolimerizzare per 20 secondi utilizzando Radii Lampada LED SDI
oppure un'altra lampada fotopolimerizzatrice (470nm). Applicare la fonte di
luce il pitr vicino possibile alla superficie del cemento.

Tempo di miscelazione (min., sec.) 10 secondi
Tempo di lavorazione (min., sec.) 2'10"
Tempo di fotopolimerizzazione (sec.) 20"
Profondita di polimerizzazione (A3) (mm) 1,8

Condizioni del test: temperatura (23 + 1°C), umidita relativa (50 + 10%).
1SO 9917 -2 Cemento polialchenoico fotopolimerizzabile, radiopaco.

7 Rifinire il restauro, usando le tecniche standard. La rifinitura andrebbe fatta
subito dopo la fotopolimerizzazione.
8. Awertire il paziente di non mangiare per almeno un‘ora dopo la procedura.

ISTRUZIONI PER L'UTILIZZO DI RIVA LIGHT CURE POLVERE/LIQUIDO

PREPARAZIONE:

1. Pulire e isolare il dente.
Nota: & necessario preparare una cavita conservativa utilizzando le
tecniche e gli strumenti standard. Non sono necessari sottosquadiri.

2. Qualora sia necessaria la protezione pulpare, utilizzare un liner
all'idrossido di calcio.

CONDIZIONAMENTO/MORDENZATURA
. Applicare Riva Conditioner sulle superfici preparate e lasciarlo all'interno

della cavita per 10 secondi.
OPPURE
Applicare Super Etch acido fosforico al 37% sulle superfici preparate e
lasciarlo all'interno della cavita per 5 secondi.

2. Risciacquare abbondantemente con acqua.

3. Eliminare I'acqua in eccesso. Mantenere idratato. Evitare la
contaminazione.
IMPORTANTE: fare attenzione a non asciugare completamente la
superficie. La superficie deve brillare.

MISCELAZIONE DI POLVERE E LIQUIDO:
Dosaggio polvere/liquido (gr/gr)

1 misurino piatto di
polvere a 2 gocce di liquido

Rapporto polvere/liquido 0,22gr/0,07gr (3,1:1)

Poudre/liquide ratio: 0.229/0.07g (3.1:1)

Tempo di miscelazione

Dosis de polvo - liquido: 1 cucharada rasa por dos Temps de mélange recommandé: 30 secs. consigliato (min., sec.) 30 secondi
gotas Temps de photopolymerisation (sec) 20" Tempo di fotopolimerizzazione (sec.) 20"
Proporcion de polvo - liquido: 0.22 g/ 0.07 gr (3.1:1) Profondeur de Cure (A3) (mm) 1.8 Profondita di polimerizzazione (A3) (mm) 1,8

Test conditions: température (23 + 1°C), humidité relative (50 + 10%).

Condizioni del test: temperatura (23 + 1°C), umidita relativa (50 + 10%).

Tiempo de mezcla recomendado: 30 seg.
Tiempo de fotocurado (seg) 20"
Profundidad de fotocurado (A3) (mm) 1.8

Condiciones de prueba: temperatura (23 + 1°C), humedad relativa (50 + 10%).
1SO 9917-2 Cemento de polialquenoato de vidrio radiopaco activado por
luz. Tipo de loseta de mezcla: loseta de vidrio o de papel no absorbente.
NOTA: Loseta de vidrio fria para extender el tiempo de trabajo. Evite la
condensacién.

Golpee levemente el bote de Riva Light Cure en su mano.

. Dispense una medida de polvo en la loseta de mezcla, de papel o
vidrio. Recoloque la tapa y cierre bien.

Dispense dos gotas de liquido en la loseta de mezcla, de papel o

de vidrio, cerca del polvo. Rapidamente recoloque la tapa y cierre bien.
Divida el polvo en dos partes iguales.

Mezcle el liquido con un parte del polvo durante 10 segundos
utilizando una espatula de plastico, después incluya la segunda parte y
mezcle por otros 15 0 20 segundos.
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PROCEDIMIENTO DE COLOCACION:

1. Coloque Riva Light Cure en la cavidad, teniendo cuidado de no

atrapar aire por debajo o en la restauracion.

Nota: A 23°C / 74°F el tiempo de trabajo sera de alrededor de 120
segundos (2'00"). En situaciones en donde la temperatura sea mayor,
los tiempos de trabajo se reduciran. La fuerza de adhesion disminuira
si el material es manipulado después de este tiempo. Use una técnica
de capas para cavidades mas profundas de 2 mm.

. Fotocure por 20 segundos utilizando la lémpara de fotocurado de SDI Radii,
o cualquier aparato de fotocurado de luz visible (longitud de onda 470 nm).
Coloque la fuente de luz lo mas cerca posible de la superficie del cemento.

. Termine la restauracion utilizando las técnicas convencionales. El

terminado puede iniciarse inmediatamente después del fotocurado.

Indique al paciente no comer por lo menos una hora después de

realizado el tratamiento.

. La exposicion a una luz intensa durante la fase de mezcla y colocacion
puede reducir el tiempo de fraguado.
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ALMACENAMIENTO Y TIEMPO DE CADUCIDAD:

No remueva las capsulas de Riva Light Cure de su empaque individual de
aluminio hasta que usted esté preparado para usarlas.

En el caso de los kits de polvo, almacenar a temperaturas entre 4°C y
20°C (39°F - 68°F) y para los kits de polvo-liquido a 4°C - 25°C (39°F - 77°F).
Usar a temperatura ambiente entre los 20°C y 25°C (68°F - 77°F).

PRECAUCIONES:

Sélo para uso profesional.

Manténgase fuera del alcance de los nifos.

Los productos arriba mencionados pueden causar irritacion en la piel de
algunas personas. En este caso, descontinte el uso y busque atencion
médica.

No lo coloque internamente.

No inyecte los productos Riva de SDI.

No mezcle el polvo o el liquido con otras marcas de ionémero de vidrio.
Precaucion: La Ley Federal limita la venta de este producto sélo a dentistas.
La Hoja de Datos de Seguridad del Material (MSDS) esta disponible en
www.sdi.com.au o contacte a su representante regional.

PRIMEROS AUXILIOS:

En caso de contacto con los ojos enjuague abundantemente con agua y
busque atencion médica.

En caso de contacto con la piel, remueva utilizando un pafio o esponja
humedecidos en alcohol.

TONOS DISPONIBLES: A1, A2, A3, A3.5, A4, B2, B3, B4, C2, C4, Bleach

PRESENTACIONES

- Capsulas

- Kits de Polvo - Liquido

- Bote de Liquido repuesto
- Bote de Polvo repuesto

1SO 9917-2 Light-activated radiopaque glass polyalkenoate ciment. Type
de bloc de mélange: papier non-absorbent ou plaque en verre. . Note:
Utiliser une plaque froide en verre pour augmenter le temps de travail.
Eviter la condensation.

1SO 9917 -2 Cemento polialchenoico fotopolimerizzabile, radiopaco. Tipo
di blocco per impasto: carta non assorbente o piastra di vetro. NOTA:
raffreddare la piastra di vetro per aumentare il tempo di lavorazione. Evitare
la condensazione.

. Taper doucement le pot de poudre Riva Light Cure dans la main.

. Verser une mesure de poudre sur un bloc de mélange. Refermer le
capuchon apreés utilisation avec précaution

. Verser avec précaution deux gouttes de liquide a coté de la poudre.

Refermer le capuchon apres utilisation avec précaution

Diviser la poudre en 2 parties égales pour de larges quantités.

. Mélanger le liquide avec une partie de la poudre pendant 10
secondes utilisant une spatule en plastique, puis ajouter la deuxieme
partie et mélanger pendant 15 & 20 secondes.
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PROCEDURE D'OPTURATION

1. Placer le Riva Light Cure dans la cavité, en veillant a ne pas laisser d'air
en dessous de la restauration. Note: a 23°C/74°F le temps de travail
sera d’environ 130 secondes (2°10") dés le début du mélange. Si la

température est supérieure, le temps de travail sera réduit. La force
d'adhésion diminue si le matériau est manipulé aprés ce délai. Utiliser
en couches succéssives pour des cavités de plus de 2 mm.

Photo polymériser pendant 20 secondes avec une lampe SDI Radii LED
ou tout autre appareil a photopolymériser (longueur d’onde 470nm).
Placer la lampe le plus prés possible de la surface a photopolymériser.

. Terminer la restauration utilisant des techniques usuelles. La finition
peut étre commencée immédiatement aprés la photopolimerisation.

. Demander a votre patient de ne pas manger pendant une heure apreés
la procédure.

. L'exposition a une forte lumiére pendant le temps de mélange et
d"application peut réduire le temps de travail.

[
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CONSERVATION ET MANIPULATION:

Ne pas retirer les capsules Riva Light Cure de leur emballage jusqu’a leur
utilisation.

Conserver a des températures comprises entre 4°C et 20°C

(39°F - 68°F) pour les capsules et entre 4°C et 25°C (39°F - 77°F)

pour les kits poudre-liquide.

Utiliser a température ambiante entre 20°C et 25°C (68°F - 77°F).

PRECAUTIONS:

Pour utilisation professionnelle seulement.

Garder hors de portér des enfants.

Les produits mentionnés ci-dessus peuvent causer des irritations de la
peau chez certains patients. Dans ce cas, arréter I'utilisation et demander
un avis médical.

Ne pas ingérer.

Ne pas injecter les produits Riva SDI.

Ne pas mélanger la poudre ou le liquide avec aucune autre marque de
produit verre ionomeére.

Attention: La loi restreint la vente du produit aux dentistes uniquement.
Instructions disponibles sur notre site www.sdi.com.au ou contactez
votre représentant régional.

PREMIERS SOINS:

Contact avec les yeux: Ouvrir les yeux et rincer abondamment avec de
I'eau pendant 15 minutes.

Contact avec la peau: enlever le produit avec un tissu ou éponge imbibée
d'alcool.

TEINTES DISPONIBLES: A1, A2, A3, A3.5, A4, B2, B3, B4, C2, C4, Bleach

Présentations :

- capsules

- kit de Poudre/liquide
- recharge de liquide

- recharge de poudre

. Dare un leggero colpetto al flacone di polvere.

. Versare un misurino di polvere sul blocchetto per miscelazione o sulla
piastra di vetro. Richiudere il flacone.

. Versare due gocce di liquido vicino alla polvere gia dosata. Richiudere
velocemente il contenitore.

. Dividere la polvere in due parti uguali.

. Mescolare il liquido con una parte della polvere per 10 secondi,
utilizzando una spatola in plastica. Aggiungere I'altra meta della polvere e
mescolare per altri 15-20 secondi.
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PROCEDURA D’APPLICAZIONE:

. Applicare Riva Light Cure nella cavita, facendo attenzione a non inglobare
aria sotto il restauro.

Nota: A 23°C/74°F il tempo di lavorazione é di circa 120 secondi (2'00”).
In caso di temperature piu elevate il tempo di lavorazione diminuisce.

Se il materiale viene manipolato oltre il tempo di lavorazione, la forza
adesiva diminuisce. Utilizzare la tecnica della stratificazione per cavita piu
profonde di 2mm.

. Fotopolimerizzare per 20 secondi utilizzando Radii Lampada LED SDI
oppure un‘altra lampada fotopolimerizzatrice (470nm). Applicare la fonte
di luce il piti vicino possibile alla superficie del cemento.

. Rifinire il restauro, usando le tecniche standard. La rifinitura andrebbe

fatta subito dopo la fotopolimerizzazione.

Awertire il paziente di non mangiare per almeno un‘ora dopo la procedura.

. L'esposizione a luci forti durante la miscelazione e I'applicazione, pud
ridurre il tempo di lavorazione.
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STOCCAGGIO E SCADENZA

Non aprire I'involucro delle capsule Riva Light Cure fino al momento
dell'utilizzo.

Conservare ad una temperatura compresa tra 4°C e 20°C

(39°F — 68°F) per le capsule e tra 4°C e 25°C (39°F — 77°F)

per i kit polvere/liquido.

Utilizzare a temperatura ambiente tra 20°C e 25°C (68°F — 77°F).

PRECAUZIONI:

Prodotto per il solo uso professionale.

Tenere fuori dalla portata dei bambini.

| suddetti prodotti potrebbero causare, in alcuni soggetti, irritazioni della
pelle. In tal caso, interrompere |'utilizzo e consultare un medico.

Non ingerire.

Non iniettare i prodotti SDI Riva.

Non miscelare polvere o liquido con prodotti vetro-ionomerici di altre
marche.

Attenzione: La legge consente la vendita di questo dispositivo al dentista
solamente.

Schede di Sicurezza disponibili su www.sdi.com.au oppure potete
contattare il responsabile nazionale.

PRIMO SOCCORSO:

In caso di contatto con gli occhi lavare abbondantemente con acqua e
consultare un medico.

In caso di contatto con la pelle, rimuovere utilizzando un panno o una
spugna imbevuti in alcool.

DISPONIBILE NEI COLORI: A1, A2, A3, A3.5, A4, B2, B3, B4, C2, C4, Bleach

CONFEZ\ONAMENTO
Capsule

- Kit polvere/liquido

- Ricambio liquido

- Ricambio polvere



SDl RIVA LIGHT CURE

SWIATLO UTWARDZALNY CEMENT
SZKLANO JONOMEROWY
MODYFIKOWANY ZYWICA
INSTRUKCJA UZYCIA

Riva Light Cure jest cementem szklano jonomerowym modyfikowanym
2ywica, widoczny w promieniach RTG. Posiada bardzo dobrg adhezje do
zebiny, uwalnia fluor, odznacza sie wysokg odpornoscia na zgniatanie i
krétkim czasem wigzania. Riva Light Cure posiada szerokie zastosowania
jako materiat wypelnieniowy. Jest dostepna w kolorach: A1, A2, A3,
A3,5,A4,B2, B3, B4, C2, C4, i kolorach przeznaczonych do stosowania w
zebach wybielonych. Zestawy: kapsutki oraz zawierajace proszek i ptyn.
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ZASTOSOWANIE

Minimalne ubytki Klasy I, 11, i Klasy Il
Ubytki Klasy V

Wypelnienia w zebach mlecznych
Wypelnienia u pacjentéw geriatrycznych
Odbudowa rdzenia

Odbudowa kanatéw

Jako baza lub podkfad

Uszczelnienia bruzd

Wypelnienia tymczasowe

INSTRUKCJA UZYCIA RIVA LIGHT CURE W POSTACI CAPSULEK

PRZYGOTOWANIE:

1. Oczyici¢iodizolowac zgb.
Uwaga: Opracowac ubytek stosujac techniki leczenia zachowawczego
i odpowiednie instrumenty. Podciecia nie sg konieczne.

2. W przypadkach gdzie konieczna jest ochrona miazgi, uzy¢ preparatu
na bazie wodorotlenku wapnia.

KONDYCJONOWANIE / WYTRAWIANIE:

1. Pokryc opracowywang powierzchnie uzdatniaczem Riva Conditioner i
pozostawic¢ na 10 sekund

. Wyplukac doktadnie woda.
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WAZNE: Nie przesuszac powierzchni. Powierzchnia powinna by¢ nieco
wilgotna.

APLIKACIA

1. Zaktywuj kapsutke poprzez wecisniecie zatyczki do korica.
WAZNE: Nie umieszczac kapsutki w aplikatorze, dopoki
zawarty w niej materiat nie zostanie zmieszany.

. Niezwtocznie umiesc kapsutke w urzgdzeniu do mieszania

amalgamatéw np. Ultramat 2, lub dowolnym mieszalniku

(4000- 4800 obrotéw na minute), mieszaj przez 10 sekund.

Po tym czasie wyjmij kapsutke i umies¢ w Riva aplikaturze.

Nacisnij spust Riva aplikatora az do momentu, gdy cement szklano

jonomerowy ukaze sie na poczatku dozownika.

. Umiesc Riva Light Cure w ubytku, uwazajac by nie zapowietrzyc
naktadanego materiatu. UWAGA Czas pracy w temperaturze 23°C
wynosi 130 sekund ( 2 minuty 10 sekund) od momentu zmieszania. W
przypadku wyzszej temperatury w gabinecie czas ulegnie skréceniu.
Adhezja do powierzchni zebiny, moze zostac zmniejszona w znaczny
sposob w przypadku uzycia materiatu po tym czasie. Uzywaj techniki
naktadania warstwami, jesli glebokosc ubytku przekracza 2 mm.

. Polimeryzacja prze 20 sekund przy uzyciu lampy polimeryzacyjnej Radii
(SDI), lub innej lampy polimeryzacyjnej (dtugosc fali 470 nm). Zrédio
Swiatta umiesc jak najblizej utwardzanej powierzchni materiatu.
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. Usunac nadmiar wody. Zachowac wilgotnos¢. Unikac zanieczyszczenia.

Czas mieszania (sekundy.) 10 sekund
Czas pracy (min. sekundy) 210"
Czasu utwardzania (sekundy) 20"
Glebokos¢ utwardzania (A3) (mm) 1.8

Warunki testu: temperatura (23 £ 10°C, wilgotnos¢ wzgledna (50 + 10%)

1SO 9917-2 Cementy szklano jonomerowy aktywowane $wiattem.

7. Zakoriczy< przy pomocy technik uzywanych standardowo, zaraz po
zakoniczonym procesie utwardzania.

8. Pacjent powinien powstrzymywac si¢ od spozywania pokarméw przez
godzine czasu.

INSTRUKCJA UZYCIA RIVA LIGHT CURE W POSTACI PROSZK/ PLYN

PRZYGOTOWANIE:

1. Oczysici¢iodizolowac zab.
Uwaga: Opracowac ubytek stosujac techniki leczenia zachowawczego
i odpowiednie instrumenty. Podciecia nie sg konieczne.

2. W przypadkach gdzie konieczna jest ochrona miazgi, uzy¢ preparatu
na bazie wodorotlenku wapnia.

KONDYCJONOWANIE / WYTRAWIANIE:

1. Pokryc opracowywang powierzchnie uzdatniaczem Riva Conditioner i
pozostawi¢ na 10 sekund
LUB

Zastosowac 37% kwas fosforowy Super Etch i pozostawic na 5 sekund.

. Wyplukac doktadnie woda.

wN

WAZNE: Nie przesuszac powierzchni. Powierzchnia powinna by¢ nieco
wilgotna.

MIESZANIE PROSZKU Z PLYNEM

. Usunac nadmiar wody. Zachowac wilgotno$¢. Unikac zanieczyszczenia.

Dozowanie proszek- plyn: 1 plaska yzeczka i 2 krople

Proporcje mieszania: 0,229/0,079(3.1:1)

Zalecany czas mieszania 30 sekund
20"

Czas utwardzania (sekundy)

Glebokos¢ utwardzania (A3) (mm) 1.8

Warunki testu: temperatura (23£10°C), wilgotnos¢ wzgledna(50£10%)

IS0 9917 -2 Cementy szklano jonomerowy aktywowane $wiatfem.
Podkfadka do mieszania: nienasiakajacy papier lub plytka szklana
UWAGA: ochtodzone szkfo wydtuza czas pracy. Unikaé kondensacji.

1. Przed uzyciem delikatnie wstrzgsnij pojemniczek zawierajacy proszek
Riva Light Cure.

2. Nanies jedng miarke proszku na powierzchnie szklang przeznaczong do
mieszania. Pudetko z proszkiem niezwlocznie zamknij.

3. Nanies dwie krople ptynu na powierzchnie szklang przeznaczong do
mieszania, obok proszku. Pojemnik z ptynem niezwtocznie zamknij.

4. Podziel proszek na dwie réwne czesci.

5. Zmieszaj jedna cze$¢ proszku przez 10 sekund uzywajac plastikowej
szpatutki, nastepnie dodaj drugg czes¢ proszku i mieszaj przez kolejne
15-20 sekund.

UMIESZCZENIE W UBYTKU

. Umiesc Riva Light Cure w ubytku, uwazajac by nie zamknac powietrza
pod ani w nakfadanym materiale.

UWAGA: W temperaturze 23°C czas pracy wynosi okoto 120 sekund
(2'00"). W wyzszej temperaturze ulega on skréceniu. Pofaczenie
cementu z zebing moze by¢ zaburzone, gdy materiaf zostanie nafozony
po czasie pracy. Uzywaj techniki naktadania warstwami, jesli gtebokos¢
ubytku przekracza 2 mm.

. Polimeryzacja prze 20 sekund przy uzyciu lampy polimeryzacyjnej Radii
(SDI), lub innej lampy polimeryzacyjnej (dtugosc fali 470 nm). Zrédio
Swiatta umiedc jak najblizej utwardzanej powierzchni materiatu.

. Zakorczy¢ przy pomocy technik uzywanych standardowo, zaraz po
zakoriczonym procesie utwardzania.

. Pacjent powinien powstrzymywac si¢ od spozywania pokarméw przez
godzine czasu.

5. Ekspozycja na dziatanie swiatta o duzym natezeniu w trakcie mieszania

lub aplikacji materiatu moze skrécic jego czas wiazania.
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PRZECHOWYWANIE | OKRES PRZYDATNOSCI DO UZYCIA

Nie rozpakowuj kapsutek Riva Light Cure z foliowych ostonek dopdki nie
beda uzywane.

Store at temperatures between 4°C - 20°C (39°F - 68°F) for capsules and
4°C - 25°C(39°F - 77°F) for powder liquid kits.

Use at room temperature between 20°C and 25°C (68°F - 77°F).

SRODKI OSTROZNOSCI

Whylacznie do uzycia w gabinetach stomatologicznych
Przechowywac z dala od dzieci

Oba wyzej wymienione produkty moga wywotywac reakcje alergiczne u
niektdrych ludzi

W powyzszych przypadkach materiat usunac i zasiegnad konsultacji
medycznej.

Nie uzywac wewnetrznie

Nie wstrzykiwac materiatu typu Riva w postaci zastrzykéw.

Nie uzywac proszkdw lub plynéw innego rodzaju cementéw szklano
jonomerowych.

MSDS dostepne na stronie internetowej www.sdi.com.au lub u
regionalnego dystrybutora.

PIERWSZA POMOC

W razie kontaktu z oczami, przemyj niezwltocznie woda i zasiegnij
konsultacji medycznej

W razie kontaktu ze skora, usur uzywajac wacika lub gabki nasaczonej
alkoholem etylowym.

DOSTEPNE KOLORY: A1, A2, A3, A3,5, A4, B2, B3, B4, C2, C4, do zebdw
wybielanych.

OPAKOWANIE ZAWIERA

- kapsutek

- zestaw proszek plyn

- butelke uzupetniajaca ptynu

- zupetniajace opakowanie proszku.

SDl RIVA LIGHT CURE
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ISINLI REZIN CAM iIONOMER
RESTORASYON MATERYALI
KULLANIM KILAVUZU

Riva Light Cure ideal radyoopak, gti¢lendirilmis rezin cam ionemer
resroratif malzemedir. Mikemmel yapismasi, floroid esasli, yliksek
dayaniklilik ve kullanim kolayligi 6zelligindedir. Bu Grin restorasyon
uygulamalarinda kullanilir.

Mevcut renkleri A1-A2-A3-A3,5-A4-B2-B3-B4-C2-C4 VE beyaz tonlari
(Kapstil ve toz likit)

KULLANIM ALANI

Minimal sinif 1, 2,3 restorasyonunda
Sinif 5 restorasyonunda.

Kirik dis restorasyonunda

Geriatrik (yasl) restorasyonunda.
Core yapiminda

Kok yuzey restorasyonunda.
Belirleyici (hat belirleme)

Pit ve fissur sealent tedavisinde
Daimi (kalicr) dolgularda

RiVA LIGHT CURE KAPSUL iCiN KULLANIM KILAVUZU

HAZIRLANISI

1. Disi temizleyip izole edin.
Standart aletler ve teknikler kullanilarak kavite hazirlanmalidir.
Kavitenin tabani purtzlendirme gerektirmez.

2. Pulpanin korunmasi gerekliise, kalsiyum hidroksit liner kullaniniz.

SARTLAR / MATLASTIRMA:

1. Kaviteyi Grtizlendirme gerekiyorsa hazirlanan kaviteteye riva
conditioner kullaniniz ve cavitede 10 saniye.

2. Bolsuylayikayiniz.

3. Fazla suyu temizleyip alani nemli birakip, kontaminasyondan kagininiz.
Onemli: Alani temizledikten sonra tamamen kuru birakmamaya 6zen
gosteriniz. Yuizey parlak olmalidir.

YERLESTIRME/UYGULAMA PROSEDURU:

1. Kapsli patlatin
Onemli: Kapstilii amalgamator de sallamadan 6nce tabancada
kullanmayiniz.

2. KapsUli amalgamatore veya herhangi bir karistiriciya (4000-4800rpm)
koyun ve 10 sny karistirin

3. Maddeyi alip-riva aplikatore yerlestirin

4. Enjektorden temiz cam ionamer gelene kadar aplikatére basin

5. Cavite icine materyali doldurun, altta hava kalmamasina dikkat edin
Not:23° C calisma suiresi, karistirmadan itibaren 130 saniye (2 dk 10sn)
dir. Bu stirede eger madde manipule olursa yapiskan dayanim degeri
dusecektir. Kavite 2 mm den daha derin ise tabakalama (kat) teknigi
kullanin

6. Radii led veya baska (470 nm) cihazi kullanarak 20 saniye isinlayin, isin
kaynagi mumkun oldugu kadar yiizeye yakin olmali

Karistirma suresi 10sny
Calisma stresi 2dk 10 sny
Isinlama sresi 20 sny
Isin derinligi (A3) 1,8mm

Uygulama ortami : 1s1 23°%+/- 1°C, nem 50 +/- %10

1S09917-2 Isinla aktive olan radyo-opak cam simanlar

7. Standart teknikleri kullanarak restorasyonu bitirin
8. Hastaislemden sonra en az 1 saat bir sey yememelidir.

RIVA LIGHT CURE TOZ/LIKIT KiT iCiN KULLANIM KILAVUZU

HAZIRLANISI

1. Disi temizleyip izole edin.
Standart aletler ve teknikler kullanilarak kavite hazirlanmalidir.
Kavitenin tabani puriizlendirme gerektirmez.

2. Pulpanin korunmasi gerekliise, kalsiyum hidroksit liner kullaniniz.

SARTLAR / MATLASTIRMA:

1. Kaviteyi Grlizlendirme gerekiyorsa hazirlanan kaviteteye riva
conditioner kullaniniz ve cavitede 10 saniye bekleyiniz veya kaviteye
Super etch %37 lik fosforik asit uygulayarak kavitede 5 saniye
bekletiniz.

. Bol suyla yikayiniz.

. Fazla suyu temizleyip alani nemli birakip, kontaminasyondan kagininiz.
Onemli: Alani temizledikten sonra tamamen kuru birakmamaya 6zen
gosteriniz. Yuizey parlak olmalidir.
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LIKIT VE TOZUN KARISTIRILMASI

Toz - likit dozu 1kasiga, 2 damla
Toz - likit orani 0,22gr/ 0,7 gr(3,1:1)
Tahmini karistirma stresi 30sny

Isinlama sresi 20sny

Isin derinligi (A3) 1,8mm

Uygulama ortami is1 23 +- 1 C, nem 50+- %10

1S09917-2 Isinla aktive olan radyo-opak cam simanlar
Uygulama pedi: su gecirmez kagit veya cam tabaka
Not: cam tabaka soguk ise calisma siresi uzar. Yogunluga dikkat edin

. Dikkatli bir sekilde toz kutusunu agin

. Tozdan bir 6lct, pedin Usttine koyun

. Iki damla likit damlatin

. Tozu iki esit parcaya bolun

. 10 sny boyunca likiti 1. kismiyla karistinin, ikinci partiyi ekleyip 15-20
sny daha karistinn

VA WN =

UYGULAMA/YERLESTIRME

1. Riva light cure u kaviteye yerlestirin, hava boslugu kalmamasina dikkat
edin,
Not:23 C de calisma siresi yaklasik120 sny dir bu stireden eger
malzeme eger manipule olursa yapiskanlik dayanimi diisecektir. Kavite
2 mm den daha derin ise tabakalama (kat) teknigi kullanin

2. Radiiled veya baska (470 nm) cihazi kullanarak 20 saniye isinlayin, isin
kaynagi mumkun oldugu kadar yiizeye yakin olmali

3. Standart teknikleri kullanarak restorasyonu bitirin

4. Hasta islemden sonra en az 1 saat bir sey yememelidir.

5. Karistirma ve yerlestirme esnasinda gucli 1siga maruz kalirsa calisma
stresi kisalabilir.

SAKLAMA KOSULLARI

Riva Light Cure Kapsulleri kullanima hazir olmadan ambalajindan
cikariimamalidir.

Kapsdlleri 4°C and 20°C (39°F - 68°F), Toz ve Likit Setini ise

4°C- 25°C (39°F - 77°F), sicaklig arasinda saklayiniz.

Urinti 20°C and 25°C (68°F - 77°F) sicakligi arasinda kullaniniz.

UYARILAR

Sadece profesyonel kullanim icidir.

Cocuklardan uzak tutunuz.

Icmeyiniz.

Enjekte etmeyiniz.

Kapsulu kullanima kadar paketinden ¢ikarmayiniz.

Son kullanma tarihinden sonra kullanmayiniz

Toz/likiti baska marka cam ionomer ile karistirmayin.

Akrilik aside alerji olan kisilerde kullanmayiniz.

Uyari: Federal Hukuk sinirina gére sadece dis Hekimleri icin satilir.

ILK YARDIM
Go6z temasli: gozl bol su ile yikayip , tibbi yardim alin
Ten temasi: kiyafetini gikarin veya alkolli stinger ile islatin, su ile yikayin

MEVCUT RENKLERI A1-A2-A3-A3,5-A4-B2-B3-B4-C2-C4 ve beyazlatma

PAKETLEME

- Kapsul

- Tozlikit kit
- Eill

- Tozrefill

SDl RIVA LIGHT CURE

SVIESA KIETINAMAS DERVA
SUSTIPRINTAS
STIKLO JONOMERINIS CEMENTAS
VARTOJIMO INSTRUKCIJA

Riva Light Cure yra idealus rentgeno-kontrastiskas, derva
sustiprintas stiklo jonomerinis cementas. Riva Light Cure puikiai
jungiasi su danties audiniais, nuolat isskiria fluora, pasizymi
dideliu atsparumu spaudimui ir kietéja pagal komanda, todél tai
yra placiai pritaikoma atstatomoji medziaga. Gaminama jvairiy
ipakavimy ir spalvy medziaga: A1, A2, A3, A3.5, A4, B2, B3, B4,
C2, C4 ir balinty danty atspalvis, kapsulése ir milteliy-skyscio rinkiniuose.
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NAUDOJIMO INDIKACIOS:

Mazos |, Il ir Il klaseés ertmiy restauracijos.
V klasés ertmiy atstatymas.

Pieniniy danty atstatymas.

Pagyvenusiy Zmoniy danty atstatymas.
Danties kulties atstatymas.

Sakny paviriy atstatymas.

Storas / plonas pamusalo sluoksnis.
Danty vageliy uzsandarinimas (silantai).
ligalaikés laikinos restauracijos.

RIVA LIGHT CURE KAPSULIY NAUDOJIMO INTRUKCUJA

PARUOSIMAS:

1. Nuvalykite ir izoliuokite dant;.
Pastaba: Danties ertme preparuokite konservatyviai, panaudodami
jprasta metodikg ir instrumentus. Neigiamy nisy preparuoti nebatina.

2. Jeigu reikia apsaugoti danties pulpa, naudokite kalcio hidroksido
pamusala.

KONDICIONAVIMAS / ESDINIMAS:

1. Ant paruosty pavirsiy uztepkite Riva kondicionieriy ir palikite ant
danties 10 sekundziy.
ARBA
Ant paruosty pavirsiy uztepkite Super Etch 37% Fosforo ragst; ir
palikite ant danties 10 sekundZiy.

. Gerai nuplaukite vandeniu.

. Pasalinkite vandens pertekliy. Danties pavirsius turi likti drégnas.
Stenkités neuztersti danties pavirsiy.
SVARBU: Bukite atsargus ir neperdziovinkite danties pavirsiaus. Danties
pavirsiai turi blizgéti.
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PLOMBAVIMO PROCEDURA:

1. Antkieto pavirdiaus stumkite stamoklj Zemyn, kol jis pasieks kapsulés
korpusa.

Svarbu: Pries maiSydami nepaspauskite aplikatoriaus spragtuko.

2. Nedelsiant jdékite aktyvuota kapsule j Ultramat 2 amalgamatoriy arba bet

koki kita tinkama maisytuva (4000 —4800 rpm) ir maisykite 10 sekundziy.

. Nedelsiant isimkite kapsule ir jdékite j Riva kapsuliy aplikatoriy.

. Spauskite Riva kapsulés aplikatoriaus spragtuka, kol stiklo jonomero

pasta pasirodys per permatoma antgalj.

5. Pripildykite danties ertme Riva Light Cure medZiaga, stenkités nepalikti
oro tarpy po restauracija. Pastaba: 23°C/74°F temperataroje darbo
laikas bus mazdaug 130 sekundziy (2'10"") nuo maisymo pradzios.
Jeigu temperatira bus aukstesné, darbo laikas sutrumpeés. Jeigu
medziaga maisysite arba naudosite pasibaigus darbo laikui, susilpnés
medziagos surisimas su danties audiniais. Jeigu danties ertmé gilesné
nei 2 mm, plombuokite sluoksniais.

6. Kietinkite Sviesa 20 sekundziy, naudokite SDI Radii LED Sviesa
kietinancia lempa arba bet kurig kita $viesa kietinancia lempa (bangos
ilgis - 470 nm). Sviesos saltinj laikykite kuo arc¢iau cemento paviriaus.

~w

aiSymo laikas (min, sek.) 10 sekundZiy
Darbo laikas (min, sek.) 2'10"

ietinimo 3viesa laikas (sek) 20"

ietinimo gylis (A3) (mm) 1.8
Bandymo salygos: temperatara (23 + 1°C), santykiné drégmé (50 + 10%).
SO 9917-2 Sviesa-aktyvuojami rentgeno-kontrastiski stiklo polialkenoiniai

cementai.

7. Apdailinkite restauracijg, naudodami jprastinius badus. Apdailinti
restauracijg galite i$ karto po sukietinimo Sviesa.
8. Informuokite pacienta nevalgyti bent vieng valanda po procedaros.
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RIVA LIGHT CURE

LYSHZRDENDE RESINFORSTZARKET GLAS | |
IONOMER RESTAURERENDE MATERIALE | S
BRUGSANVISNING H

Riva Light Cure er det ideelle rentgenabsorberende, resinforstaerkede
glasionomer restaureringsmateriale. Med fremragende tandadhaesion,
vedvarende frigivelse af fluor, hej trykstyrke og kommandosaet er Riva Light
Cure nyttig til en lang raekke restaurerende applikationer. Det fas i A1, A2,
A3, A3.5, A4, B2, B3, B4, C2, C4 og blegemiddelfarver i kapsler og pulver-
vaeskesaet.

BRUGSINDIKATIONER:

Minimale klasse I, Il og Ill restaureringer
Klasse V-restaureringer

Restaureringer af maelketaender
Restaureringer af gamle taender
Kerneopbygninger.
Rodoverfladerestaureringer

Som base eller foring

Hul og spraekkeforsegling
Semi-permanente fyldninger

BRUGSANVISNING TIL RIVA LIGHT CURE-KAPSLER

FORBEREDELSE:

1. Rens og isoler tanden.
Bemaerk: Der skal forberedes et bevarende hulrum med
standardteknikker og instrumenter. Frigange er ikke ngdvendige.

2. Itilfaelde, hvor beskyttelse af tandnerver er ngdvendig, skal du bruge en
foring af calciumhydroxid.

KONDITIONERING / £ATSNING:

1. Péfer Riva Conditioner pa de klargjorte overflader, og lad det veere i
hulrummet i 10 sekunder.

. Vask grundigt med vand.

. Fjern overskydende vand. Hold fugtig. Undga kontaminering.
VIGTIGT: Serg for ikke at terre overfladen helt. Overfladen ber vaere
skinnende.
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PLACERINGSPROCEDURE:

. Aktivér kapslen ved at skubbe stemplet, indtil det flugter med kapslen
Vigtigt: Klik ikke med applikatoren, for du blander.

. Anbring straks kapslen i Ultramat 2-amalgamatoren eller en hvilken
som helst anden passende mixer (4000-4800 omdr./min) og triturér i 10
sekunder.

. Fjern straks kapslen og anbring den i Riva-kapselapplikatoren.

. Klik pa udleseren til Riva-kapselapplikatoren, indtil glasionomerpasta ses
igennem den klare dyse.

. Fyld Riva Light Cure i hulrummet, og pas pa ikke at fange luft under
restaureringen. Bemaerk: Ved 23 °C / 74 °F vil virkningstiden vaere ca.
130 sekunder (2'10") fra starten af blandingen. I situationer over denne
temperatur forkorter arbejdstiden. Klaebestyrken falder, hvis materialet
manipuleres efter dette tidsrum. Brug en lagdelingsteknik til hulrum dybere
end 2 mm.

. Lyshaerdning i 20 sekunder ved hjeelp af SDI Radii LED-haerdningslampe

N -

[ I NYY)

o

6. FZTII|Z AFRSI0] 20X SOt B SIAAIQ. A|HME EHO| eller en hvilken som helst anden synlig lyshaerdende enhed (470 nm
A ThSH 72 A B2 AFIMAIS balgelaengde). Anbring lyskilden sé taet som muligt pa cementoverfladen.
=+ Pl HT = -
Mixing time (min, sec.) 10 seconds
ENHICES) 10X Working time (min., sec.) 210"
A AIZHE, X) 2210% Light Curing Time (sec) 20"
B A2 () 20X Depth of Cure (A3) (mm) 18
=3t210[(A3) (mm) 1.8 Test conditions: temperature (23 + 1°C), relative humidity (50 + 10%).

HAE XA 25 (23 + 1°C), ATIEE (50 + 10%)

1SO 9917-2 Light-activated radiopaque glass polyalkenoate cement.

ISO 9917-2 Light-activated radiopaque glass polyalkenoate
cement.

7.7|1E HAYS 0|83%l0] #5228 OtR2| sHHAR. FFE

2+ lguct
8 BAUA A2 F 24 1AI2 SO SNBSS YHR YES

Folg FHAle

RIVA LIGHT CURE P/L E+Q} At

7. Afslut restaureringen ved hjaelp af standardteknikker. Feerdiggerelse kan
udferes direkte efter lyshaerdningen.
8. Instruer patienten om ikke at spise i mindst en time efter proceduren.

BRUGSANVISNING
RIVA LIGHT CURE PULVER/V/ASKES AT

FORBEREDELSE:
1. Rens og isoler tanden.

RIVA LIGHT CURE MILTELIY / SKYSCIO RINKINIY NAUDOJIMO AM&ZEH| Bemaerk: Der skal forberedes et bevarende hulrum med
INTRUKCUA 1. X|OFS THZO| HAStD HE|A|F|MA|. standardteknikker og instrumenter. Frigange er ikke ngdvendige.
Fo|: BEX ofF2 J|E0| HAHL 7| FE AF8SI Zst D, 2. ltilfeelde, hvor beskyttelse af tandnerver er nedvendig, skal du bruge en

PARUOSIMAS: njﬂf‘liﬂ% ‘é'f_iloff_l %%LLEL\ ol =t e - foring af calciumhydroxid.

1. Nuvalykite ir izoliuokite dantj. 2 ﬁéa%ﬂg)\jﬁczaﬂa 8% d& SIOIESA0IE B0l g
Pastaba: Danties ertme preparuokite konservatyviai, panaudodami S orEAl KONDITIONERING / £TSNING: .
jprasta metodika ir instrumentus. Neigiamy nisy preparuoti nebatina. AC|MY / oAl 1. Pafer Riva C_O”dlt")”ef pa de Klargjorte overflader, og lad det vaere i

2. Jeigu reikia apsaugoti danties pulpa, naudokite kalcio hidroksido 1 ) T 0i0j 74C| M (Riva Conditioner, SDI) 2 T Xs}1 10% Etkglf‘nmet' 10 sekunder.
pamusala. Z0F 7|ChE|MAIR. - o

Es Pafer Super Etch 37 % fosforsyre pa de forberedte overflader og lad det

KONDICIONAVIMAS / ESDINIMAS: TSl E0| 37% QA+ Of &H|(Super Etch, SDI) & T Zstn 5% vaere i hulrummet i 5 sekunder.

1. Ant paruosty pavirsiy uztepkite Riva kondicionieriy ir palikite ant S 7|CrE[ YA, 2. Vask grundigt med vand. . . )
danties 10 sekundZiy. 2. 22 10| ARAAIQ 3. Fjern overskydende vand. Hold fugtig. Undga kontaminering.

ARBA 3. Exc(gsssl V\iaz’%ﬂ%’ﬁl?ﬂﬁ% l\llloist?ej MEIE |X| SHAMAIR VIGTIGT: Pas pa ikke at tarre overfladen helt. Overfladen ber veere
. R . s QA L|X| 9| 3| Q. skinnende.

Anl‘gkparuost(tj; pavirsiy uztkepkltg_ Super Etch 37% Fosforo ragstj ir 3o EﬁLsol %‘[ﬁfl ?;‘diEIX\ O FO|SHAAIQ. EMS A

palikite ant danties 10 sekundziy. 27| YA ofoF BT

2. Gerai nuplaukite vandeniu. =M = MIXING OF LIQUID AND POWDER:

3. Pasalinkite vandens pertekliy. Danties pavirsius turi likti drégnas. et a|F 0| B8k Powder-liquid dosage: 1 flat scoop to 2 drops
g\t/eAn;lIStSS le:'f;egga(rjggstlﬁsnz;\g;z;gi.ovink'\te danties pavirsiaus. Danties L2Cl-2lFE S 1 flat scoop - 2 2 Powder-iquid ralig: 0.226/0.079 (3.1:1)
paviréiai.tur\' blizgéti . o2 H-2|3E HE 0.229/0.079 (3.1:1) Recommended mixing time: 30 secs.

. =N =3} A7 30 % Light Curing Time (sec) 20"
SKYSCIO IR MILTELIY MAISYMAS: ET AIZH(X): 20 % Depth of Cure (A3) (mm) 1.8
Milteliy-skyscio dozavimas: 1 r1|uk|>rauk2task kauéelﬁsv Z312/0|(A3) (mm) 18 Test conditions: temperature (23 + 1°C), relative humidity (50 + 10%).
milteliy ir 2 skyscio lasai 28/ M 0.13mL 1SO 9917-2 Light-acti I i

T o — - S/ EE . ight-activated radiopaque glass polyalkenoate cement. Mixing

Rel{fg!l#g—;léngg;a;;ﬁ:g e (3)_02§egk/0_07g (3.1:1) HAE ZAH: 2% (23 + 1°C), MOiEE (50 + 10%) pad type: non-absorbent paper or glass slab

fetinimo Sviesa laikas (sek) 50" IS'O‘gﬁUQf |Pht—|act|vated radl%palque qlafs polyalkenoate cement. NOTE: Cool glass slab for extended working time. Avoid condensation.

- QATNE EFQl: H| S| = Sa| St

Sfrﬂjmmg Sgyl\ls ((;Assze(mme)ramra [EE3Ke) sant1 .Einé dréqmeé (50 10%) %§ : %I?Q‘EF%}% S22 X 7?-3- %ET =3t A5t 1. Heeld let Riva Light Cure-pulveret ud i handen.

YN0 53yqos: temperature £ 1 L) santyKine dreg e 23t A|2. Condensation & SHA| OtMA[2 2. Brug den medfglgende plastske til at dosere et niveau pulver pa

509917-2 Sv_lvesa—aktyvquam\ rgntgeno—kontfast[sk\ stlk\q pol\a\kenol_n@l T blandepladen. Skru hetten ordentligt pa igen.

":eTelma" Maisymo lentelés tipas: neabsorbuojanti popieriné arba stikline 1 R'Vﬁ Light Cure It &2 &HE 2o 52 7HEA £5A 3. Doser to dréber vaeske pa blandepladen/glaspladen ved siden af pulveret.

entele. . . P . > oL FUANR I Skru haetten ordentligt pa igen.

PAVS‘T&ABA: Je}g_u no:’lte plrgl\z_%/mtlﬁarbl:) Ia(ljkq, mep{nagq maisykite ant 2. E‘:%IE”)\Eé%El =3t 2o Y| IIRHE e, FHS 4. Del pulveret i to \igge sptorgdele.

atSaldytos stiklinés lentelés. Venkite kondensacijos. 3. rﬁ§‘[=-'| Aﬁoﬂ |3|E 282 HO{ER & HIE EAS HOAIAQ 5. Bland vaesken med en del af pulveret i 10 sekunder med en plastspatel,
o T . . oL 2o Al - - og tag derefter den anden del med, og fortsaet blandingen i yderligere 15 til

1. Svelniai ranka patap$nokite stiklinj Riva Self Cure indelj. 4. ﬁ-,-[-l = Zo_IEO)' EA R o Guto 20 sekunder

2. Pasemkite vieng nubraukta kauselj milteliy ant maisymo lentelés. 5 Egt%%réhéﬁarﬁn?lx%ﬂﬂ o”g_'gl %‘ _’EEE Ezl(ﬂtggo%og'a ’

Tvirtai uzsukite dangtelj. enEes e SCrE saEd DardAesnr .
2 e e . ) ST, PLACERING

3. Antmaitymo Ientevl_es S‘éha paruosty m}lte\_lqvatsarglal |sspau_sk|te du = 1. Fyld Riva Light Cure i hulrummet, og pas pa ikke at fange luft under
Riva Self Cure skys¢io lasus. Greitai ir tvirtai uzsukite dangtelj. ] restaureringen.

g' ’Ii‘adadhn(flte m\lltet\!té_slde \ygtlals (1%“5' Kundsiu maiévkite skysti su vi 1 2t=0f Riva Light Cure £ Z 22}, 2520 air7} S0{7HX| Bemaerk: Ved 23 °C / 74 °F vil virkningstiden vaere ca. 120 sekunder

: ?lu ‘(_’ g”;_‘ plas ‘d'ne TS?E_ ele 10 sel }IJWI_leéV?E?ISV_“ ES_Vyskl suviena CL’37'|I\ T09||gfg=£)\|9~ Io%l 1 23°C/74°F 0||*‘1r§§.*0| Az 5._I o (2'00"). | situationer over denne temperatur forkorter arbejdstiden.

TS‘ teZ'(;J i'ml'j' lada pridékite antra milteliy dal; ir vél maiSykite apie ;{;o Ef S5y 2 ]7-5’2}—'- u;k[lg}m %[%%ELEIE 32 EJ ZEtY 2 Klaebestyrken falder, hvis materialet manipuleres efter dette tidsrum. Brug en
-2 sekunaziy BOPK[ 0 A& £ Al 288 oE e LIE}. 9+&0] 2mm lagdelingsteknik til hulrum dybere end 2 mm.
2L A= 32 layering HASZ M-S, 2. Lyshaerdning i 20 sekunder ved hjaelp af SDI Radii LED-haerdningslampe
URA: 2. S| 2 AFRSI0] 20K SO A SIAIA Q. A|HE EHO| - Ly: aning jeelp 9 p

PLOMBAVIMO PROCEDURA L= Ry ) S5 ©od = = eller en hvilken som helst anden synlig lyshaerdende enhed (470 nm

1. Pripildykite danties ertme sumaiyta Riva Light Cure medziaga E[CHor Z7HAA H2 AZIHAIR ynia :

- ripiey: o N -9 re medziaga, 3. 7|=0| HAHS 0|28l0] 2222 0t a| SHAIA Dpz=5) balgelaengde). Anbring lyskilden sé taet som muligt pa cementoverfladen.
stenkités nepalikti oro tarpy po restauracija arba jos viduje. Z1Ee] HA9g 0|88l £582 OhR2| StuAe. 33Y 3. Afl i d hizlp af dardteknikker. Faerdi Ise k.
Pastaba: 230C/749F temperatiroie darbo laikas bus masdaug 120 S0 Hp2 A|RFS & QUL L . Afslut restaureringen ved hjaelp af standardteknikker. Feerdiggerelse kan

astaba: AN (el P Je .. A 9 4. BRLO| A KB S A|A TA|ZF S0te SAIES MFSHK| U2 udferes direkte efter lyshaerdningen.
sekundzw_q (? 00 ): Je('jgﬂ temperatura blés auks;esne, dar}_;)k? !a|ka; b ’ -’,'E-g\)k|91 Z,EQ,I)\TQ_ S osmenes s e 4. Instruer patienten om ikke at spise i mindst en time efter proceduren.
s gy ndiogs nafisteara nowdesteusbogts ot 5, 234 501 50 401 w01 I AU BOE 5 Eponenng o Sk s s BAnGng o3 ng o s
1 " = A4 arbejdstiden.
ertmé gilesné nei 2 mm, plombuokite sluoksniais. e

2. Kietinkite viesa 20 sekundziy, naudokite SDI Radii LED 3viesa XA ol 957|7t OPBEVARING OG LEVETID
kietinania lempa arba bet kuria kit Sviesa kietinancia lempa (bangos - A8 TA| BE0| £ S S EXl OpHAQ. Fiern ikke Riva Self Cure-kapslerne fra deres foliepakker, fgr de er klar til brug.
ilgis - 470 nm). Sviesos 3altinj laikykite kuo ar¢iau cemento paviriaus. - W& L2 4°C - 20°C (39°F - 68°F), P/L Ef2 4°C - 25°C Opbevares ved temperaturer mellem 4 °C - 20 °C (39 °|'= - 68 °F) for kapsler

3. Apdailinkite restauracija, naudodami jprastinius bidus. Apdailinti (B9°F - 77°F) O M EESIHAIL. N 054 oC - 25 °C (39% 77 °F) for pulver-vaeskeszet s
restauracija galite i karto po sukietinimo 3viesa. - 20°C ~ 25°C (68°F — 77°F) of H20|M AF83HAIR. Anvendes ved stuetemperatur mellem 20 °C og 25 °C (68 °F - 77 °F)

4. Informuokite pacienta nevalgyti bent vieng valanda po proceduros. . :

5. Jeigu meqi_'\aga mai_éysite ir plombuosite ryskioje viesoje, gali j"sxglf}sg')\ OF Ab2 BIAIAIQ FORHOLDSREGLER:
sutrumpéti darbo laikas. |Zh SIALSE A8 SH Al p :

P ’ - 0]210]9] £0| &X| phe= RO 2 SHMAIQ. Kun til professionel brug.
: -2 HEE2 SEFA L ERES Yo £ USFL|CH Opbevares utilgaengeligt for barn.

SANDELIAVIMAS IR LAIKYMO TERMINAS ) . - 0] 42, AF2S SISt OAlet HHEBHUAIR Ovennavnte produkter kan forarsage hudirritationer hos nogle mennesker. |

Neidimkite Riva Light Cure kapsuliy i folijos jpakavimuy, jeigu nesate - e 71X DRy A] sadanne tilfaelde skal du afbryde brugen og sege leegehjeelp.

pasiruose naudojimui. _ _ . . - SDIRiva M| Z& FA7| S 0| 83t0] £O3IX| OHA| 2. Ma ikke indtages.

Fapsules saugokite patalpoje, kurios temperatara yra tar(pél ir 20 C) - EF% TEE"EQ' ScfAor0|et MESa 2 AHESHX| Injicer ikke SDI Riva produkter

39°- 68°F), o skyscio ir milteliy rinkinius tarp 4°Cir 25°C (39°F-77°F). OrMA| 2. Bl r . n

. - . o Sro, o770 _ = = i o oetay =1 land ikke pulver eller vaeske med andre maerker af glasionomerprodukter.
Naudokite kambario temperattiroje tarp 20° ir 25°C (68° - 77°F). w\f/\?viilén%)liu%glcgl.lfrl g/ﬂﬁréfg%gag’%@ LJ‘EE = 8HOA ?;rzgtgnz?;b;:dsloven begraenser dette udstyr til salg af eller efter ordre
?ﬁéﬁ%%ﬁgggﬁgms SaN%| SDS tilgaengelig Ipé www.sdi.com.au eller kontakt din regionale

. " . - Ri ZAC| M A (Ri b =0 HESH repraesentant.

Saugokite nuo vaiky. I;Vg LQE %ﬁg%{ 'A/T\:l_l i|1£ngircc?gfﬂirer' SD)7} =3 &S p

Anksciau isva_[dinti produktai kai kur’\vgms Zmonéms gali dirginti oda. - ﬁ;éfgﬁ—éa}/\%%%?—,_%i%o%n%af—% IS AEX|E FORSTEHJALP:

ISS&L)‘/‘?;JV;W i§ karto nutraukite medZiagos vartojima ir kreipkités pagalbos AL8SH FedAlR. | tilfeelde hvor kommer i kontakt med gjnene, skyl grundigt med vand og

] S - seg laegehjaelp.

Neskirta vidiniam vartojimui. MEJM Ved tilfaeld d hudkontakt, fi den klud el

SDI Riva produktai neskirti injekcijoms. “Shade : AL, A2, A3, A3.5, Ad, B2, B3, B4, C2, C4, Bleach ggm‘enﬁﬂﬁ” koo L tiem mec en Klud eller svamp som er

Ispéjimas: Valstybés jstatymai leidzia parduoti $ig medziaga tik gydytojui -

odontologui. =ZF :

MSDS (saugos duomenuy) dokumenta galima rasti interneto tinklapyje - Capsules TILG/ENGELIGE NUANCER: A1, A2, A3, A3.5, A4, B2, B3, B4, C2, C4,

www.sdi.com.au arba susisiekus su atstovais jasy Salyje.

PIRMA PAGALBA:

Jeigu patekty j akis, gausiai plaukite vandeniu ir kreipkités j gydytoja.
Jeigu medziaga patekty ant odos, nuvalykite audiniu arba kempine,
suvilgyta alkoholiu.

GAMINAMOS SPALVOS: A1, A2, A3, A3.5, A4, B2, B3, B4, C2, C4, balinty
danty atspalvis

JPAKAVIMAS:

- kapsuliy

- Milteliy / skyscio rinkiniai:
- Skyscio papildymas

- Milteliy papildymas

- Powder Liquid Kits
- Liquid Bottle Refill
- Powder Jar Refill

Blegemiddel

EMBALLAGE:

- kapselaesker

- Pulvervaeskesaet

- Vaeskeflaske til genopfyldning
- Pulverkrukke til genopfyldning



